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บทสรุป

1. การเคลือบผิวดวย Monopoly Palaseal® และ Glaze® ทําใหการยึดเกาะของเชื้อ
C. albicans บนพ้ืนผิวพอลิเมทิลเมทาคริเลตมีแนวโนมลดลง ตั้งแตหลังเคลือบทันทีถึงหลัง
แชนํ้า 60 วัน เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (ไมเคลือบ) โดยการลดลงของจํานวนเชื้อที่
ยึดเกาะ ในทั้ง 3 กลุมที่ทําการทดลอง พบมากสุดที่เวลาหลังเคลือบทันทีและยังคงประสิทธิภาพ
ไปถึง 60 วัน หลังแชนํ้า
          2. การเคลือบผิวพอลิเมทิลเมทาคริเลตดวย Palaseal® ทําใหพ้ืนผิวมีความเรียบมากสุด
(0.24±0.17 ไมโครเมตร) รองลงมาคือ Glaze® (0.82±0.23 ไมโครเมตร) และ Monopoly (0.85±
0.29 ไมโครเมตร) ตามลําดับ โดยความหยาบผิวทุกกลุมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหลังการแชนํ้าแตไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ (ยกเวนกลุมที่เคลือบดวย Monopoly และแชนํ้า 60 วัน)
         3. ความหยาบผิวของพอลิเมทิลเมทาคริเลตและจํานวนการยึดเกาะของเชื้อ C. albicans
มีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทา
กับ  0.205)

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากการศึกษาในครั้งน้ี พบวา การเคลือบผิวพอลิเมทิลเมทาคริเลตดวย Monopoly

Palaseal® และ Glaze® ทําใหการยึดเกาะของเชื้อ C. albicans มีแนวโนมลดลง โดยการเคลือบ
ดวย Palaseal® จะใหผลดีที่สุด โดยในการทดลองนี้เปนการทดลองในหองปฏิบัติการ ซ่ึงศึกษา
เฉพาะการยึดเกาะระยะแรกของเชื้อ โดยไมมีปจจัยอ่ืนรบกวน เพ่ือใหทราบถึงผลโดยตรงของ
การเคลือบที่มีตอการยึดเกาะของเชื้อ อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสภาวะในชองปากมีความแตก
ตางจากสภาวะในหองปฏิบัติการ ดังน้ันในการศึกษาขั้นตอไปนาจะเปนการทดลองในคลินิก
(clinical trial) โดยการแบงพ้ืนที่ดานสัมผัสเนื้อเยื่อของฟนปลอมเปน 2 สวน ซายและขวา ทํา
การเคลือบเพียงคร่ึงหน่ึง สวนพ้ืนที่อีกครึ่งหน่ึงไมเคลือบเพื่อจะใชเปนสวนควบคุม จากนั้นใหผู
ปวยนํากลับไปใชงาน ซ่ึงผูปวยอาจจะถูกแบงเปน 2 กลุม ที่มีวิธีการทําความสะอาดแตกตาง-
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กัน เม่ือครบระยะเวลาที่ศึกษา จึงนําฟนปลอมมาทําการศึกษาการยึดเกาะของเชื้อ และอาจใช
กลองจุลทรรศนอิเลกตรอนในการตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวที่ถูกเคลือบและไมเคลือบ
เปรียบเทียบกัน ทั้งน้ีในการทดลองทางคลินิก อาจมีปจจัยหลายปจจัยที่อาจมีผลตอการทดลอง
ดังน้ันการออกแบบการทดลองอยางละเอียดจึงเปนสิ่งที่ควรจะพิจารณาใหรอบคอบ กอนเร่ิมตน
ทําการทดลอง
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