
บทที่ 3

ผลการวิจัย

1.  ผลการประเมินความนาเชื่อถือของผูวิจัยในการนับจํานวนเชื้อ C. albicans
จากการนําผลการนับจํานวนเชื้อทั้ง 2 ครั้ง ในทุกชิ้นตัวอยางที่ศึกษา มาวิเคราะห

ความแตกตาง โดยใชสถิติการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากร แบบจับคู พบวา
ไมมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  ระหวางการนับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
(p=0.923)  ซ่ึงคาเฉลี่ยจํานวนเชื้อของแตละกลุมยอย ในการนับครั้งที่ 1 เปรียบเทียบกับการนับ
ครั้งที่ 2  ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3  แสดงคาเฉลี่ยของจํานวนเชื้อ (เซลล/ตารางมิลลิเมตร) ในการนับครั้งที่ 1 และ 2

เวลา (วัน)
     กลุม นับครั้งที่ 0 7 30 60
ไมเคลือบ 1

2
462
478

495
509

480
467

501
495

Monopoly 1
2

74
80

295
287

167
171

193
195

Palaseal® 1
2

42
48

257
261

189
172

186
189

Glaze® 1
2

100
99

203
205

169
175

248
261

(จํานวนตัวอยาง เทากับ 10 ช้ิน/กลุม)

           
34
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2.  ผลการศึกษาการยึดเกาะของ C. albicans  บนพื้นผิวเรซินอะคริลิก
     (ตารางที่ 4 และ 5)

การยึดเกาะของ C. albicans ภายหลังการเคลือบผิวทันทีดวย Palaseal® Monopoly
และ Glaze® มีคาลดลงรอยละ 90 85 และ 78 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม   การ
ทดสอบดวยสถิติครัสคาล วัลลิส พบความแตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความ
เชื่อม่ันรอยละ 95 และเม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซอนแบบดันน (ดูภาคผนวก)          พบ ผล
ตางของลําดับเฉลี่ย (mean rank) ของจํานวนเชื้อระหวางกลุมควบคุมและกลุมที่เคลือบดวย
Palaseal® มีคา 12.95 ซ่ึงมากกวาคาวิกฤต คือ 10.25 ในขณะที่ผลตางระหวางกลุมอ่ืนๆ และ
กลุมควบคุมมีคานอยกวาคาวิกฤต หมายความวา มีเพียงกลุมที่เคลือบดวย Palaseal® ที่สามารถ
ลดจํานวนการยึดเกาะของเชื้อไดอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ  กลุมควบคุม

หลังการแชนํ้า 7 วัน 30 วันและ 60 วัน การเคลือบผิวดวยวัสดุทั้ง 3 ชนิด แสดงแนว
โนมวา ยังคงมีผลลดการยึดเกาะของเชื้อ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม แตมีผลนอยกวาที่
เวลาหลังเคลือบทันที โดยพบวา จํานวนเชื้อที่ยึดเกาะโดยเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุมที่มีการ    เคลือบ
ผิว มีคาต่ํากวากลุมควบคุม รอยละ 49 64 และ 56 ตามลําดับ การวิเคราะหดวย สถิติครัสคาล
วัลลิส ไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่ศึกษาทั้ง 4 กลุม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

เม่ือพิจารณาสารเคลือบแตละชนิด พบวา หลังจากการแชนํ้า จํานวนการยึดเกาะของ
เชื้อเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาหลังเคลือบทันทีมีคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  5   3 และ 2 เทา ในกลุม
Palaseal® Monopoly และ Glaze® ตามลําดับ และไมพบความแตกตางของจํานวนการยึดเกาะ
ของเชื้อเม่ือเวลาผานไป (0 ถึง 60 วัน) เม่ือวิเคราะหดวยสถิติครัสคาล วัลลิส ที่ระดับความเชื่อ
ม่ันรอยละ 95
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนเชื้อที่ยึดเกาะโดยเฉลี่ย (เซลล/ตารางมิลลิเมตร)

จํานวนเชื้อโดยเฉลี่ย � คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน         เวลา     
             (วัน)
กลุม

0 7 30 60

ไมเคลือบ 462 ± 589 496 ± 535 480 ± 459 501 ± 687
Glaze®      100 ± 46 204 ± 190 169 ± 165 278 ± 207
Monopoly 74 ± 83 295 ± 351 167 ± 146 193 ± 235
Palaseal® 42 ± 34 257 ± 213 189 ± 164 186 ± 198

     ไมมีความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

           
ตารางที่ 5  แสดงลําดับเฉลี่ย (mean rank) ของจํานวนเชื้อ ในแตละเวลาที่ศึกษา

      เม่ือเรียงจากปริมาณนอยไปมาก

ลําดับเฉลี่ย    เวลา (วัน)
กลุม 0 7 30 60
ไมเคลือบ 26.05 24.05 25.10 23.80
Glaze® 25.60 18.80 18.05 21.75
Monopoly 17.25 19.75 19.60 17.75
Palaseal® 13.10 19.40 19.25 18.70

     ไมมีความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
     (คาวิกฤต จากการคํานวณดวยสูตรการเปรียบเทียบเชิงซอนแบบดันน เทากับ 10.25)

                                           
3.  ผลการเคลือบผิวเรซินอะคริลิก ตอความหยาบผิวของเรซินอะคริลิก
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การเคลือบผิวดวยสารเคลือบทั้ง 3 ชนิด ทําใหพ้ืนผิวมีลักษณะแตกตางกัน ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 22 ซ่ึงการเคลือบดวย Palaseal® ทําใหเกิดพื้นผิวที่มีลักษณะเรียบ แวว คลาย
กระจก ในขณะที่พ้ืนผิวที่ถูกเคลือบดวย Monopoly และ Glaze® พ้ืนผิวมีลักษณะเปนคลื่นจาก
แปรงที่ใชในการทา

                             
                  22ก             22ข

                                       
                                                            22ค

        ภาพประกอบที่ 22   แสดงพื้นผิวของชิ้นตัวอยางหลังการเคลือบดวย  Monopoly (22ก)
                                    Glaze® (22ข) และ Palaseal® (22ค)
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 คาความหยาบผิวเฉลี่ยโดยรวมในทุกชิ้นตัวอยางกอนการเคลือบผิว มีคาเฉลี่ย เทากับ
1.07±0.3  ไมโครเมตร (0.6 ถึง 1.73 ไมโครเมตร) ภายหลังการเคลือบผิวทันที คาความหยาบ-
ผิวเฉลี่ยของเรซินอะคริลิก เรียงลําดับจากนอยไปมาก คือ กลุมที่เคลือบดวย Palaseal® (0.24±
0.17 ไมโครเมตร)  Glaze® (0.82±0.23 ไมโครเมตร)  และ Monopoly (0.85±0.29 ไมโครเมตร)
(ภาพประกอบที่ 23) การวิเคราะหดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบ ความ
แตกตางระหวางกลุมที่ศึกษาทั้ง 4 กลุม อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และ
เม่ือทําการเปรียบเทียบเชิงซอนแบบ Tukey HSD พบวา มีเพียงกลุมที่เคลือบดวย Palaseal®

ที่มีคาความหยาบผิวเฉลี่ยต่ํากวากลุมอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ (p = 0.000)
 หลังการแชนํ้า 7  30 และ 60 วัน กลุมที่เคลือบดวย Palaseal® ยังคงมีคา

ความหยาบผิวเฉลี่ยต่ําสุด รองลงมาคือ กลุมที่เคลือบดวย Glaze® และ Monopoly ตามลําดับ
(ภาพประกอบที่ 23) การวิเคราะหทางสถิติ พบวา เฉพาะกลุมที่เคลือบดวย Palaseal® ทั้งหมด
(ทุกเวลาที่ทําการศึกษา) และกลุมที่เคลือบดวย Glaze® หลังการแชนํ้า 60 วัน ที่มีคาความ
หยาบผิวเฉลี่ยต่ํากวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)
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ภาพประกอบที่  23  แสดงคาความหยาบผิวเฉลี่ยของเรซินอ
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คาความหยาบผิวเฉลี่ย หลังการแชนํ้า 7 ถึง 60 วัน (ภาพประกอบที่ 24) มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นในทุกกลุมทดลอง แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือวิเคราะหดวยสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ยกเวนกลุมที่เคลือบดวย Monopoly และ
ผานการแชนํ้า 60 วัน ที่พบความแตกตางของคาความหยาบผิวเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ ระหวาง
หลังเคลือบทันทีและหลังแชนํ้าเม่ือวิเคราะหดวยสถิติการเปรียบเทียบเชิงซอนแบบ Tukey HSD
(p = 0.010) โดยเปลี่ยนแปลงจาก 0.86 เปน 0.98 ไมโครเมตร
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  ภาพประกอบที่ 24  แสดงคาควา
                           เปรียบเทียบกับห
                           (* คือ มีความแต
หลังเคลือบทันที                     หลังแชน้ํา
(ไมเคลือบ)             (Monopoly)                 (Glaze®)                       (Palaseal®)

                                ระยะเวลาการแชน้ํา (วัน)
มหยาบผิวเฉ
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กตางกัน  อย
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ลี่ยของเรซินอะคริลิกหลังเคลือบทันที
ัน 30 วัน และ 60 วัน ในแตละกลุมยอย
างมีนัยสําคัญ)                     
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4.  ผลการหาความสัมพันธระหวางความหยาบผิวและจํานวนการยึดเกาะของเชื้อ
   C. albicans

     การทดสอบหาความสัมพันธระหวางคาความหยาบผิวเฉลี่ยของชิ้นตัวอยางทั้งหมด
และจํานวนเฉลี่ยของการยึดเกาะของเชื้อ C. albicans โดยใชสถิติการวิเคราะหความสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s correlation) พบวา คาความหยาบผิวเฉลี่ยและจํานวนการยึดเกาะ
ของเชื้อมีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p = 0.009) โดย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แตคาสัมประสิทธสหสัมพันธ(r) มีคาเพียง 0.205 ดังแสดงใน
กราฟความสัมพันธของคาความหยาบผิวเฉลี่ยและจํานวนการยึดเกาะของเชื้อ C. albicans
ในแตละกลุมทดลอง (ภาพประกอบที่ 25)
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   ภาพประกอบที่ 25   แสดงความสัมพันธระหวางความหยาบผิวและจํานวนการยึดเกาะ
                             ของเชื้อ C. albicans


