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บทที่ 2 
              ฟสกิสของเซลลแสงอาทิตย 

 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงเซลลแสงอาทิตยสารกึ่งตัวนําชนิดรอยตอพีเอ็น (P-N Junction) 
โดยจะอธิบายถึงการทํางานของเซลลโดยใชแบบจําลองอยางงายที่มีพื้นฐานมาจากสมการไดโอด
ของช็อคเลย (Shockley Diode Equation) ในสภาวะที่มีการสองสวางและไมมีการสองสวาง โดย
แบบจําลองนี้เพียงพอที่จะเขาใจกลไกการขนสงพาหะภายในเซลล และยังสามารถทํานายคาตัวแปร
ที่เกี่ยวของกับการทํางานของเซลลไดอยางคราวๆ โดยในตอนทายจะกลาวถึงคุณสมบัติของไดโอด
จริงซึ่งมีผลตอประสิทธิภาพของการทํางานจริงของเซลลแสงอาทิตย 

2.1 สมการพื้นฐานของสิง่ประดิษฐสารกึ่งตัวนํา (Goetzberger, et al., 1998) 
สมการที่อธิบายพฤติกรรมของพาหะในสารกึ่งตัวนําภายใตสนามไฟฟาหรือการ

สองสวาง อันเปนผลใหสารกึ่งตัวมีการเบี่ยงเบนจากภาวะสมดุลทางความรอน ไดแกสมการพืน้ฐาน
สําหรับสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา ไดแก 

2.1.1  สมการปวซอง (Poisson’s Equation)  
หากมีประจุสวนเกินเกิดขึ้นในสารกึ่งตัวนํายอมเปนผลใหเกิดสนามไฟฟาขึ้น ซ่ึง

ความสัมพันธระหวางสนามไฟฟา ( E ) ที่เกิดขึ้นและความหนาแนนประจุ ( ρ ) สามารถอธิบายได
โดยสมการปวซอง (Poisson’s Equation) ดังสมการที่ (1) 
 
 2

0

.
s

E ρφ
ε ε

∇ = −∇ = −  (1) 

 
เมื่อ φ และ ε คือ ศักยไฟฟาและคาสภาพยอมทางไฟฟา (Electric Permittivity) 

ตามลําดับ 

2.1.2  สมการความหนาแนนกระแส (Current Density Equation) 
ในสารกึ่งตัวนํามีทั้งกระแสที่เกิดจากสนามไฟฟา (Drift Current) และกระแสจาก

การแพร (Diffusion Current) โดยสมการความหนาแนนกระแสของอิเล็กตรอน ( eJ ) และโฮล 
( hJ ) เปนดังสมการที่ (2) และ (3) ตามลําดับ 
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 e e eJ qD n q nEµ= ∇ +  (2) 
 

 h h hJ qD p q pEµ= − ∇ +  (3) 
     

เมื่อ n , p , eµ , hµ , eD  และ hD   คือ ความหนาแนนของอิเล็กตรอน, ความ
หนาแนนของโฮล, สภาพคลองของอิเล็กตรอน, สภาพคลองของโฮล, สัมประสิทธิ์การแพรซึมของ
อิเล็กตรอน และสัมประสิทธิ์การแพรซึมของโฮล ตามลําดับ 

2.1.3  สมการความตอเนื่อง (Continuity Equation) 
คาไดเวอรเจนซ (Divergence) ของความหนาแนนกระแส ( J ) มีความสัมพันธกับ

อัตราการรวมพาหะ (Recombination Rate) และอัตราการเกิดพาหะ (Generation Rate) เปนไปตาม
สมการความตอเนื่อง (Continuity Equation) โดยสมการความตอเนื่องของอิเล็กตรอนและโฮล 
(Electron and Hole Continuity Equation) คือ สมการ (4) และ (5) ตามลําดับ 
 
 1 . 0e e eJ r G

q
+ ∇ − + =  (4) 

 
 1 . 0h h hJ r G

q
− ∇ − + =  (5) 

 
เมื่อ r  และ G คือ อัตราการรวมพาหะและอัตราการเกิดพาหะตามลําดับ 
และเมื่อแทนสมการความหนาแนนกระแส (2) และ (3) ลงในสมการความตอเนือ่ง 

จะไดสมการการขนสง (Transport Equations) คือ 
 

 2 . . 0e e e e eD n E n n E r Gµ µ∇ + ∇ + ∇ − + =  (6) 
 
 2 . . 0h h p h hD p E p p E r Gµ µ∇ + ∇ + ∇ − + =  (7) 
 

ในตอนตอไปจะเสนอการแกสมการปวซองและสมการการขนสงอิเล็กตรอนและ
โฮล ในสมการ (1), (6) และ (7) ตามลําดับ เพื่อความเขาใจในกลไกการขนสงพาหะภายในเซลล
แสงอาทิตย 
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2.2 แบบจําลองรอยตอพีเอ็นของช็อคเลย (P-N Junction Model of Shockley) 
ความเขาใจในคุณสมบัติของรอยตอพีเอ็นมีความสําคัญตอการเขาใจหลักการ

ทํางานของเซลลแสงอาทิตยสารกึ่งตัวนําชนิดรอยตอสารกึ่งตัวนํา ซ่ึงจะพิจารณากรณีแบบจําลอง
รอยตอพีเอ็นในอุดมคติของช็อคเลยซ่ึงมีสมมติฐาน คือ 

1. บริเวณรอยตอระหวางสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็นมีการเปลี่ยนแปลงของการโดป (Dope) 
อยางทันทีทันใด และมีการโดปอยางคงที่ในชั้นพี (P-Region) และชั้นเอ็น (N-Region)  

2. ศักยไฟฟาที่ใหกับรอยตอพีเอ็นมีผลกับเขตปลอดพาหะ (Space-Charge Region) เทานั้น โดย
ถือวาบริเวณภายนอกบริเวณปลอดพาหะไมมีสนามไฟฟา จึงทําใหพาหะขางนอยในบริเวณ
ภายนอกเขตปลอดพาหะเคลื่อนที่โดยการแพรเทานั้น 

3. ไมมีการรวมตัวหรือการเกิดของพาหะสุทธิในบริเวณปลอดพาหะ หรือกระแสอิเล็กตรอน
และโฮลคงที่เมื่อเคลื่อนที่ผานเขตปลอดพาหะ 

4. ในบริเวณทั้งสองขางของรอยตอพีเอ็นมีการฉีดของพาหะเกิดขึ้นในระดับต่ํา (Low-Level 
Injection)  

5. ความสัมพันธของโบตซมานน (Boltzmann Relation) ยังคงเปนจริงสําหรับอิเล็กตรอนและ
โฮลในบริเวณปลอดพาหะในภาวะไมสมดุล เนื่องจากถือวามีการฉีดพาหะเกิดขึ้นในระดับต่ํา  

2.2.1  รอยตอพีเอ็นท่ีสภาวะสมดุล 
ในสภาวะการฉีดพาหะที่ระดับต่ําและที่อุณหภูมิหองซึ่งอะตอมของสารเจือผูให

อิเล็กตรอน (Donor Atoms) และอะตอมของสารเจือผูรับอิเล็กตรอน (Acceptor Atoms) ถูกทําให
แตกตัวเปนประจุโดยความรอนเกือบทั้งหมด จึงสามารถประมาณไดวา 
 
 n Dn N≈  (8) 
 p Ap N≈  (9) 
 

โดยที่ nn และ pp คือ ความหนาแนนของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น และ
ความหนาแนนของโฮลในสารกึ่งตัวนําชนิดพี ตามลําดับ สําหรับความหนาแนนของพาหะอิสระที่
ภาวะสมดุลเปนไปตามการกระจายแบบโบตซมานน (Boltzmann Distribution) แสดงดังสมการ 
 
 0 exp c F

c
E En N

kT
−⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (10)  
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 0 exp F v
v

E Ep N
kT
−⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (11)

  
เมื่อ cN และ vN  คือ คาความหนาแนนของสถานะยังผลของแถบนําและแถบ     

วาเลนซ ตามลําดับ ซ่ึงที่สภาวะสมดุลทางความรอนความหนาแนนของพาหะสารกึ่งตัวนําเปนไป
ตาม Semiconductor Mass-Action Law คือ 2( ) ( ) in x p x n=  และจากสมการ (10) และ (11) จะได 
 

 2
0 0 exp g

i c v

E
n n p N N

kT
⎛ ⎞

= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (12)   

 
เมื่อ gE คือ ชองวางของพลังงานระหวางขอบลางแถบนําและขอบบนของแถบ    

วาเลนซ ( )c vE E−  
โดยระดับเฟอรมี (Fermi Levels, FE ) ของสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็นที่อยูแยกกัน

จะมีระดับที่แตกตางกัน แสดงดังภาพประกอบ  2.1 (a) 
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ภาพประกอบ  2.1 (a) แถบนําและแถบวาเลนของสารกึ่งตัวนําชนดิพแีละเอ็นขณะอยูแยกกัน  

 (b) การเบี่ยงเบนของแถบนาํ (Conduction Band) และแถบวาเลนซ (Valance    

    Band) ในบริเวณรอยตอของสารกึ่งตัวนํา  
 ที่มา : Schumacher, 2000 
 
เมื่อนําสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็นมาตอเขาดวยกัน ในภาวะสมดุลระดับเฟอรมีจะ

อยูที่ระดับเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหเกิดการเบี่ยงเบนของแถบนําและแถบวาเลนซ ในบริเวณรอยตอ
ของสารกึ่งตัวนํา แสดงดังภาพประกอบ  2.1 (b)  เมื่อนําสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็นมาตอกันจะเกิด
การแพรของอิเล็กตรอนจากสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นไปยังสารกึ่งตัวนําชนิดพี ซ่ึงเปนผลใหเกิดประจุ
บวกจากประจุของอะตอมผูให (Donor Charge) ขึ้นในบริเวณสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น ขณะเดียวกัน 
โฮลจากสารกึ่งตัวนําชนิดพีก็แพรไปยังสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นเปนผลใหเกิดประจุบลบจากประจุของ
อะตอมผูรับ (Acceptor Charge) ขึ้นในบริเวณสารกึ่งตัวนําชนิดพี โดยบริเวณที่มีประจุในสาร       
กึ่งตัวนําชนิดเอ็นและพีที่เกิดขึ้นนี้ คือ เขตปลอดพาหะ (Space-Charge Region) ซ่ึงผลจากประจบุวก
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และลบที่เกิดนี้ขึ้นกอใหเกิดสนามไฟฟาที่ทําใหพาหะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันขามกับการแพร
ของพาหะขางมาก และที่ภาวะสมดุลการเคลื่อนที่ของพาหะจากปจจัยทั้งสองจะเทากัน 

จากแบบจําลองอยางงายของเขตปลอดพาหะที่เสนอโดยชอตตกี (Schottky) สมมติ
วาการกระจายของความหนาแนนประจุมีลักษณะเปนสี่เหล่ียมผืนผา แสดงดังภาพประกอบ  2.2 (a) 
และเนื่องจากเขตปลอดพาหะไมมีพาหะอิสระ ดังนั้นความหนาแนนประจุของเขตปลอดพาหะ คือ 
 
 n( )     (0 x W )Dx qNρ = ≤ ≤  (13) 
 p( )     (W x 0)Ax qNρ = − ≤ ≤  (14) 

 
การกระจายของสนามไฟฟาของรอยตอพีเอ็นที่ภาวะสมดุลทางความรอน 

พิจารณาไดจากการอินทิเกรทสมการปวซองคือสมการที่ (1) จากตําแหนง 0x =  จนถึงขอบของ
เขตปลอดพาหะ ดวยประจุคงที่ตามสมการ (13) และ (14) และมีเงื่อนไขคาขอบ (Boundary 
Condition) คือ สนามไฟฟาที่ขอบของเขตปลอดพาหะเปนศูนย ซ่ึงผลเฉลยของสนามไฟฟา คือ 
 
 p

0

( ) ( )        (-W x 0)A
p

s

qNE x W x
ε ε

= − + ≤ ≤  (15)

  
 

0

( ) ( )        (0 x )D
n n

s

qNE x W x W
ε ε

= − − ≤ ≤  (16) 
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ภาพประกอบ  2.2 (a) การกระจายของความหนาแนนประจุในเขตปลอดพาหะ (b) คาสนามไฟฟา 

ในเขตปลอดพาหะ (c) ผลตางระหวางศักยไฟฟาของสารกึ่งตัวนําดานพีและเอ็น
ภายนอกเขตปลอดพาหะที่ภาวะสมดุล 

ที่มา : Schumacher, 2000 
 

คาสนามไฟฟาที่ไดมีลักษณะดังภาพประกอบ  2.2 (b) คือ เปนเชิงเสนกับตําแหนง
และเปนลบเสมอ และมีคามากที่สุดที่ตําแหนง 0x =  โดยคาสนามไฟฟาที่ตําแหนงนี้จากทั้งสมการ 
(15) และ (16) จะตองเทากัน ดังนั้น 
 
 A p D nN W N W=  (17) 
 

ซ่ึงหมายความวาความกวางของเขตปลอดพาหะในแตละดานของสารกึ่งตัวนํา
แปรผกผันกับความหนาแนนของการโดป 
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การกระจายของศักยไฟฟาในเขตปลอดพาหะหาไดโดยการอินทิเกรทสมการ (15) 
และ (16) ดวยเงื่อนไขขอบเขต คือ 0d

dx
φ
=  ที่ px W= และ nx W= และเลือกจุดอางอิงที่ 0x =

ใหมีศักยไฟฟาเปนศูนย ( 0 0xφ = = ) ไดผลเฉลยของศักยไฟฟา คือ 
 
 p

0

( ) (2 )        (-W x 0)A
p p

s

qNx x W xφ
ε ε

= − + ≤ ≤  (18)
 

 

  0

( ) (2 )        (0 x )D
n n n

s

qNx x W x Wφ
ε ε

= − − ≤ ≤  (19) 

 
โดยที่ศักยไฟฟาภายนอกเขตปลอดพาหะมีคาคงที่ คือ 

  
 ( ) ( )pp

s

A
p WxWqNx −<<−=        2

0εε
φ  (20)

 
 

 
( ) ( )pn

s

D
n WxWqNx −>>−=        2

0εε
φ  (21) 

 
ผลตางระหวางศักยไฟฟาของสารกึ่งตัวนําดานพีและเอ็นภายนอกเขตปลอดพาหะ

ที่ภาวะสมดุลคือ ศักยภายในของรอยตอพีเอ็น (Built-In Potential, DV ) ซ่ึงแสดงดังภาพประกอบ  2.2 
(c) และเมื่อพิจารณาจากสมการ (20) และ (21) จะไดศักยภายในของรอยตอพี-เอ็น คือ 
 
 ( )2 2

02D D n A p
s

qV N W N W
ε ε

= +  (22) 

2.2.2  รอยตอพีเอ็นท่ีถูกไบแอสในภาวะไมมีการสองสวาง 
ที่ภาวะสมดุลทางความรอนกระแสจากการแพรของสารกึ่งตัวนําแตละดานของ

รอยตอพีเอ็นจะถูกชดเชยดวยกระแสลอยเลื่อน ดังนั้นจึงไมมีกระแสสุทธิผานรอยตอพีเอ็น ซ่ึง
อิเล็กตรอนที่แพรจากสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นไปยังสารกึ่งตัวนําชนิดพีกอใหเกิดความหนาแนน
กระแสการแพร ( ,e diffJ ) และกระแสลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนจากสารกึ่งตัวนําชนิดพีที่เกิดจาก
พลังงานความรอนไปยังสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นเกิดความหนาแนนกระแสลอยเลื่อน ( ,e driftJ ) เมื่อ
พิจารณารอยตอพีเอ็นที่ไมไดถูกไบแอสจะได 
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 , ,( 0) ( 0) 0e diff bias e dift biasJ V J V= − = =  (23) 
 

ศักยไฟฟาภายนอกที่จายใหจะไปรบกวนภาวะสมดุลของรอยตอพีเอ็น โดยทําให
กําแพงศักยของรอยตอพีเอ็นมีการเปลี่ยนแปลงคือ  ถามีการไบแอสไปขางหนา  (Forward 
Bias, 0biasV > ) จะทําใหกําแพงศักยลดลง ซ่ึงมีผลใหความหนาแนนกระแสการแพร ( ,e diffJ ) 
เพิ่มขึ้นดวยตัวคูณของ โบตซมานน คือ  
  
 , ,( ) ( 0)exp bias

e diff bias e diff bias
qVJ V J V

kT
⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (24) 

  
เนื่องจากอัตราการเกิดอิเล็กตรอนจากพลังงานความรอนในสารกึ่งตัวนําไม  

แปรผันตามศักยที่จายใชจากภายนอก ดังนั้น 
 
 , ,( ) ( 0)e drift bias e drift biasJ V J V= =  (25) 
 

และพิจารณาเชนเดียวกนัในกรณีของโฮลจะได 
 
 , ,( 0) ( 0)h diff bias h dift biasJ V J V= = =  (26)

  
 , ,( ) ( 0)exp bias

h diff bias h diff bias
qVJ V J V

kT
⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (27) 

 , ,( ) ( 0)h drift bias h drift biasJ V J V= =  (28) 
 

คาความหนาแนนกระแสของอิเล็กตรอนและโฮล คือ 
 
 , ,e e diff e driftJ J J= −  (29)

  
 , ,h h diff h driftJ J J= −  (30) 
 



 

 

21

ความหนาแนนกระแสสุทธิคือผลรวมของความหนาแนนกระแสของอิเล็กตรอน
และโฮล 
 
 e hJ J J= +  (31) 
 

จากสมการ (24) ถึง (31) ความหนาแนนกระแสสุทธิ คือ 
 

 0( ) exp 1bias
bias

qVJ V J
kT

⎡ ⎤⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (32) 

 
เมื่อ 0 , ,e drift h driftJ J J= +  คือ ความหนาแนนกระแสอิ่มตัวของรอยตอพีเอ็น  
สมการที่ (32) นี้คือ สมการของช็อตเลย ซ่ึงเปนสมการของไดโอดในอุดมคติอัน

เปนสมการพื้นฐานของอุปกรณสารกึ่งตังนําที่พิสูจนโดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติเฉพาะของสาร       
กึ่งตัวนําอยางเชนคาอายุของพาหะ (Carrier Lifetime) โดยพฤติกรรมของกระแสและความตางศักย
ของรอยตอพี เอ็นจะขึ้นอยูกับกระแสการแพร ซ่ึงแปรผันตามตัวคูณของโบตซมานน  คือ 
exp biasqV

kT
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

เทานั้น 

รอยตอพีเอ็นในภาวะไมสมดุลซ่ึงถูกรบกวนโดยศักยไฟฟาที่จายใหรอยตอพีเอ็น
หรือการสองสวางของแสงที่ตกกระทบรอยตอพีเอ็นจะกอใหเกิดพาหะสวนเกินขึ้น โดยในภาวะไม
สมดุลนี้จะมีการนิยามระดับควอไซเฟอรมี (Quasi-Fermi Level) คือ fcE และ fvE ในสารกึ่งตัวนํา
ดานเอ็นและพีตามลําดับ เพื่ออธิบายความหนาแนนของพาหะซึ่งเปนไปตามความสัมพันธดังนี้ 
  

 exp c fc
c

E E
n N

kT
−⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (33) 

 exp fv v
v

E E
p N

kT
−⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (34) 

 0 0 exp fv fcE E
pn n p

kT
−⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (35) 

 
โดยที่ 0 0,n p  คือ ความหนาแนนของพาหะอิสระที่ภาวะสมดุลในสมการ (10) 

และ (11)  
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ในบริเวณขอบของเขตปลอดพาหะและบริเวณภายนอกเขตปลอดพาหะที่ภาวะไม
สมดุล ผลตางระหวางระดับ fcE ซ่ึงอยูในสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นและ fvE ในสารกึ่งตัวนําชนิดพีจะมี
ความสัมพันธกับศักยไฟฟาที่จายใหรอยตอพีเอ็น ( biasV ) ดังสมการ 
 
 bias fv fcqV E E= −  (36) 
 

และภายใตสมมติฐานการฉีดพาหะในระดับต่ํา ความหนาแนนของพาหะขางมาก
ในบริเวณขอบของเขตปลอดพาหะและบริเวณภายนอกเขตปลอดพาหะจะไมถูกรบกวน ดังนั้น 

 
 ,0( )p p pp W p− =  (37) 
 ( ) ,0n n nn W n=  (38) 
 

โดยที่ ,0pp และ ,0nn คือ ความหนาแนนของพาหะขางมากในบริเวณภายนอกของ
เขตปลอดพาหะของสารกึ่งตัวนําชนิดพีและเอ็น ตามลําดับ 

จากสมการ (35) ถึง (37) สามารถคาความหนาแนนของพาหะขางนอยที่บริเวณ
ขอบของเขตปลอดพาหะไดดังนี้ 
 
 ,0( ) exp bias

p p p
qVn W n

kT
⎛ ⎞− = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (39) 

 ,0( ) exp bias
n n n

qVp W p
kT

⎛ ⎞− = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (40) 

  
จากเงื่อนไขคาขอบที่ คือ สมการที่ (37) ถึง (40) สามารถนําไปแกสมการการ

ขนสงอิเล็กตรอนและโฮลเพื่อหาคาความหนาแนนกระแสอิ่มตัวของของรอยตอพีเอ็นได ซ่ึงจะ
กลาวถึงตอไป  

2.2.3  กฎการซอนทับ (Superposition Principle) 
จากสมมติฐานของรอยตอพีเอ็นในอุดมคติของช็อตเลยในหัวขอ  2.2.1 ที่กลาวไว

วาไมมีสนามไฟฟาบริเวณภายนอกเขตปลอดพาหะซึ่งเปนผลใหพาหะบริเวณนี้เคลื่อนที่โดยการ
แพรเทานั้น และภายใตสภาวะการฉีดพาหะในระดับต่ําความหนาแนนของพาหะขางมากจะไมถูก
รบกวนโดยการรวมตัวหรือเกิดของพาหะบริเวณนั้น ดังนั้นอัตราการรวมตัวของพาหะขางนอยจึง
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แปรผันตามความหนาแนนของพาหะขางนอยสวนเกิน คือ ( 0n n− ) ในบริเวณสารกึ่งตัวนําชนิดพี 
และ ( 0p p− ) ในบริเวณสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นเทานั้น ดังนั้นอัตราการรวมตัวของพาหะของ
อิเล็กตรอนและโฮซึ่งเปนพาหะขางนอย คือ 
 
 0

e
e

n nr
τ
−

=  (41) 

 0
h

h

p pr
τ
−

=  (42) 

 
โดยที่ eτ และ hτ คือ คาชีวิตของพาหะขางนอย (Minority Carrier Lifetimes) ของ

อิเล็กตรอนและโฮล ตามลําดับ 
เนื่องจากไมมีสนามไฟฟาบริเวณภายนอกเขตปลอดพาหะ และสมมติวาคาชีวิต

ของพาหะขางนอยไมขึ้นกับคาความหนาแนนของพาหะ จากสมการการขนสง (6) และ (7) จะได
สมการเชิงอนุพันธชนิดไมเอกพันธ (Inhomogeneous Differential Equations) คือ 
 

2
0

2 ( ) 0e e
e

n nnD G x
x τ

−∂
− + =

∂
               (43) 

2
0

2 ( ) 0h h
h

p ppD G x
x τ

−∂
− + =

∂
               (44) 

 
โดยที่อัตราการเกิดพาหะโดยแสง ( )eG x และ ( )hG x ไมขึ้นอยูกับความหนาแนน

ของพาหะ แตจะขึ้นอยูกับระยะทาง x  จากผิวดานที่รับแสงเทานั้น เมื่อพิจารณาสมการ (43) และ 
(44) ในกรณีที่ไมมีการสองสวางคือ ( )eG x และ ( )hG x เทากับศูนย สมการที่ไดจะเปนสมการ      
เชิงอนุพันธชนิดเอกพันธ (Homogeneous Differential Equations) และหากตองการพิจารณาใน
สภาวะที่มีการสองสวางก็สามารถหาผลเฉลยโดยนําผลเฉลยเฉพาะจากสมการเชิงอนุพันธไมเอก
พันธ (Inhomogeneous Differential Equations) มาบวกกับผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธเอกพันธใน
กรณีที่ไมมีการสองสวางได สําหรับกรณีความหนาแนนของอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนําชนิดพีจะ
ไดผลเฉลยดังสมการ 
 
 Light Dark Photogeneraten n n= +   (45)  
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เมื่อ Lightn , Darkn  และ Photogeneraten  คือ ผลเฉลยคาความหนาแนนอิเล็กตรอนใน
สภาวะที่มีแสง, สภาวะที่ไมมีแสง และความหนาแนนอิเล็กตรอนที่เกิดจากแสง ตามลําดับ ดังนั้น
กราฟกระแสและศักยไฟฟาของรอยตอพีเอ็นในสภาวะที่มีการสองสวางจึงมีลักษณะคลายกับกราฟ
กระแสและศักยไฟฟาของรอยตอพีเอ็นในสภาวะมืด แตมีการบวกคากระแสจากการสองสวาง คือ 

Ligth
scJ J= − ทําใหมีการเลื่อนกราฟจากจตุภาคที่หนึ่งไปยังจตุภาคที่ส่ีดังภาพประกอบ  2.4 โดยที่

กลาวมาขางตนนี้คือ กฎการซอนทับ  

2.2.4  ผลเฉลยความหนาแนนของพาหะในภาวะไมมีการสองสวาง 
จากกฎการซอนทับในหัวขอที่แลว ผลเฉลยของคาความหนาแนนพาหะในบริเวณ

ภายนอกของสารกึ่งตัวทั้งสองดานสามารถหาโดยแยกกันจากสมการที่ (43) และ (44) โดยที่สภาวะ
ไมมีแสงจะลดรูปเปน 
 

 
2

0
p2 0   (x W )e

e

n nd nD
dx τ

−
− = ≤  (46) 

 
2

0
n2 0   (x W )h

h

p pd pD
dx τ

−
− = ≥  (47) 

 
โดยผลเฉลยทั่วไปของสมการ (46) คือ 

 

 0 cosh sinh
e e

x xn n A B
L L

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
  (48)  

 
เมื่อ e e eL D τ= คือ ระยะการแพร (Diffusion Length) ของอิเล็กตรอนในสาร  

กึ่งตัวนําดานพี ซ่ึงระยะการแพรก็คือคาระยะเฉลี่ยของพาหะขางนอยจากบริเวณที่เกิดถึงบริเวณที่
เกิดการรวมตัว 

สมมติวาไมเกิดการรวมตัวที่ผิวของสารกึ่งตัวนําดานพี เนื่องจากความกวางของชัน้
สารกึ่งตัวนํามีคามากกวาระยะการแพร ดังนั้นเงื่อนไขคาขอบ คือ  
 
 0x

dn
dx →∞ =   (49)  

  
และใชเงื่อนไขคาขอบนี้กับสมการ (48) จะได A B=  ดังนั้น 
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 0 exp
e

xn n A
L

⎛ ⎞
− = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (50) 

 
และจากเงื่อนไขคาขอบในสมการ (39) จะไดความหนาแนนของอิเล็กตรอนใน

สารกึ่งตัวนําชนิดพี คือ 
 

 0 0 exp 1 exp pbias

e

W xqVn n n
kT L

+⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞− = − ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠
  (51) 

 
เนื่องจากบริเวณภายนอกเขตปลอดพาหะไมมีสนามไฟฟา ดังนั้นกระแสจึงเกิดจาก

การแพรเทานั้น โดยที่ขอบของเขตปลอดพาหะในบริเวณสารกึ่งตัวนําดานพีจะมีความหนาแนน
กระแส คือ 
 
 ( )0( ) |

pe p e x W
dJ W qD n n
dx =−− = −   (52)

  
แทนสมการ (51) ลงในสมการ (52) จะได 

 

 0( ) exp 1e bias
e p

e

qD n qVJ W
L kT

⎡ ⎤⎛ ⎞− = −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
  (53) 

 
และโดยวิธีการเดียวกันจะไดความหนาแนนของโฮลสวนเกินในสารกึ่งตัวนําชนิด

เอ็น ดังนี้ 
 

 0 0 exp 1 expbias n

h

qV W xp p p
kT L

⎛ ⎞⎡ ⎤ −⎛ ⎞− = − ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠
  (54) 

 
และความหนาแนนกระแสจากการแพรของโฮลที่ nx W=  คือ 

 

 0( ) exp 1h bias
h n

h

qD p qVJ W
L kT

⎡ ⎤⎛ ⎞− = −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
  (55) 
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เนื่องจากไมมีการรวมตัวในเขตปลอดพาหะ พาหะขางมากที่ถูกฉีดเขามาใน      
เขตปลอดพาหะจะผานออกไปเปนพาหะขางนอยที่ขอบของเขตปลอดพาหะอีกขางหนึ่งทั้งหมด 
ดังนั้นความหนาแนนของกระแสอิ่มตัว ( 0J ) คือ ผลรวมของกระแสของพาหะขางนอยที่ขอบทั้ง
สองขางของเขตปลอดพาหะในสมการที่ (53) และ (55) คือ 
  

 ( ) ( ) ( ) 0 exp 1bias
bias e p h n

qVJ V J W J W J
kT

⎡ ⎤⎛ ⎞= − + = −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (56) 

 
โดยที ่

 
 0 0

0
e h

e h

qD n qD pJ
L L

= +   (57) 

 
จากสมการ (8), (9) และ (12) สามารถเขียนกระแสอิ่มตัวใหมไดดังนี ้

 

 2
0

e h
i

e A h D

D DJ qn
L N L N

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (58) 

2.2.5  ผลเฉลยความหนาแนนของพาหะในภาวะที่มีการสองสวาง 
ในการที่จะหาความหนาแนนของพาหะในขณะที่มีแสงจะใชกฎการซอนทับ โดย

คาความหนาแนนของอิเล็กตรอนและโฮลในบริเวณนอกเขตปลอดพาหะหาไดจากสมการ (43) 
และสมมติวาอัตราการเกิดอิเล็กตรอนจากการดูดกลืนแสง ( )eG x  ไมแปรผันตามระยะความลึกจาก
ผิวที่รับแสง ซ่ึงจากกฎการซอนทับจะไดวา 
 

 ( )2
0

p2 2 0   (x -W )
LightLight

e
e

e

D n nd nD G
dx L

−
− + = ≤   (59) 

 
นําสมการ (43) ลบสมการ (59) จะได 

 

 
2

p2 2 0   (x -W )
PhotogeneratePhotogenerate

e
e

e

D nd nD G
dx L

− + = ≤   (60) 
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และจากสมการ (45) 
 
 Photogenerate Light Darkn n n= −   (61) 
 

หากวาไมพิจารณาพาหะที่เกิดจากการดูดกลืนแสงบริเวณขอบของเขตปลอดพาหะ
จะได 
 
 ( ) 0Photognerate

pn W− =   (62) 
 

สมมติวาไมมีการรวมตัวเกิดขึ้นที่ผิวของสารกึ่งตัวนําดานพี จะไดเงื่อนไขคาขอบ
เชนเดียวกับในกรณีที่ไมมีการสองสวาง คือ 
 

 | 0
Photogenerate

x
dn

dx →∞=   (63) 

ผลเฉลยทั่วไปของสมการ (60) คือ 
 

 exp expPhotogenerate
e

e e

x xn G C D
L L

τ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  (64) 

 
จากเงื่อนไขคาขอบในสมการ (62) และกําหนดใหคาสัมประสิทธิ์ D เปนศูนย

เพื่อใหไดผลเฉลยที่ความหมาย ดังนั้น 
 

 exp p
e

e

W
C G

L
τ

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (65) 

 
จะไดความหนาแนนของอิเล็กตรอนที่เกิดจากการดูดกลืนแสงของสารกึ่งตัวนํา

ดานพีในบริเวณนอกเขตปลอดพาหะ คือ 
 

 ( ) 1 exp pPhtogenerate
e

e

W x
n x G

L
τ
⎧ ⎫+⎛ ⎞⎪ ⎪= −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

  (66) 
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แทนสมการ (51) และสมการ (66) ลงใน (61) จะไดความหนาแนนของอิเล็กตรอน
ในภาวะที่มีแสงของสารกึ่งตัวนําดานพีในบริเวณนอกเขตปลอดพาหะ ดังนี้ 
 

 0 0exp exp 1  pPhotogenerate bias
e e

e

W x qVn n G n G
L kT

τ τ
⎡ ⎤+ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎧ ⎫⎛ ⎞= + + − −⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩ ⎭⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎣ ⎦
  (67) 

 
และความหนาแนนกระแสจากการแพรของอิเล็กตรอนในบริเวณนี้ คือ 

 

 0( ) exp exp 1 expp pe bias
e e

e e e

W x W xD qVJ x qn qGL
L L kT L

⎧ ⎫+ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎛ ⎞= − −⎨ ⎬⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

  (68) 

 
และดวยข้ันตอนที่คลายกันจะไดความหนาแนนกระแสจากการแพรของโฮลใน

สารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นในบริเวณนอกเขตปลอดพาหะ คือ 
 

 0( ) exp exp 1 exph n bias n
h h

h h h

D W x qV W xJ x qp qGL
L L kT L

⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ ⎧ ⎫ +⎪ ⎪ ⎛ ⎞= − −⎨ ⎬⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

  (69) 

ความหนาแนนกระแสรวมหาไดจากผลรวมของความหนาแนนกระแสจากการ
แพรของพาหะขางนอยที่ขอบของเขตปลอดพาหะในสารกึ่งตัวนําทั้งสองดาน และพาหะที่เกิดจาก
การดูดกลืนแสงในเขตปลอดพาหะซึ่งมีความกวางเทากับ n pW W W= +  
 
 ( ) ( )total e p h nJ J W J W qGW= − + −  (70) 
 

แทนสมการ (68) และ (69) ลงในสมการ (70) จะไดสมการของไดโอดในอุดมคติ
ในขณะรับแสง 
 

 0 exp 1 Lightbias
total

qVJ J J
kT

⎡ ⎤⎛ ⎞= − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 (71) 

  
โดย 0J คือ กระแสอิ่มตัวเหมือนในสมการ (57) และ LightJ  คือ กระแสที่เกิดจาก

แสง 
 [ ]Light

e hJ qG W L L= + +   (72) 
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2.3 คุณสมบัตขิองไดโอดจริง (Real Diode Characteristics) 
จากสมการของไดโอดในอุดมคติในสมการ (71) ขางตน สามารถอธิบายการขนสง

พาหะของไดโอดจริงไดเพียงเบื้องตนเทานั้น แตในกรณีของเซลลแสงอาทิตยชนิดรอยตอสาร      
กึ่งตัวนําซิลิกอนซึ่งมีลักษณะโครงสรางแสดงดังภาพประกอบ  2.3 จะมีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจาก
ไดโอดในอุดมคติอยางมาก ในหัวนี้จะกลาวถึงตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอลักษณะสมบัติเฉพาะของ
เซลลแสงอาทิตยชนิดรอยตอสารกึ่งตัวนํา 

 
ภาพประกอบ  2.3 แสดงลักษณะภาพตัดขวางของเซลลแสงอาทิตยชนิดรอยตอสารกึ่งตัวนํา 

ซิลิกอน 
ที่มา: Goetzberger, et al., 1998 

2.3.1 ตัวแปรที่สําคัญใชอธิบายการทํางานของเซลลแสงอาทิตย 
ในการวิ เคราะหการทํางานของเซลลแสงอาทิตยจะพิจารณาจากกราฟ

ลักษณะเฉพาะของกระแสและศักยไฟฟาของเซลลในขณะรับแสงแสดงในภาพประกอบ  2.4        
ตัวแปรที่ใชอธิบายการทํางานของเซลลที่สําคัญไดแก ศักยไฟฟาเปดวงจร (Open Circuit 
Voltage, ocV ), กระแสลัดวงจร (Short Circuit Current, scJ ), ศักยไฟฟา ณ จุดที่เซลลใหกําลังไฟฟา
สูงสุด ( mpV ), กระแส ณ จุดที่เซลลใหกําลังไฟฟาสูงสุด ( mpJ ) และกําลังสูงสุดของเซลล ( mpP ) โดย
ประสิทธิภาพของเซลล ณ จุดที่เซลลใหไฟฟากําลังสูงสุด (η ) สามารถหาไดจากอัตราสวนของ
กําลังสูงสุดของเซลล ( mpP ) กับพลังงานแสงทั้งหมดที่ตกกระทบเซลล ( 0E ) 

Emitter Base 

Space-Charge Region 

h.ν  
Lh Le Wp Wn 

p n 
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0 0 0

mp mp mp oc sc fillP V J V J
E E E

η
η = = =  (73) 

 
โดยที่ fillη คือ คาฟลลเฟกเตอร (Fill Factor) 

 

 mp mp
fill

sc oc

J V
J V

η =   (74) 

 
 

                         
 

ภาพประกอบ  2.4 กราฟลักษณะเฉพาะกระแสและศักยของเซลลแสงอาทิตยในขณะรับแสงและ 

ในขณะมืด 

ที่มา : Schumacher, 2000 

 
หากใหคา totalJ ในสมการ (71) เทากับศูนย จะไดความสัมพันธของคาศักยไฟฟา

เปดวงจรกับคากระแสอิ่มตัวของเซลล คือ 

JJmmpp  

JJ  

VV  

ddaarrkk 

iilllluummiinnaatteedd  

JJsscc  
VVmmpp VVoocc  
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0

ln 1
Light

oc th
JV V

J
⎛ ⎞

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (75) 

  
โดยที่ th

kTV
q

=  ศักยความรอน (Thermal Voltage) 

2.3.2 คาอายุของพาหะ (Carrier Lifetime) 
กฎการซอนทับจะเปนจริงไดก็ตอเมื่อคาชีวิตของพาหะในสมการ (41) และ (42) มี

คาคงที่ ซ่ึงคาชีวิตของพาหะจะแปรผันตามกลไกการรวมตัวของพาหะเปนหลัก โดยกลไก          
การรวมตัวที่มีบทบาทสําคัญในเซลลแสงอาทิตยชนิดรอยตอของสารกึ่งตัวนําซิลิกอน ไดแก 

การรวมตัวแบบ Auger เกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวของกับอนุภาคสามอนุภาค คือ 
อิเล็กตรอน 2 ตัว กับโฮล 1 ตัว หรือ อิเล็กตรอน 1 ตัว กับโฮล 2 ตัว ในกรณีของอิเล็กตรอน 2 ตัว 
กับโฮล 1 ตัว จะเกิดจากการที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งในแถบนําเกิดการรวมตัวกับโฮลในแถบวาเลนซ 
แลวคายพลังงานออกมาใหกับอิเล็กตรอนตัวที่สองที่อยูใกลกันในแถบนํา โดยอิเล็กตรอนตัวที่สอง
นี้จะถูกกระตุนใหไปอยูในสถานะที่สูงขึ้น และจะสูญเสียพลังงานในรูปโฟนอนกลับมาอยูในแถบ
นําดังเดิม และมีกระบวนการในทํานองเดียวกันในกรณีของหรือ อิเล็กตรอน 1 ตัว กับโฮล 2 ตัว 
โดยคาชีวิตของโฮลในการรวมตัวแบบ Auger ที่สภาวะการฉีดพาหะในระดับต่ํา คือ 
 
 2

1A
h

n DC N
τ =   (76) 

 
โดยที่ nC  คือ คาคงที่ของอัตราการรวมตัวแบบ Auger ระหวางแถบนําและแถบ 

วาเลนซ 
การรวมตัวที่สําคัญอีกอีกชนิด คือ การรวมตัวที่เกิดจากระดับพลังงานระดับลึกใน

ชองวางพลังงาน (Band Gap) โดยในแบบจําลองที่สมมติใหมีแถบพลังงานในระดับลึกในชองวาง
พลังงานเพียงแถบเดียวซ่ึงเสนอโดยช็อคเลย, ร๊ีด และฮอลล (SRH) จะไดคาอายุพาหะในกรณีของ
โฮลเปนพาหะขางนอย คือ 
 
 1T

h T
h Tk N

τ =   (77) 
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โดยที่ TN  ความหนาแนนของแถบพลังงานในระดับลึกของชองวางพลังงาน และ
T
hk  คือ คาคงที่ในการจับอิเล็กตรอน 

ดังนั้นการรวมตัวของพาหะขางนอย ( hτ ) ในสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็น คือ 
 
 1 1 1

T A
h h hτ τ τ
= +   (78) 

 
เนื่องจากการรวมตัวแบบ Auger แปรผกผันกับความหนาแนนของการโดป ดังนั้น

ในชั้นอิมิตเตอรของเซลลซ่ึงเปนสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นที่มีการโดปมาก จึงมีคาอายุของพาหะขาง
นอย นอยกวาในชั้นฐานซึ่งเปนสารกึ่งตัวนําชนิดพีที่มีการโดปนอยกวา และการที่ในชั้นอิมิตเตอรมี
การโดปแบบไมคงที่จึงทําใหคาอายุพาหะแปรผันตามตําแหนงดวย โดยกระแสอิ่มตัวในกรณีช้ัน
อิมิตเตอรที่มีคาอายุพาหะแปรผันตามตําแหนงสามารถพิสูจนในเชิงวิเคราะหไดแตไมไดแสดงไว
ในที่นี้ 

2.3.3  การรวมตัวท่ีผิว (Surface Recombination)   
จากการวิเคราะหคุณสมบัติของไดโอดในหัวขอ  2.2.5 ที่ผานมาไดสมมติใหไมมี

การสูญเสียจากการรวมตัวของพาหะที่ผิวของสารกึ่งตัวนํา โดยหากมีการพิจารณาการสูญเสีย
ดังกลาวดวย จะทําใหเงื่อนไขคาขอบที่ผิวของสารกึ่งตัวนําชนิดพี คือ 
 
 ( )0p pe x H e x H

dnD S n n
dx =− =−= −  (79) 

 
เมื่อ eS  คือ คาความเร็วในการรวมตัวที่ผิวของอิเล็กตรอน และเงื่อนคาขอบที่ผิว

ของสารกึ่งตัวนําชนิดเอ็นก็มีลักษณะคลายกัน และหากทําการตามกระบวนการในหัวขอ  2.2.5 โดย
ใชเงื่อนไขคาขอบใหมนี้จะได 
  

 ,0 ,0
0

e p h n
p n

e h

qD n qD p
J

L L
⎛ ⎞

= Ξ + Ξ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (80) 

   
โดยที่ nΞ  คือ ปจจัยที่ขึ้นกับรูปรางของเซลล 
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sinh cosh

cosh sinh

n h h n

n h n
n

n h h n

n h n

Q S L Q
L D L
Q S L Q
L D L

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠Ξ =
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

+⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

          (81) 

 
เมื่อ n n nQ H W= −  คือ ความหนาของสารกึ่งตัวนําเอ็น, hS คือ คาความเร็วในการ

รวมตัวที่ผิวของโฮลในสารกึ่งตัวนําเอ็น, hL  คือ คาความยาวการแพรของโฮล และ hD  คือ คาคงที่
ในการแพรของโฮล 

คา pΞ ก็มีลักษณะคลายกับ nΞ โดยผลของการรวมตัวที่ผิวที่มีผลตอกระแสอิ่มตัว
สามารถพิจารณาไดโดยการคํานวณคาปจจัยที่ขึ้นกับรูปรางของเซลลที่เปนฟงกชันของ /Q L  ที่คา 

/SL D  ตางๆ ซ่ึงผลการคํานวณแสดงดังภาพประกอบ  2.5 ซ่ึงจะพบวากรณีที่ 1L
Q
<  คาการรวมตัว

ที่ผิวจะไมมีผลตอกระแสอิ่มตัว 
เนื่องจากโครงสรางของเซลลแสงอาทิตยจะมีช้ันอิมิตเตอรซ่ึงทําจากสารกึ่งตัวนํา

ชนิดเอ็นที่บางมากเมื่อเทียบกับระยะของการแพร ดังนั้นจึงทําใหความเร็วในการรวมตัวที่ผิวของ
โฮลมีคามากซึ่งทําใหกระแสอิ่มตัวมีคามาก เมื่อพิจารณาสมการ (75) พบวาจะทําใหคาศักยไฟฟา
เปดวงจรลดลงเปนผลใหประสิทธิภาพของเซลลลดลงไปดวย แตหากมีการทําผิวของสารกึ่งตัวนําที่
ดี (Passivated Surface) จะสามารถลดการรวมตัวของพาหะที่ผิวได  
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ภาพประกอบ  2.5 แสดงคาปจจัยที่ขึ้นกับรูปรางของเซลล (Ξ ) ที่เปนฟงกชันของอัตราสวน 

ระหวางความกวางของชั้นสารกึ่งตัวนํา (Q ) กับความยาวของการแพรของพาหะ
ขางนอยในสารกึ่งตัวนํานั้น ( L ) ที่คา /SL D  ตางๆ 

ที่มา : Goetzberger, et al., 1998 

2.3.4  ความตานทานอนุกรมและความตานทานขนาน (Series and Shunt Resistance) 
ในความเปนจริง เซลลแสงอาทิตยจะมีค าความตานทานอนุกรม  (Series 

Resistance, sR ) ซ่ึงเกิดขึ้นจากความตานทานของขั้วโลหะ, ความตานทานของผิวสัมผัสระหวางสาร
กึ่งตัวนําและโลหะและความตานทานของสารกึ่งตัวนําชั้นฐาน นอกจากนี้ยังมีความตานทานขนาน 
(Shunt Resistance, pR ) ซ่ึงเกิดจากความไมสมบูรณของผลึกบริเวณผิวและการรวมตัวของพาหะที่
ขอบเซลล หากพิจารณาการสูญเสียจากความตานทานอนุกรมและความตานทานขนาน สามารถ
เขียนสมการ (71) ใหมไดเปน 
 

 ( ) ( )( ) ( )
0 exp 1s s Light

p

q V J V R V J V R
J V J J

kT R

⎡ ⎤⎛ ⎞− −
= − + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

  (82) 
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อิทธิพลของความตานทานอนุกรมและความตานทานขนานกับการทํางานของ
เซลลแสดงดังภาพประกอบ  2.6 จากกราฟพบวาเซลลที่มีคาฟลลเฟกเตอรมาก จะตองมีคาความตาน
อนุกรมนอยและมีคาความตานทานขนานมาก 
 

 
 

ภาพประกอบ  2.6 แสดงอิทธิพลของความตานทานอนุกรม ( sR ) และความตานทานขนาน ( pR )  

ตอกราฟลักษณะเฉพาะของศักยและกระแสของเซลลแสงอาทิตยในขณะรับแสง 
(a) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาความตานทานอนุกรม (b) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคา
ความตานทางขนาน 

  ที่มา : Goetzberger, et al., 1998 

2.3.5  องคประกอบของกระแสมืดท่ีไมเปนอุดมคติ 
ในกรณีของไดโอดในอุดมคติที่กลาวมาไมไดมีการพิจารณาการรวมตัวของพาหะ

ในเขตปลอดพาหะแตในเซลลแสงอาทิตยในความเปนจริงแลวการรวมตัวในเขตปลอดพาหะเปน
กลไกการสูญเสียที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการวิเคราะหกระแสการรวมตัวในเขตปลอดพาหะ         
(Sah, et al., 1985) โดยมีสมมติฐานวามีระดับพลังงานของการรวมตัวอยูตรงประมาณกึ่งกลางของ
แถบตองหาม (Forbidden Gap) และมีการกระจายตัวอยางคงที่ตลอดเขตปลอดพาหะ และสมมติวา
ตลอดรอยตอพีเอ็นมีระดับการโดป, คาอายุพาหะ และคาสภาพคลองของพาหะ (Mobility) คงที่ จะ
ไดกระแสการรวมตัวของพาหะในเขตปลอดพาหะ ( DRJ ) คือ 
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 02 exp
2

bias
DR

qVJ J
kT

⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
 (83) 

 0
02

0 max

kT nJ
E
π

τ
=   (84) 

 
โดยที่ maxE  คือ สนามไฟฟาทีร่อยตอพีเอ็น และเมื่อรวมกระแสการรวมตัวของ

พาหะในเขตปลอดพาหะกับสมการ (82) จะไดแบบจําลองไดโอดสองตัว (Two-Diode Model) ดังนี ้
 

( ) ( )( ) ( )( )
01 02exp 1 exp 1

2
s sq V J V R q V J V R

J V J J
kT kT

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −
= − + −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 ( ) Lights

p

V J V R J
R

−
+ −  (85) 

  
แบบจําลองไดโอดสองตัวสามารถแสดงเปนวงจรเทียบเทาของเซลลแสงอาทิตย

ไดแสดงดังภาพประกอบ  2.7 ซ่ึงประกอบดวยไดโอดสองตัว, แหลงกําเนิดกระแสจากแสง และ
ความตานทานขนานกับความตานทานอนุกรม 

 
ภาพประกอบ  2.7 วงจรเทียบเทาตามแบบจําลองไดโอดสองตัว (Two Diode Model) เซลล 

แสงอาทิตย 

ที่มา : Goetzberger, et al., 1998 
 

Rp 

Rs 
J01 J02 JLight 

Vbias 
Vout put 
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2.4 แบบจําลองของการรวบรวมพาหะของขั้วดานที่รับแสงของเซลลแสงอาทิตย 
แบบจําลองของการรวบรวมพาหะของขั้วดานที่รับแสงของเซลลแสงอาทิตยชนิด

รอยตอสารกึ่งตัวนํา (Burgers, et al., 1993) ไดจําลองการสูญเสียกําลังไฟฟาจากปจจัยตางๆ ที่เกิด
จากขั้วโลหะดานที่รับแสงของเซลล โดยจะพิจารณาการกระจายของศักยไฟฟา ณ ตําแหนงตางๆ 
บนชั้นอิมิตเตอรของเซลลแสงอาทิตยตามสมมติฐานดังตอไปนี้ 

1. กระแสที่เกิดขึ้นตลอดพื้นที่อิมิตเตอรของเซลลเปนไปตามแบบจําลองไดโอด
สองตัว ณ จุดยอย (Local Two Diode Model) ของเซลลแสงอาทิตย คือ 
 

 01 02
1 2

( ) exp 1 exp 1e e e
e e Light

b b P

V V VJ V J J J
nV n V R

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − + − + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (86) 

 
โดยที่ 01 02 1 2, , , , , , ,Light e e bJ J J J V V n n  และ pR คือ กระแสที่เกิดจากแสง, กระแส

ที่ เกิดขึ้นจากเซลล, กระแสอิ่มตัวบริเวณนอกเขตปลอดพาหะ , กระแสอิ่มตัวในบริเวณเขต       
ปลอดพาหะ, ศักยไฟฟาของชั้นอิมิตเตอร, คาตัวประกอบของไดโอดบริเวณนอกเขตปลอดพาหะ, 
คาตัวประกอบของไดโอดในบริเวณเขตปลอดพาหะ, ศักยความรอน และคาสภาพตานทานขนาน 
ตามลําดับ 

เนื่องจากพื้นที่ของรอยตอพีเอ็นหรือช้ันอิมิตเตอรที่อยูหางจากขั้วโลหะจะมี
ศักยไฟฟามากกวาบริเวณใกลๆ ขั้วโลหะ (Wyeth, 1977) ซ่ึงตามแบบจําลองไดโอดสองตัวใน
สมการ (86) จะไดวากระแสที่เกิดขึ้นในบริเวณที่อยูหางจากขั้วโลหะจะนอยกวากระแสที่เกิดขึ้นใน
บริเวณใกลขั้วโลหะ และในบริเวณพื้นที่ที่เปนขั้วโลหะจะมีเฉพาะกระแสมืดคือสองพจนแรกทาง
ดานขวาของสมการ (86) เทานั้น โดยที่กระแสมืดจะมีทิศทางตรงกันขามกับกระแสที่เกิดจากแสง 
( LightJ ) ซ่ึงทั้งกรณีการเพิ่มขึ้นของศักยไฟฟาในบริเวณรอยตอพีเอ็นที่หางจากขั้วโลหะและกระแส
มืดบริเวณใตขั้วโลหะจะสงผลใหประสิทธิภาพของเซลลลดลง แตในแบบจําลองนี้จะไมพิจารณา
กระแสมืด 
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ภาพประกอบ  2.8 แสดงภาพจําลองของชั้นอิมิตเตอรที่มีความหนา t และมีฟลักซของแสงตก 

  กระทบอยางสม่ําเสมอ ( Lφ ) บนระนาบ XY  
 

2. ช้ันอิมิตเตอรของเซลลมีลักษณะที่สม่ําเสมอและมีความหนาคงที่ (t) และฟลักซ
ของแสงที่ตกกระทบชั้นอิมิตเตอรของเซลลมีลักษณะสม่ําเสมอ ( Lφ ) ดังภาพประกอบ  2.8โดย
สมมติวาความหนาของชั้นอิมิตเตอรนอยกวาระยะที่กระแสเดินทางในแนวราบของชั้นอิมิตเตอร
มาก ซ่ึงโดยปกติแลวการไหลของกระแสในชั้นอิมิตเตอรมีลักษณะดังภาพประกอบ  2.9 (a) แตจาก
สมมติฐานที่วาชั้นอิมิตเตอรมีความหนานอยมาก จึงถือวาการสูญเสียกําลังไฟฟาในแนว Z ของชั้น
อิมิตเตอรมีคานอยมากจนไมจําเปนตองพิจารณา ซ่ึงจะรวมไปถึงการสูญเสียในขณะที่กระแสไหล
ผานชั้นฐานของเซลลและการสูญเสียจากความตานทานของผิวสัมผัสระหวางขั้วโลหะกับชั้น
อิมิตเตอรดวย จึงทําใหสามารถพิจารณาการไหลของกระแสในชั้นอิมิตเตอรในลักษณะ 2 มิติ ใน
ระนาบ XY เทานั้น ดังภาพประกอบ  2.9 (b) 
 
 
 
 

Lφ  

t 

y 

z 
x 
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(a) การไหลของกระแสในชัน้อิมิตเตอรในลักษณะปกต ิ

 
(b) การไหลของกระแสในชัน้อิมิตเตอรเมือ่สมมติใหความหนาของชัน้อิมิตเตอร 

       นอยกวาระยะที่กระแสเดินทางในแนวราบของชั้นอมิิตเตอรมาก 
 

ภาพประกอบ  2.9 แสดงการไหลของกระแสในชั้นอิมิตเตอรในลักษณะปกติและการไหลของ 

กระแสในชั้นอิมิตเตอรเมื่อสมมติใหความหนาของชั้นอิมิตเตอรนอยกวาระยะที่
กระแสเดินทางในแนวราบของชั้นอิมิตเตอรมาก  
ที่มา : Wyeth, 1977 

 
3. สมมติวาคาความตานทานของขั้วโลหะและความตานทานของผิวสัมผัส

ระหวางขั้วโลหะกับชั้นอิมิตเตอร มีคานอยกวาความตานทานในแนวราบของชั้นอิมิตเตอรมาก เพื่อ
ลดความซับซอนในการคํานวณ จึงประมาณวาศักยไฟฟาที่ขั้วโลหะ ( mV ) มีคาเทากับศักยไฟฟาที่
ตอกับวงจรภายนอกซึ่งจะสัมพันธกับโหลดที่ตออยูกับเซลล ( LoadV )  

 
 Load mV V=   (87) 

ขั้วโลหะ 

t 

ขั้วโลหะ 
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4. กระแสที่ไหลในระนาบ XY ของชั้นอิมิตเตอรเปนไปกฎของโอหมซึ่ง
หมายความวากระแสในแนวราบของชั้นอิมิตเตอร ( J ) จะเกิดจากสนามไฟฟา ( E ) เทานั้น โดยจะ
ไมพิจารณากระแสที่เกิดจากการแพร ดังสมการ 
 
 eJ Eρ=   (88) 
 

โดยที่ eρ  คือ สภาพตานทานของชั้นอิมิตเตอร 
จากสมมติฐานขางตนและเนื่องจากไมมีประจุสุทธิในชั้นอิมิตเตอร ดังนั้น

ศักยไฟฟาที่กระจายบนชั้นอิมิตเตอร ( ( , , )eV x y z ) จึงอยูในรูปของสมการลาปลาซ คือ  
 
 ( )2 , , 0eV x y z∇ =  (89) 
 

จากความสัมพนัธระหวางศักยและสนามไฟฟา 
 
 ( ), , eE x y z V= −∇   (90) 
  
  จะไดวา 
 
 ( ). , , 0E x y z∇ =   (91) 
 
  และจากสมการ (88) และ (91) จะได 
 

 ( ). , , 0yx z
dJdJ dJJ x y z

dx dx dx
∇ = + + =   (92) 

 
  จากสมมติฐานขอ 2 ที่ประมาณวากระแสไหลในระนาบ XY เทานั้น กระแสใน
แนวแกน z จึงพิจารณาเปนคาเฉลี่ย หากสมมติวาไมมีกระแสไหลออกทางผิวหนาของชั้นอิมิตเตอร 
( ( ) 0zJ z t= = ) และกระแสที่ไหลเขามาในชั้นอิมิตเตอรที่ตําแหนง 0z =  คือ กระแสจาก
แบบจําลองไดโอดสองตัวของเซลลแสงอาทิตยในสมการ (86) ดังนั้นคาเฉลี่ยของกระแสใน
แนวแกน z  คือ 
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 ( ) ( )0 ( )z z e ez

z

J t J J VJ
z t t

− −∂
= =

∂
 (93) 

 
  ดังนั้นสมการที่ (92) จึงเขียนใหมไดเปน 
 

 ( )y e ex dJ J VdJ
dx dx t

+ =   (94) 

 
  จากสมการ (88) และ (90) เมื่อพิจารณาเฉพาะระนาบ XY และแทนลงในสมการ 
(94) จะไดสมการความสัมพันธระหวางศักยไฟฟา, กระแสบนระนาบ XY และสภาพตานทานของ
ของชั้นอิมิตเตอร ซ่ึงเปนสมการรูปแบบจําลองทางคณิตศาสตรของชั้นอิมิตเตอรที่อยูในรูปของ
สมการปวซอง คือ 
 
 ( )2

,, ( )e e e eV x y J Vρ∇ = −   (95) 
 
  เมื่อ ,e t

ρρ =  คือ คาภาพตานทานแผนของชั้นอิมิตเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




