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ภาคผนวก ก.

ลายพิมพรังสีเอกซเรืองของธาตุภูมิหลังที่เกิดจากชุดหัววัดรังสี

การหาลายพิมพรังสีเอกซเรืองของธาตุภูมิหลังที่เกิดจากชุดหัววัด สามารถทํ าโดยการวัดรังสี
เอกซทติุยภมูจิากชุดหัววัดในกรณีที่ไมไดใสตัวอยางในถาดใสตัวอยาง   และในกรณีใสตัวอยาง
สารที่อัดแนนเปน Boric Acid และ Wax C ทัง้นีเ้นื่องจาก Boric Acid และ Wax C ใชในการทํ า
หนาทีเ่ปนตัวผสานสารตัวอยางในการอัดขึ้นรูป
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ภาพประกอบ ก1.  สเปกตรัมรังสีเอกซเรืองของธาตุภูมิหลังที่เกิดจากชุดหัววัดรังสี

สเปกตรัมของรังสีเอกซเรืองกรณีไมไดใสตัวอยาง (source in air) พบวารังสีเอกซเรืองของ 
Cu (มาจากชดุกํ าบังรังสีซึ่งทํ าจากโลหะทองแดง) และ Am (มาจากแหลงกํ าเนิดรังสีเอกซปฐมภูมิ) 
มคีวามเขมสูง แตเมื่อใสสารตัวอยางที่อัดแนนเปน Boric Acid และ Wax C พบวารังสีเอกซเรือง
ของ Cu และ Am มคีวามเขมลดลง เนือ่งจากตัวอยางที่นํ ามาใสในถาดใสตัวอยางจะทํ าหนาที่เปน
ตัวก ําบังรังสีเอกซเรืองของ Cu ทีม่าจากชุดกํ าบังรังสี แตก็ไมสามารถลดสวนของ x-ray compton 
scattering ได ธาตุที่พบเพิ่มข้ึนเมื่อใสสารตัวอยางที่อัดแนน คือ Sn,In และ Sb ซึง่นาจะมาจาก
ถวยอลมูเินยีมเคลือบสีที่ใชบรรจุตัวอยาง จึงจัดใหธาตุเหลานี้เปนธาตุภูมิหลังของระบบที่เกี่ยวของ
กบัการวัดรังสีเอกซเชนเดียวกับกับ Cu และ Am (ธงชยั สุธีรศักดิ์, 2545)


