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สารบัญ

                                                                                                                                                   หนา
สารบัญ (6)
รายการตาราง (8)
รายการภาพประกอบ (10)
บทที่
1. บทนํา   1

บทนําตนเรื่อง   1
วัตถุประสงค   3
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย   3

2. ตรวจเอกสาร   4
ปาลมน้ํามัน   4
ไบโอดีเซล   8
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับโรงงานนํารอง  14
คะตะลิสต  21
แกสโอโซน   24

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ  28
วัสดุ  28
อุปกรณ  28
วิธีการศึกษา  29

4. ผลการทดลองและวิจารณ  35
ลักษณะและคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาที่สังเคราะห  35
การผลิตเมทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบ  42
ก า ร ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑที่ มี มู ล ค า จ า ก

เ ม ทิ ล เ อ ส เ ต อ ร ด ว ย ป ฏิ กิ ริ ย า โ อ โ ซ เ น
ชั น  67
5. สรุปผลการทดลอง  69

ขอเสนอแนะ  70
บรรณานุกรม  71



(7)

สารบัญ (ตอ)

                                                                                                                                                   หนา
ภาคผนวก

ก. องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบที่ผานกระบวนการเอสเตอริฟเคชัน     76
   โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาตางๆ
ข. วิธีการวิเคราะห      81
ค. คุณสมบัติของ Fatty Acid และ Fatty Acid Methyl Ester    88
ง. ลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน     89
    ของผลิตภัณฑที่ผลิตได

ประวัติผูเขียน                                93



(8)

รายการตาราง

ตารางที่                          หนา
1 สูตรโครงสรางของกรดไขมัน  6
2 องคประกอบทางเคมีของน้ํามันพืช   7
3 คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของน้ํามันพืช  8
4 มาตรฐานเมทิลเอสเตอรตามมาตรฐาน ASTM  D 6751 20
5 คาความตางศักยรีดอกซของตัวออกซิไดสตาง ๆ  25
6 ชุดการทดลองโดยใชโปรแกรม Respond Surface Method (RSM) ซ่ึงใชน้ํามันที่ไดจาก 32

กระบวนการเอสเตอริฟเคชันซึ่งมี TiO2 20%V2O5/TiO2 40%V2O5/TiO2 และ V2O5

เปนตัวเรงปฏิกิริยา
7 ชุดการทดลองโดยใชโปรแกรม Respond Surface Method (RSM) ซ่ึงใชน้ํามันที่ไดจาก 33

กระบวนการเอสเตอริฟเคชันซึ่งมี Amberlyst-15 เปนตัวเรงปฏิกิริยา
8 วิธีวิเคราะหสมบัติทางเชื้อเพลิงของเมทิลเอสเตอร  33
9 คาพื้นที่ผิว เสนผานศูนยกลางของรูพรุน และปริมาตรของรูพรุน ของตัวเรงปฏิกิริยา 36

ที่ใชในการทดลอง
10 ชวงสัญญาณ FT-IR  ของวานาเดียและไททาเนียคะตะลิสต 41
11 ผลการวิเคราะหองคประกอบน้ํามันปาลมดิบดวย GC/MS กับรายงานวิจัยตางๆ 44
12 รอยละของกรดไขมันอิสระที่มีอยูในผลิตภัณฑหลังจากทําปฏิกิริยาดวยตัวเรงปฏิกิริยา 47

ที่ไมทําการซัลโฟเนต
13 รอยละของกรดไขมันอิสระที่มีอยูในผลิตภัณฑหลังจากทําปฏิกิริยาดวยตัวเรงปฏิกิริยา 47

ที่ทําการซัลโฟเนต
14 ชุดการทดลองการผลิตเมทิลเอสเตอรจากสภาวะที่เหมาะสมของวานาเดียไททาเนีย 59

คะตะลิสต ดวยตัวเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันโดยใชโปรแกรม RSM 
15 ชุดการทดลองการผลิตเมทิลเอสเตอรจากสภาวะที่เหมาะสมของ Amberlyst-15 62

ดวยกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชันโดยใชโปรแกรม RSM
16 ผลการวิเคราะหสมบัติทางเชื้อเพลิงของเมทิลเอสเตอรกับมาตรฐานเมทิลเอสเตอร 65
17 ผลการวิเคราะหองคประกอบไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมดิบเทียบกับเมทิลเอสเตอร66

จากรายงานวิจัยตาง 
18 องคประกอบของเมทิลเอสเตอรซ่ึงทําปฏิกิริยาโอโซเนชัน 67



(9)

รายการตาราง (ตอ)

ตารางที่                          หนา
19 คาคงที่การคํานวณความหนืด 85
20 คุณสมบัติของ Fatty Acid และ Fatty acid Methylester 88



(10)

รายการภาพประกอบ

ภาพประกอบที่             หนา
1 ปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 10
2 กระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอรดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชัน 14
3 กระบวนการผลิตในขั้นตอนปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชัน 17
4 กระบวนการผลิตในสวน Main Unit 19
5 การเกิดพันธะระหวางพันธะคูและโอโซน

26
6 ชุดการทดลองแบบรีฟลักซในการผลิตเมทิลเอสเตอร 30
7 ชุดอุปกรณการทดลองปฏิกิริยาโอโซเนชัน 34
8 ลักษณะภายนอกของตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในการทดลอง 35
9 XRD ของวานาเดีย ไททาเนียคะตะลิสต 37
10 ลักษณะพื้นผิวของคะตะลิสตโดยใชเทคนิค SEM 39
11 หมูฟงกชันของ TiO2/V2O5 โดยใชเทคนิค FT-IR Spectroscopy 40
12 หมูฟงกชันของ V2O5โดยใชเทคนิค FT-IR Spectroscopy 41
13 ลักษณะทางกายภาพของน้ํามันปาลมดิบ 42
14 ผลการวิเคราะหองคประกอบน้ํามันปาลมดิบดวย TLC  43
15 ผลของน้ําหนักตัวเรงปฏิกิริยาที่มีผลตอการเกิดเมทิลเอสเตอร 45
16 ผลของสัดสวนเชิงโมลน้ํามันปาลมตอเมทานอลที่มีผลตอการเกิดเมทิลเอสเตอร 46
17 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 48
18 ผลของอุณหภูมิและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่เวลา 2 ช่ัวโมง 51
19 ผลของอุณหภูมิและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่เวลา 4 ช่ัวโมง 51
20 ผลของอุณหภูมิและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่เวลา 6 ช่ัวโมง 52
21 ผลของอุณหภูมิและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่เวลา 8 ช่ัวโมง 52
22 ผลของอุณหภูมิและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่เวลา 10 ช่ัวโมง  53
23 ผลของเวลาและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 54
24 ผลของเวลาและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 54
25 ผลของเวลาและชนิดคะตะลิสตตอการเกิดเมทิลเอสเตอรที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 55
26 ผลของอุณหภูมิ เวลา และชนิดคะตะลิสตที่ไมทําการซัลโฟเนต ที่มีผลตอ 56



(11)

การเกิดเมทิลเอสเตอร  
รายการภาพประกอบ (ตอ)

ภาพประกอบที่             หนา
27 ผลของอุณหภูมิ เวลา และชนิดคะตะลิสตที่ทําการซัลโฟเนต ที่มีผลตอ 56

การเกิดเมทิลเอสเตอร
28 ผลของสัดสวนเชิงโมลเมทานอลตอน้ํามัน และน้ํามันที่ไดจากคะตะลิสตชนิดตางๆ60

ที่มีผลตอการเกิดเมทิลเอสเตอรจากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน
29 ผลของเวลาในการทําปฏิกิริยา และน้ํามันที่ไดจากคะตะลิสตชนิดตางๆ ที่มีผลตอ 60

การเกิดเมทิลเอสเตอรจากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน
30 ผลของสัดสวนเชิงโมลน้ํามันตอเมทานอล และเวลาในการทําปฏิกิริยา ที่มีผลตอ 61

การเกิดเมทิลเอสเตอรจากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน
31 ผลของสัดสวนเชิงโมลน้ํามันตอเมทานอล และเวลาในการทําปฏิกิริยา ที่มีผลตอ 63

การเกิดเมทิลเอสเตอรจากกระบวนการทรานสเอสเตอริฟเคชัน
32 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช TiO2 เปนคะตะลิสต 76
33 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช 10%V2O5/TiO2 เปนคะตะลิสต 76
34 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช 20%V2O5/TiO2 เปนคะตะลิสต 77
35 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช 40%V2O5/TiO2 เปนคะตะลิสต 77
36 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช V2O5 เปนคะตะลิสต 77
37 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช Amberlyst-15 เปนคะตะลิสต 78
38 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช sulfonated  TiO2 เปนคะตะลิสต 78
39 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช sulfonated 10%V2O5/TiO2 เปนคะตะลิสต 78
40 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช sulfonated 20%V2O5/TiO2 เปนคะตะลิสต 79
41 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช sulfonated 40%V2O5/TiO2 เปนคะตะลิสต 79
42 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช sulfonated  V2O5 เปนคะตะลิสต 79
43 องคประกอบของน้ํามันปาลมดิบเมื่อใช sulfonated Amberlyst-15 เปนคะตะลิสต 80
44 อุปกรณวิเคราะหจุดขุน 82
45 อุปกรณวิเคราะหจุดไหลเท 84
46 เครื่องวัดความหนืด 85


