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บทที่ 1

บทนํ า

1. ปญหาและความสํ าคัญของปญหา
ในปจจบัุนการด ํารงชีวิตของมนุษยเรานั้น จะพบวา พลาสติกเขามามีบทบาทสํ าคัญตอ

ชวีติประจ ําวันเปนอยางมาก เนื่องจากพลาสติกเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเดนกวาวัสดุอ่ืน
และสามารถน ําไปทดแทนวสัดุอ่ืน ๆ เชน แกว ไม เปนตน ไดมากมาย นอกจากพลาสตกิจะมคุีณสมบัติ
ในดานความแขง็แรง ความยืดหยุน ทนตอกรด ดาง และสารเคมีแลว พลาสติกยังมีนํ้ าหนักเบา   
ไมแตกหกังาย และมีราคาไมสูงเมื่อเทียบกับวัสดุอ่ืน ดวยคุณสมบัติดังกลาว ทํ าใหสินคาที่ผลิต
จากพลาสตกิถกูน ําไปใชงานอยางแพรหลาย โดยเฉพาะพลาสติกประเภทโพลีเอทลีินเทเรฟทาเลต 
(polyethylene terephthalate) หรือเรียกยอ ๆ วา “พอีีท ี (PET)” ไดรับความนยิมอยางมากในการ
น ํามาผลติเปนภาชนะบรรจุภัณฑตาง ๆ เชน ขวดบรรจุนํ้ าดื่ม นํ้ าแร นํ้ ามันพืช   นํ้ าอัดลม เปนตน 
(พัชรี  คํ าธติา, 2540 : 51)

ดวยคณุสมบัติของพลาสติกพีอีทีที่มีลักษณะใส เหนียว และมีคุณสมบัติในการสกัดกั้น
กาซและไอนํ้ าไดดี จึงนิยมนํ าพลาสติกพีอีทีมาใชในการผลิตบรรจุภัณฑสํ าหรับเครื่องดื่มที่มีกาซ
คารบอเนต และภาชนะสํ าหรับใสอาหาร โดยบรรจุภัณฑจากพลาสติกพีอีทีสามารถนํ าไปใชงานที่
อุณหภมูสูิงได ดวยคุณสมบัติที่พลาสติกพีอีทีสามารถทนความรอนจากตูอบอาหารที่มีอุณหภูมิสูง
หรือจากตูอบไมโครเวฟได จึงนิยมนํ ามาผลิตเปนฟลมทนความรอน (American Plastics Council,
2001 a) และดวยคณุสมบติัทีก่นัการซมึผานของกาซคารบอนไดออกไซดไดดีจงึนยิมใชท ําบรรจุภัณฑ
สํ าหรบับรรจุนํ้ าดื่ม นํ้ าอัดลม สุรา นํ้ ามันพืช และอาหารหมักดอง (ปยพันธ  พินธุพันธ, 2538 : 60) 
และนอกจากนี ้ ภาชนะที่ทํ าจากพลาสติกพีอีทีเมื่อใชแลวสามารถนํ ามาผลิตเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 
ได เชน ทํ าเปนเสนใยสํ าหรับผลิตพรมหรือเสื้อผา, ทํ าภาชนะบรรจุอาหารหรือขวด เปนตน 
(American Plastics Council, 2001 a)

เมื่อพิจารณาในสวนของขวดพลาสติกพีอีที จะพบวา มีคุณสมบัติที่แตกตางจาก
ภาชนะพลาสตกิอื่น ๆ ดวยคุณสมบัติของตัวพลาสติกพีอีทีเองและเทคนิคในการผลิตขวดพลาสติก
พีอีทีที่ทํ าใหขวดพลาสติกพีอีทีมีคุณสมบัติทนตอการกด, แรงดัน, การตกหลน และการหดตัว   
(นพดล  สายะเสรี, 2531 : 12) จงึนยิมนํ าขวดพลาสติกพีอีทีมาใชบรรจุเครื่องดื่มตาง ๆ จากการ
ศึกษาของ มยรีุ  ภาคล ําเจยีก (2534 : 49) พบวา ปริมาณการใชพลาสติกพีอีทีกับการบรรจุภัณฑ
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โดยรวมทัว่โลกมีคาประมาณรอยละ 3 จากการใชพลาสติกชนิดอื่น ๆ และสวนมากใชในการผลิต
ขวดบรรจุเครื่องดื่มตาง ๆ และจากการศึกษาของ Petrochemical Consultants International  
พบวา การเติบโตของตลาดพลาสติกพีอีทีในเอเชียและตะวันออกไกลนั้น เนื่องมาจากการใช
พลาสตกิพอีีทแีทนเทอรโมพลาสติกชนิดอื่นโดยเฉพาะพลาสติกพีวีซี ในการผลิตขวดนํ้ าแร, นํ้ ามัน,
นํ ้าปลา, ถาด หรือบรรจภัุณฑตาง ๆ ซึง่พลาสตกิพอีีทมีรีาคาถกูและเปนผลดแีกสภาพแวดลอม  
มากกวาการใชสารชนิดอื่น โดยความนิยมในการใชพลาสติกพีอีทีเห็นไดชัดในประเทศอินโดนีเซีย,
ฮองกง, และไทย โดยเฉพาะปริมาณการใชพลาสติกพีอีทีผลิตภาชนะบรรจุของรอนจะเพิ่มสูงถึง 
100,000 ตันในป พ.ศ. 2538 (n.d., อางถึงใน ปภาพชัร  ทานตวณชิ, บรรณาธกิาร, 2533 : 65) และ
จากการส ํารวจของ บริษทั ศรีไทยซปุเปอรแวรในป พ.ศ. 2534 พบวา ตลาดของขวดพลาสติกพีอีที
ในประเทศไทยไดขยายตวัเพิม่ข้ึนอยางรวดเรว็ โดยเริม่จากผลติภณัฑนํ ้าอดัลมและตามดวยอตุสาหกรรม
นํ้ ามันพืช ซึ่งกระตุนใหตลาดขวดพลาสติกพีอีทีมีการขยายตวัอยางมาก จนกระทัง่มกีารน ําขวด
พลาสติกพีอีทีไปใชในอุตสาหกรรมนํ้ าดื่มและเครื่องปรุงรสตามมา (ปภาพัชร ทานตวณิช,
บรรณาธิการ, 2534 : 86) นอกจากนี้ จากการสํ ารวจของ บริษัท บุญรอด บริวเวอรร่ี ในป พ.ศ. 
2535 พบวา สินคานํ้ าดื่มไดเปลี่ยนมาใชขวดพลาสติกพีอีทีแทนขวดแกว โดยมีอัตราการเติบโต 
เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการบรรจุภัณฑที่สะอาด 
สะดวกสบายมากขึ้น (ปภาพัชร ทานตวณิช, บรรณาธิการ, 2536 : 79) และจากการสํ ารวจของ 
บริษทั พอีีทไีทยแลนด ในป พ.ศ. 2536 พบวา ความตองการขวดพลาสติกพีอีทีของอุตสาหกรรม  
นํ ้าดืม่และแชมพูสระผมจะมีมากขึ้น ในขณะที่ สินคาประเภทนํ้ ามันพืช นํ้ าอัดลม และเครื่องปรุงรส
มคีวามตองการขวดพลาสติกพีอีทีในปริมาณที่ตอเนื่อง (ปภาพัชร  ทานตวณิช, บรรณาธิการ,
2536 : 74) จากการส ํารวจของหนวยงานตาง ๆ ในปที่ผานมา จะเห็นไดวา ไดมีการใชขวด
พลาสตกิพอีีทีในการบรรจุเครื่องดื่มและสินคาตาง ๆ เชน นํ้ าดื่ม, นํ้ ามันพืช, นํ ้าอดัลม เปนตน   
เพิม่มากขึ้นทุกขณะ

และจากปริมาณการบริโภคพลาสติกของคนไทยในปจจุบันเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปของ
ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑพลาสติก เครื่องครัว เครื่องใชไฟฟา อุปกรณประกอบเครื่องมือ และ
อุปกรณตาง ๆ โดยผูบริโภคพลาสตกินัน้มทีัง้กลุมครัวเรอืน สํ านกังาน ธรุกจิ รานอาหาร และแหลง
อ่ืน ๆ โดยมปีริมาณการใชในปหนึ่ง ๆ ประมาณ 1.36 ลานตัน พลาสติกเหลานี้เมื่อผูบริโภคใชแลว
กท็ิง้ในถงัขยะหรือขายใหแกรถเรรับซื้อของเกา (กรมควบคุมมลพิษ, 2541 : 20) ซึ่งพลาสติกที่    
ถูกทิ้งอยูในกองขยะหรือทิ้งเกลื่อนกลาดอยูตามทองถนนนั้นเปนผลิตภัณฑที่ทํ าจากพลาสติกชนิด  
ตาง ๆ ประกอบอยูหลายชนดิ ไดแก โพลเิอทลีินทัง้ชนดิความหนาแนนสงู (เอชดพีอีี : high density 
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polyethylene, HDPE) และชนดิความหนาแนนตํ ่า (แอลดพีอีี : low density polyethylene, LDPE),
โพลเิอทลีินเทเรพทาเลต (พอีีที : polyethylene terephthalate, PET), โพลไิวนลิคลอไรด (พวีซีี : 
polyethylene vinyl chloride, PVC), โพลสิไตรีน (พเีอส : polystyrene, PS), และ โพลโิพรพลีิน (พพีี : 
polypropyrene, PP) เปนตน (โอวาท  นิติทัณฑประภาศ, ม.ป.ป. : 93) ซึ่งขวดพลาสติกพีอีทีก็เปน
ผลิตภณัฑพลาสติกชนิดหนึ่งที่พบวา เกิดเปนมูลฝอยอยูในกองขยะในปริมาณมาก และไดมีการ
รวบรวมนํ าไปขายที่รานรับซื้อของเกาจากผูคัดแยกที่ถังรองรับมูลฝอยหรือในสถานที่กํ าจัดใน
ปริมาณที่มากตามไปดวย

ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแงของการกอใหเกิดมูลฝอย จะเห็นไดวา เครื่องดื่มประเภท  
ตาง ๆ ทีใ่ชขวดพลาสติกพีอีทีเปนภาชนะในการบรรจุนั้นเมื่อผานการบริโภคแลวจะเหลือเพียงขวด
พลาสตกิพอีีทีที่เกิดเปนมูลฝอยอยูในปริมาณมาก (มติชน, 2538)  เมื่อขวดพลาสติกพีอีทีเหลานี้
ถกูทิง้ใหกลายเปนมูลฝอยข้ึนมาเมื่อใด ส่ิงดี ๆ ของขวดพลาสติกพีอีทีจะกลายเปนสิ่งไมดีข้ึนมา 
ทนัท ี เพราะยงัหาวธิีกํ าจัดหรือจัดการกับขวดพลาสติกพีอีทีไมไดงาย ๆ ไมวาจะฝงหรือเผา และ
หากทิง้ไวเฉย ๆ ขวดพลาสตกิพอีีทเีหลานีจ้ะใชเนือ้ทีม่ากในการกองไวเฉย ๆ (นายดาง, 2539 : 43) 
และจากการที่พลาสติกพีอีทีถูกนํ ามาใชทํ าภาชนะบรรจุอาหารที่ใชคร้ังเดียวทิ้ง ดังนั้น เมื่อมีการ
ขยายการผลิตอาหารที่ใชบรรจุภัณฑพีอีทีมากขึ้นเทาใด จึงเปนการเพิ่มปริมาณขยะพลาสติก  
มากข้ึนดวย (มติชน, 2538) จากสาเหตุดังกลาว จึงทํ าใหประเทศตาง ๆ ในยุโรปหลายประเทศ
พยายามที่จะจํ ากัดการใชขวดนํ้ าอัดลมที่ไมมีการคืนขวด โดยเฉพาะอยางยิ่งขวดพลาสติกพีอีที 
เชน ประเทศไอรแลนดเสนอที่จะหามใชกระปองโลหะและขวดพลาสติกพีอีทีในการบรรจุนํ้ าอัดลม 
เปนตน (โอวาท  นิติทัณฑประภาศ, ม.ป.ป. : 93-95)

และผลกระทบที่สํ าคัญในการบริโภคขวดพลาสติกพีอีทีที่มีตอส่ิงแวดลอมอีกประการ
หนึง่ คือ ปญหาการรอยหรอของทรัพยากรที่ใชผลิตขวดพลาสติกพีอีที เนื่องจากตองใชวัตถุดิบใน
การผลติสงูซึง่วตัถดิุบเหลานี้บางสวนตองมีการนํ าเขาจากตางประเทศ แตจากสถานการณขณะนี้
ในประเทศกลับมีการทิ้งมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีซึ่งสามารถนํ ากลับมาใชซํ้ าได หรือสามารถนํ า
มาแปรรปูเปนวตัถดิุบใหม รวมกบัมลูฝอยอ่ืน ๆ โดยไมไดมกีารคดัแยกกอนทิง้ ท ําใหตองเสยีคาใช
จายในการเกบ็รวบรวม ขนสง และกํ าจัดเปนจํ านวนมาก อีกทั้งยังตองเสียเงินตราใหตางประเทศ       
ปละมากมายในการนํ าเขาวัตถุดิบ และยังทํ าใหปริมาณการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูงขึ้นสงผล
ใหทรัพยากรรอยหรอและมีการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึง่ในปจจุบันประเทศที่พัฒนา
แลวจึงหันมาใชวธิกีารน ํากลบัมาใชซํ ้าหรอืการน ํากลบัมาแปรรปูเปนวตัถดิุบใหม (reuse-recycle)
โดยใหประชาชนคดัแยกมลูฝอยกอนทิ้ง เพื่อเปนการลดปริมาณมูลฝอยจากแหลงกํ าเนิด และนํ า
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มูลฝอยที่สามารถนํ ากลับมาใชใหมไดกลับมาใชใหเปนประโยชน จากการสํ ารวจของกรมควบคุม
มลพิษ (2541 : 2) พบวา มลูฝอยที่สามารถนํ ากลับมาใชประโยชนใหมไดในเชิงพาณิชยในประเทศ
ไทยนัน้มปีะปนอยูในมูลฝอยทั่วไป รอยละ 34.88 แตเนื่องจากมูลฝอยเหลานี้ถูกทิ้งรวมกับขยะสด  
จึงทํ าใหเกิดการปนเปอนสกปรก ไมสามารถนํ ากลับมาใชใหมไดหรือใชใหมไดแตมีคุณภาพตํ่ า 
และตองเสยีคาใชจายในการทํ าความสะอาดสูง ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการในการคัดแยกมูลฝอย
เพือ่ใหไดวสัดุทีต่องการ รวมทั้งจะตองกํ าหนดกลไกตาง ๆ ที่จะพัฒนาและสงเสริมการนํ ามูลฝอย
กลบัมาใชใหมอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ

จะเหน็ไดวา แมพลาสตกิจะมปีระโยชนมากมาย แตถามนษุยน ํามาใชประโยชนอยางไม
เหมาะสมปรมิาณมลูฝอยพลาสตกิจะเพิม่ข้ึนอยางรวดเรว็ และอาจกอใหเกดิโทษไดมากมาย อาทิเชน 
(1) ดานสุขภาพอนามัย เมื่อนํ ามูลฝอยพลาสติกมาเผาไฟจะกอใหเกิดกาซพิษและสารพิษที่เปน    
ตัวท ําลายเยือ่หุมระบบทางเดนิหายใจ (2) ดานความเปนระเบยีบเรยีบรอยในชมุชน เมือ่มลูฝอย
พลาสตกิถกูทิง้ลงในทอระบายนํ้ า จะทํ าใหเกิดการอุดตันหรือสรางความสกปรกใหกับถนนหนทาง
และแมนํ ้าล ําคลอง เปนตน (3) ดานเกษตรกรรม มูลฝอยพลาสติกที่ฝงถมในดินจะทํ าใหเกิดปญหา
ในเรือ่งการเพาะปลกูท ําใหผลผลิตทางการเกษตรเสยีหาย (ธนาคารกสกิรไทย, 2538 : 45-46) และ
(4) ดานปญหาตอระบบก ําจดัมลูฝอย เนือ่งจากพลาสตกิเปนสารทีย่อยสลายไดยากไมสามารถกํ าจัด
โดยวธิกีารหมกัท ําปุยได สํ าหรบัการเผาในเตาเผานัน้สามารถใชก ําจดัมลูฝอยทีม่พีลาสตกิปนอยูได 
แตตองมกีารออกแบบเตาเผาทีส่ามารถควบคมุกาซพษิทีจ่ะเกดิขึน้ไดเปนอยางด ี มฉิะนัน้กาซพษิที่เกิด
จากการเผาพลาสตกิจะเปนอนัตรายตอคน สัตว ตนไม และอาจเกดิภาวะมลพษิทางอากาศและนํ้ าได 
สวนวธิกีารฝงกลบอยางถกูหลกัสขุาภบิาลสามารถก ําจดัพลาสตกิได แตอาจมปีญหาทีจ่ะตองใชพื้นที่
ในการฝงกลบเปนจ ํานวนมาก เพราะพลาสตกิเปนสารทีย่อยสลายไดยากเมือ่ฝงกลบลงใตดินแลวจะ
ท ําใหพืน้ทีดั่งกลาวหมดอายกุารใชงานเรว็ขึน้ ตองหาพืน้ทีอ่ื่นเพิม่ข้ึนเพือ่ใชเปนสถานทีก่ ําจดัแหงใหม 
ซึง่จะสิน้เปลอืงคาใชจายเปนจํ านวนมาก (รังสรรค  ปนทอง และ สาวิตรี  นิชานนท, 2536 : 11)

จากทีก่ลาวมาแลวขางตน จะพบวา วิธีการนํ าขวดพลาสติกพีอีทีกลบัมาใชซํ ้า (reuse) 
หรือการน ํากลบัมาแปรรปูเปนวตัถดิุบใหม (recycle) เปนวธิทีี่หลาย ๆ ประเทศใหความสนใจใน
การใชเพือ่แกปญหาเรือ่งปรมิาณมลูฝอยประเภทนี ้ โดยวธิกีารรไีซเคลิบรรจภัุณฑพลาสตกิทีใ่ชแลว 
เร่ิมมกีารน ํามาใชต้ังแต กอนป พ.ศ. 2523 จากโครงการที่ตองการจะหมุนเวียนขวดพลาสติกพีอีที
และขวดนมทีท่ ําจากพลาสตกิเอชดพีอีีกลบัมาใชใหม และหลงัจากป พ.ศ. 2523 การรไีซเคลิพลาสติก
ที่ใชแลวจึงเติบโตขึ้นอยางสมํ่ าเสมอและมีความสัมพันธกับการแขงขันดานบรรจุภัณฑพลาสติก
ดวย (American Plastics Council, 2001 c) ตัวอยางการใชวธิกีารน ําขวดพลาสตกิพอีีทกีลบัมาใช
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ซํ้ าหรอืการน ํากลบัมาแปรรปูเปนวตัถดิุบใหม เชน ในประเทศสหรฐัอเมริกา ใชรูปแบบการเกบ็รวบ
รวมขวดพลาสตกิโดยใชถงัรองรบัพลาสตกิรีไซเคลิวางไวทีจ่ดุรองรบั พบวา รอยละ 80 ของประชากร
จ ํานวน 200,000 คน ใหความรวมมอืในการแยกประเภทของมลูฝอย โดยพบวาม ีมลูฝอยพลาสตกิ
ในถงัรองรบัมากกวาหนึ่งประเภท และสวนมากจะเปนขวดพลาสติกพีอีทีและเอชดีพีอี สํ าหรับใน
ประเทศไทย พบวา วธิกีารน ําขวดพลาสตกิพอีีทกีลบัมาใชซํ ้าและการรไีซเคลิเร่ิมมกีารน ํามาใชใน
หลายหนวยงาน เชน บริษทั ไทยเนโกโร จ ํากดั ซึง่ตัง้อยูที ่นคิมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ 
ไดท ําการรบัซื้อขวดพลาสติกพีอีทีจากขวดนํ้ าดื่มและขวดนํ้ าอัดลมจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํ ากลับไป
เปนวตัถุดิบสํ าหรับผลิตเปนเสนใยเพื่อผลิตเปนพรม เปนตน

ในสวนของเทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งเปนเมืองศูนยกลางความเจริญที่ใหญที่สุดของ
ภาคใตตอนลางทัง้ในดานการคา, การอตุสาหกรรม, การบรกิาร, การบรกิารขนสง และเปนแหลงท ํา  
รายไดจากอตุสาหกรรมการทองเที่ยวที่สํ าคัญดวย จากการขยายตัวดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว 
และอุตสาหกรรมนี้ไดดึงดูดใหแรงงานจากชนบทและนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาในเขตเทศบาล     
เพิม่มากขึน้ ท ําใหเกิดชุมชนแออัดเนื่องจากมีการเพิ่มข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นวา 
ในพืน้ทีข่องเทศบาลจํ านวน 21 ตารางกิโลเมตร มีจํ านวนประชากรในป พ.ศ 2542 เปนจํ านวนถึง 
157,622 คน หรือประมาณ 7,506 คนตอ 1 ตารางกโิลเมตร ดังนัน้ ผลพวงอนัเนือ่งมาจากการเจรญิ
เตบิโตดงักลาว จงึกอใหเกดิปริมาณมลูฝอยเพิม่ข้ึนในอตัราทีสู่งเชนเดยีวกนั (เทศบาลนครหาดใหญ,
สํ านกัการสาธารณสขุและสิง่แวดลอม, งานรกัษาความสะอาด, 2544 : 2) โดยพบวา มปีริมาณ       
มลูฝอยเฉลีย่ 200 ตันตอวัน ในป พ.ศ. 2538 (กรมควบคุมมลพิษ, 2538) และเพิ่มข้ึนเปน 250   
ตันตอวนัในป พ.ศ. 2540 (เทศบาลนครหาดใหญ, กองวชิาการและแผนงาน, 2543 : 1) หรือเพิม่ข้ึน 
50 ตันตอวนั ในขณะที่ ในป พ.ศ. 2538 เทศบาลมีความสามารถในการใหบริการเก็บขนเพื่อนํ าไป
ก ําจดัไดเพยีงรอยละ 75 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดหรือประมาณ 150 ตันตอวันเทานั้น จึงทํ าให
มปีริมาณมลูฝอยเหลอืตกคางอยูตามสถานที่ตาง ๆ เชน ถนน ซอย ลํ าคลอง และที่วางตาง ๆ ถึง
รอยละ 25 หรือประมาณ 50 ตันตอวัน เปนเหตุใหเกิดความสกปรกและเกิดความรํ าคาญจากกลิ่น 
รวมทัง้ปญหาอืน่ ๆ ตามมาอีกมากจากปริมาณขยะที่ตกคางอยู (กรมควบคุม  มลพิษ, 2538) จะ
เหน็ไดวา เมื่อมีจํ านวนของประชากรเพิม่มากขึน้ จงึท ําใหเกดิการขยายตวัของเมอืงตามไปดวย และ
ปริมาณมลูฝอยทีแ่ตละครวัเรอืนผลติออกมาจึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนตามไปดวย โดยมูลฝอยที่ผลิตขึ้น
มานัน้มกัจะมสีวนประกอบของวัสดุที่กํ าจัดไดยากเพิ่มมากขึ้น เชน พลาสติก โฟม เปนตน   ดังนั้น 
หากยังไมมีการจัดการที่เหมาะสมแลวยอมกอใหเกิดความสกปรกตอบานเมืองและสงผลกระทบ
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชนนั้นได



6

แตในความเปนจริงแลว ในเขตเทศบาลนครหาดใหญไดมีการนํ าขยะมูลฝอยมา  
เปลี่ยนแปลงรูปและหมุนเวียนกลับมาใชใหมในสังคมอยูแลว แตการหมุนเวียนนํ าขยะมูลฝอยมา
ใชใหมไมสามารถเห็นไดอยางเดนชัด เพราะพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญไมไดมีศูนยกลางในการ 
คัดแยกมลูฝอยแบบแยกประเภทอยางสมบูรณ ทั้งในสวนของถังรองรับมูลฝอย รถเก็บขนมูลฝอย 
หรือ โรงคดัแยกมลูฝอย ดังนัน้ รูปแบบของการน ําขยะมลูฝอยกลบัมาใชใหม หรือการรไีซเคลิ (recycle)
ในเขตเทศบาลจึงแฝงอยูในกิจกรรมการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน รานรับซื้อของเกา, รถสามลอ  
รับซือ้ของเกา และคนคุยขยะมูลฝอยตามถังรองรับและกองขยะมูลฝอย เปนตน โดยผูที่ประกอบ
อาชพีเหลานี ้ จะทํ าการหาขยะมูลฝอยที่พอจะขายไดไปขายใหแกโรงงานที่รับซื้อ แลวขยะมูลฝอย
เหลานัน้กก็ลายมาเปนสินคารีไซเคิลใหมีการใชงานกันได

ซึง่จากการศึกษาของ นิภาศ  นิลสุวรรณ (2543 : 63) ที่ไดทํ าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
วธิกีารจดัการมลูฝอยทีน่ ํามาใชประโยชนใหมไดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ พบวา ปริมาณมลูฝอย
ทีส่ามารถน ํากลบัมาใชใหมไดในป พ.ศ. 2539 คิดเปนรอยละ 36.81 ขององคประกอบโดยนํ ้าหนัก
เปยกหรือประมาณ 73.96 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยประมาณ 200 ตันตอวัน         
มปีริมาณมลูฝอยพลาสติกที่สามารถนํ ากลับมาใชใหมไดคิดเปนรอยละ 10.86 ขององคประกอบ
โดยนํ ้าหนกัเปยกหรือประมาณ 21.82 ตันตอวัน แตจะสังเกตไดวา ในการศึกษาดังกลาวไมไดมี
การแยกประเภทของมูลฝอยพลาสติกที่เปนประเภทพลาสติกพีอีทีไว ซึ่งอาจเปนไปไดวาในการสุม   
ตัวอยางมูลฝอยไมมีมูลฝอยประเภทพลาสติกพีอีทีอยูในกองมูลฝอยที่เปนตัวอยาง หรืออาจรวม
มลูฝอยพลาสติกพีอีทีเขาเปนชนิดเดียวกับมูลฝอยพลาสติกประเภทอื่น ๆ ไดแก พลาสติกประเภท
พวีซี ี เนือ่งจากขวดพลาสตกิพอีีทมีลัีกษณะทีค่ลายคลงึกบัขวดพลาสตกิพวีซี ีจงึท ําใหไมพบมลูฝอย
พลาสตกิพอีีทใีนมลูฝอยพลาสติกสวนที่สามารถนํ ากลับมาใชใหมได แตในความเปนจริงแลว จะ
พบวา ในปจจุบันผูบริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญไดเปลี่ยนมาบริโภคนํ้ าดื่มและนํ้ าอัดลมที่
บรรจขุวดพลาสตกิพอีีทกีนัมากขึน้ เนือ่งจากคานยิมในการบรโิภคของผูบริโภคทีคิ่ดวานํ ้าดืม่ที่บรรจุ
ขวดพลาสตกิพีอีทีมีความสะอาดกวาขวดขาวขุนชนิดเอชดีพีอี และมีใหเลือกบริโภคไดหลายขนาด
กวาขวดชนิดเอชดพีอีี และการซื้อนํ้ าอัดลมที่บรรจุขวดพลาสติกพีอีทีสะดวกกวาการซื้อนํ้ าอัดลมที่
บรรจุขวดแกว เนื่องจากไมตองมีการคืนขวดหลังจากบริโภคแลว และจากการสังเกตปริมาณ     
มูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีทั้งจากที่ผูคัดแยกที่ถังรองรับมูลฝอยคัดแยกไดและนํ าไปขาย และจาก
ปริมาณทีผู่คัดแยกในสถานที่กํ าจัดมูลฝอยทํ าการคัดแยกได พบวา มีปริมาณมูลฝอยขวดพลาสติก
พีอีทีที่บรรจุนํ้ าดื่มและนํ้ าอัดลมเกิดเปนมูลฝอยในปริมาณที่คอนขางมากและรานรับซื้อของเกาก็
ตองการขวดชนิดนี้มากดวยเชนกัน แนวทางหนึ่งที่จะชวยลดปริมาณมูลฝอยขวดพลาสติกเหลานี้ 
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ไดแก การสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลมีสวนรวมในการลดปริมาณมูลฝอยขวดพลาสติก   
พอีีททีีท่ิง้ในแตละวนัหรอืใชขวดพลาสตกิใหลดนอยลง  และสงเสรมิใหมกีารคดัแยกขวดพลาสตกิ  
พอีีทเีพือ่น ํากลบัมาใชประโยชนใหม  ซึง่นอกจาก เปนการลดปริมาณมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีที่
ตองรวบรวมและขนสงเพื่อนํ าไปกํ าจัดแลว จะทํ าใหคาใชจายในการกํ าจัดมูลฝอยโดยรวมลดลง 
และเปนการประหยัดพื้นที่ในการกํ าจัดมูลฝอยใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ ยัง
ประหยดัทรพัยากรและพลังงานที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตขวดพลาสติกพีอีทีดวย

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุงที่จะศึกษาถึงรูปแบบวิธีการจัดการขวดพลาสติกพีอีทีที่ใช
บรรจนุํ ้าดืม่และนํ ้าอดัลมหลงัการบรโิภคของผูบริโภคในเทศบาลนครหาดใหญ เพือ่น ําผลการวิจัยใช
เปนแนวทางในการจัดการมูลฝอยประเภทขวดพลาสติกพีอีทีของเทศบาลนครหาดใหญ เพื่อลดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมทีจ่ะเกดิขึน้จากขวดพลาสตกิพอีีท ี และใหเกดิการน ําขวดพลาสตกิพอีีทีกลับมา
ใชประโยชนอยางมปีระสิทธภิาพมากทีสุ่ด เพือ่เปนการประหยดัวตัถดิุบทีใ่ชผลิตขวดพลาสตกิพอีีที 
และเปนการเพิ่มศักยภาพของระบบกํ าจัดมูลฝอยใหมีอายุการใชงานที่นานขึ้น และเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับนโยบายการลดหรือกํ าจัดมลพิษหรือของเสียที่จุดกํ าเนิด หรือหลักการการปอง
กันมลพิษที่กํ าลังไดรับความนิยมอยางกวางขวางและไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวาง
ประเทศหลายแหง เชน องคการสหประชาชาต ิ ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเซีย และองคกร
ความชวยเหลือระหวางประเทศ ไดแก DANCED จากประเทศเดนมารก, NEDO จากประเทศ
ญ่ีปุน, GTZ จากประเทศเยอรมัน เปนตน (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป. : 2)

2. วตัถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงรูปแบบในการจัดการขวดพลาสติกพีอีทีที่ใชบรรจุนํ้ าดื่ม

และนํ ้าอัดลมหลังการบริโภคสํ าหรับเทศบาลนครหาดใหญในอนาคต

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 แนวทางปรบัปรุงรูปแบบการจัดการขวดพลาสติกพีอีทีสํ าหรับเทศบาลนครหาดใหญ เพื่อ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้นจากขวดพลาสติกพีอีทีที่ใชบรรจุนํ้ าดื่มและนํ้ าอัดลม
3.2 ลดปริมาณมลูฝอยพลาสติกในระบบกํ าจัดมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ เปนการเพิ่ม

ศักยภาพของระบบกํ าจัดใหใชงานไดนานขึ้น และทํ าใหเกิดการใชทรัพยากรที่คุมคามากขึ้น
3.3 เปนการสนองนโยบายการปองกันมลพิษ โดยวิธีการทํ าใหเกิดมูลฝอยปริมาณนอยที่สุด

ดวยการใชประโยชนจากมูลฝอย เปนการลดปริมาณมูลฝอยที่จะไปสูระบบกํ าจัดมูลฝอย



8

4. พืน้ทีท่ี่ทํ าการวิจัย คือ พืน้ที่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ, และสถานที่กํ าจัดมูลฝอยของ
เทศบาลนครหาดใหญ

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 การศกึษาขอมูลสภาพทั่วไป และการใชที่ดินของเทศบาลนครหาดใหญ จากเอกสารและ

งานวจิัยที่เกี่ยวของ
5.2 การศกึษาปรมิาณและองคประกอบมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเทศบาลนครหาดใหญ จากเอกสาร

และงานวิจัยที่ผานมา
5.3 การศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ ทั้งดานแหลงกํ าเนิด     

มลูฝอย การเกบ็รวบรวมและการเกบ็ขน และการก ําจดัมลูฝอย จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ
5.4 การศึกษาปริมาณและองคประกอบมูลฝอยที่สามารถนํ ากลับมาใชใหมไดในเทศบาลนคร

หาดใหญ จากเอกสารและงานวิจัยที่ผานมา
5.5 การศึกษาลักษณะและปริมาณมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีที่ใชบรรจุนํ้ าดื่มและนํ้ าอัดลมที่

สามารถน ํากลับมาใชใหมไดในเทศบาลนครหาดใหญ จากการศึกษาและสํ ารวจเอง
5.6 การศึกษารูปแบบวิธีการจัดการมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีภายในเทศบาลนครหาดใหญใน

ปจจบัุน จากการศึกษาและสํ ารวจเอง
5.7 การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีที่ใชแปรรูปมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีภายในเทศบาลนคร

หาดใหญ จากการศึกษาและสํ ารวจเอง
5.8 การวิเคราะหระบบและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากระบบการจัดการมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีที

ภายในเทศบาลนครหาดใหญในปจจบัุน
5.9 การกํ าหนดรูปแบบและเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดการมูลฝอยขวด

พลาสตกิพอีีทใีนปจจบัุน เพือ่น ํารูปแบบและแนวทางนัน้มาประยกุตใชกบัพืน้ทีเ่ทศบาลนครหาดใหญ 
ภายใตขอจ ํากดัและเกณฑการพิจารณาที่กํ าหนดขึ้น ซึ่งเกณฑการพิจารณารูปแบบหรือแนวทางที่
จะเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงปญหาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการจัดการมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีที่มี
ความเปนไปไดกับเทศบาลนครหาดใหญ ประกอบดวย

5.9.1 ความสอดคลองทางดานเทคโนโลยี ซึ่งตองสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีอยูแลวภาย
ในเทศบาลนครหาดใหญ

5.9.2 ผลไดและผลเสียทางดานเศรษฐศาสตร มีการนํ าผลไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น
จากแตละรูปแบบมารวมในการพิจารณาหาผลไดสุทธิของแตละรูปแบบ
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5.9.3 ผลกระทบทางดานสังคม พิจารณาถึงผลกระทบทั้งดานผลไดและผลเสียที่จะเกิด
ข้ึนดานสังคมตอผูที่เกี่ยวของในแตละรูปแบบ

5.9.4 ความสอดคลองกับนโยบาย พิจารณาความสอดคลองของแนวทางการจัดการกับ
นโยบายทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น

5.9.5 ความเหมาะสมทางดานโครงสราง พิจารณาวารูปแบบใดสามารถที่จะเพิ่มอัตรา
การน ําขวดพลาสติกพีอีทีกลับมาใชใหมไดมากกวา

5.9.6 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม พจิารณาผลกระทบทัง้ดานผลไดและผลเสยีตอส่ิงแวดลอม
ดานตาง ๆ ของแตละรูปแบบ

6. นยิามศัพทที่ใชในการวิจัย
6.1 การจดัการมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีที (PET bottle waste management) หมายถงึ 

การปฏบัิติและการด ําเนนิงานทีเ่กีย่วของกบัการควบคมุ การทิง้ การเกบ็ชัว่คราว การรวบรวม การขน
ถายและการขนสง การแปลงรปู การน ํากลบัมาใชซํ ้า และการก ําจดัมลูฝอยมลูฝอยขวดพลาสตกิพอีีที

6.2 รปูแบบของวิธีการจัดการ หมายถงึ กระบวนการหรือข้ันตอนตาง ๆ ที่นํ ามาปฏิบัติรวม
กนัเพือ่การจัดการมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีที

6.3 ขวดพลาสติกพีอีทีหลังการบริโภค (post-consumed PET bottle) หมายถึง ขวด
พลาสติกพีอีทีที่ใชบรรจุเครื่องดื่มหลังจากผูบริโภคไดบริโภคเครื่องดื่มหมดแลว โดยในงานวิจัยนี้
ครอบคลุมเฉพาะขวดพลาสติกพีอีทีที่ใชบรรจุนํ้ าดื่มและนํ้ าอัดลม โดยไมรวมขวดพลาสติกพีอีทีที่
ใชบรรจผุลิตภณัฑชนิดอื่น เชน ขวดนํ้ ามันพืช ขวดนํ้ ายาทํ าความสะอาด เปนตน

6.4 การน ําขวดพลาสติกพอีีทกีลบัมาใชใหม (recycling) หมายถงึ กระบวนการทีข่วดพลาสตกิ
พอีีททีีใ่ชแลวถกูเกบ็มาใชในกระบวนการผลติเปนขวดชนดิเดมิ หรือน ํามาท ําเปนผลติภณัฑชนดิใหม

6.5 การใชขวดพลาสติกพีอีทีซ้ํ า (reuse) หมายถงึ การนํ าขวดพลาสติกพีอีทีที่ใชแลวกลับ
มาใชอีกตามวัตถุประสงคเดิมหรือคลายคลึงกับวัตถุประสงคเดิม โดยไมตองทํ าขวดพลาสติกพีอีที
ข้ึนมาใหม เชน การใชขวดพลาสติกพีอีทีบรรจุนํ้ าดื่มซํ้ า หรือใชบรรจุเครื่องดื่มชนิดอื่น เปนตน

6.6 การคัดแยกขวดพลาสติกพีอีที (PET bottles separation) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือการ
ดํ าเนนิงานจดัการมลูฝอยขวดพลาสตกิพอีีท ี โดยการคดัแยกขวดพลาสตกิพอีีททีีแ่หลงตาง ๆ เชน   
ทีแ่หลงก ําเนดิ, ถงัรองรบั, ในสถานทีก่ ําจดั เปนตน เพือ่น ําขวดพลาสตกิพอีีทกีลบัเขาสูกระบวนการ 
น ํากลบัมาใชใหมหรือกลบัมาใชซํ้ า

6.7 แนวทางการจัดการมูลฝอยขวดพลาสติกพีอีทีที่เสนอแนะ หมายถึง รูปแบบของวิธี
การจัดการที่พิจารณาแลววามีความเปนไปไดในการนํ าไปใชเพื่อการปรับปรุงสภาพปญหาของการ
จดัการขวดพลาสติกพีอีทีของเทศบาลนครหาดใหญ


