
บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคญัและที่มาของการวิจัย 
 

การนําน้ํายางธรรมชาติไปใชในโรงงานตองผานหลายขั้นตอน เร่ิมจากการนําน้ํายางสด
จากสวน (Field latex) สงไปโรงงานผลิตน้ํายางขน (Concentrated latex) เมื่อไดน้ํายางขนแลวจึงสง
ตอไปยังโรงงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ ปกติการนําน้ํายางขนไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑมักจะตองเก็บน้ํายาง
หลังการปนเหวี่ยงไวอยางนอย 1 เดือน (วราภรณ, 2549) เพื่อใหถึงระยะเวลาที่น้ํายางมีคาความ
เสถียรเชิงกล (Mechanical Stability Time, MST) ตามที่ตองการ  มาตรฐานน้ํายางขนกําหนดให    
น้ํายางขนมีคาความเสถียรเชิงกล เทากับ 650 วินาที (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ที่ผานมาไดมีการเตมิ
สบูลงในน้ํายางเพื่อใหไดคาความเสถียรเชิงกลตามตองการ (ชัยอรุณ, 2527) แตจากการพบปะกับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการประชุมถายทอดเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย    
สงขลานครินทร ครั้งที่ 1 ภายใตช่ือโครงการ BRIDGE (Bring research & innovation to 
development gathering event) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ พบวาผูประกอบการยังมีขอสงสัยวา แมจะเติมสบูลอเรตลงไปแลว แตก็ยังไม
สามารถนําน้ํายางไปขึ้นรูปได ยังคงตองรออีกระยะหนึ่งเชนเดิม จึงมีขอสงสัยวานอกเหนือจาก
สบูลอเรตที่มีผลตอคาความเสถียรเชิงกล แลวจะมีอิทธิพลจากสารชีวโมเลกุลอ่ืน ๆ อีกหรือไม 
อยางไร 

จากการที่คาความเสถียรเชิงกลมีคาเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสารประกอบไลปดจะถูก  
ไฮโดรไลซกลายเปนกรดไขมัน เชน กรดสเตียริกและกรดโอลิอิก เปนตน ซ่ึงจะไปมีผลทําใหน้ํายาง
มีคาความเสถียรเชิงกลเพิ่มขึ้นแลว โปรตีนที่ถูกสลายดวยเอนไซมโกแอกกูเลส (Coagulase) ทําให
เกิดสารซึ่งทําปฏิกิริยากับโปรตีนที่หอหุมผิวนอกของอนุภาคยางเกิดการสลายตัว ทําใหผิวของ
อนุภาคยางเกิดการเสียสภาพ (Blackley, 1997) สวนคารโบไฮเดรตที่ถูกยอยสลายโดยเอนไซมจากจุ
ลินทรียแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนกรดไขมันระเหยงาย (Volatile fatty acid; VFAs) สวนใหญ
เปนกรดฟอรมิก กรดอะซิติก และกรดโพรพิโนอิก กรดเหลานี้จะทําใหน้ํายางเกิดการจับตัวเปนกอน 
(Galli และคณะ, 2002)  จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาทําใหทราบวาในน้ํายางธรรมชาติ
ประกอบดวย ไขมัน โปรตีน และคารโบไฮเดรตรอยละ 0.10-1.00, 1.00-3.00 และ 1.00-1.50       
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โดยน้ําหนักน้ํายาง ตามลําดับ ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1.1 องคประกอบของน้ํายางธรรมชาติ 
Percent by Weight 

 Nithi-utai 
(1987) 

Blackley 
(1997) 

Cacioli 
(1997) 

Resing 
(2000) 

Total Solid Content  36 27-48 - 41.5 
Dry Rubber Content 33 25-45 34 36 
Amino Acid and N-Bases - - - 0.3 
Neutral lipids - - 0.1-0.5 1 
Protein 1-1.5 - 2-3 1.6 
Phospholipids - - - 0.6 
Inositols-Cabohydrates - - - 1.5 
Sugar 1 1 - - 
Water  to 100 to  100 55-65 58.5 
Ashes 1 1-1.5 - - 
Salts (mainly K, P and Mg) - - - 0.5 

 
งานวิจัยที่ผานมาสวนใหญตรวจไมพบรายงานใดมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการ

วิเคราะหและการตรวจสอบความนาเชื่อถือของวิธีการวิเคราะห รวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ในคราวเดียวกันของสารชีวโมเลกุลหลัก ๆ ที่อาจเกี่ยวของตอความเสถียรของน้ํายาง ดังนั้นงานวิจัย
นี้จึงตองการศึกษาสารชีวโมเลกุลในน้ํายางธรรมชาติกอนและหลังการปนเหวี่ยงทั้งขนาดใหญและ
ขนาดเล็ก เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและปริมาณของสารชีวโมเลกุลหลักในน้ํายาง
ธรรมชาติหลังการปนเหวี่ยงในระยะเวลา 49 วัน 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลในน้ํายางธรรมชาต ิ
1.2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารชีวโมเลกุลในน้ํายางธรรมชาติ 
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1.3.1 ไดวิธีที่มีความนาเชื่อถือตามหลักเคมีวิเคราะหในการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลใน
น้ํายางธรรมชาติ 

1.3.2 ทราบปริมาณของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญและขนาดเล็กในน้ํายางธรรมชาติ 
1.3.3 ทราบการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารชีวโมเลกุลขนาดใหญและขนาดเล็กในน้ํายาง

ธรรมชาติหลังเก็บไวนาน 49 วัน 


