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1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

การกอสรางในปจจุบันนิยมใชชิ้นสวนสําเร็จรูปมากยิ่งข้ึน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
กอสราง อิฐบล็อกจึงเปนวัสดุกอสรางท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนอยางมากตองานกอสรางเกือบทุก
ชนิด แตอิฐบล็อกผลิตมาจากการผสมระหวางปูนซีเมนต ซ่ึงเปนตัวประสานกับทราย หินกรวดและน้ํา 
จึงมีขอเสียคือน้ําหนักมาก แมวาจะมีเทคโนโลยีในการผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยการใชวัสดุเบาผสม
แทนหิน ซ่ึงผลิตจากการเผาดินเหนียว หินชนวนดวยความรอนสูงทําใหเกิดมีฟองอากาศอยูในตัวหิน
จํานวนมากทําใหหินสังเคราะหท่ีไดมีน้ําหนักเบาลง แตมีผลเสียหลายประการตามมาคือ ความแข็งแรง
ของอิฐบล็อกจะลดลงมากเนื่องจากวัสดุท่ีผลิตไดจะมีความแข็งแรงตํ่ากวาหินมากและอาจมีการหดตัว
บางในระยะยาว การเพ่ิมฟองอากาศในเนื้ออิฐบล็อกก็เปนวิธีท่ีตองอาศัยเคร่ืองมือ อุปกรณและกรรมวิธี
ทางเคมีทําใหไดอิฐบล็อกท่ีมีคุณภาพดีกวาการใชหินสังเคราะหเนื่องจากมีการกระจายของฟองอากาศ
สมํ่าเสมอภายในอิฐบล็อก แตอยางไรก็ตามท้ังสองวิธีท่ีกลาวมาขางตนเปนการผลิตท่ีตองใชตนทุนสูง
จึงไมเปนท่ีนิยมเนื่องจากทําใหอิฐบล็อกมวลเบาท่ีไดมีราคาแพงกวาอิฐบล็อกธรรมดามาก (มั่น, 2537) 
ดังนั้นหากอิฐบล็อกท่ีใชมีน้ําหนักเบา แตยังคงรักษาคุณภาพและสมบัติท่ีดีใหคงอยู ก็จะชวยใหมีความ
สะดวกในการขนสง ประหยัดแรงงาน และชวยลดระยะเวลาในการกอสรางลงได  จึงมีนักวิจัยหลาย
ทานไดใหความสนใจโดยนําแกลบหรือข้ีเถาแกลบมาใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑคอนกรีตตางๆ 
(ชุมพล, 2549, บุรฉัตรและพิชัย, 2538, วรชัยและอานุภาพ, 2529 และ Rahman M.A., 1987)  

จากสถานการณในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาสินคาราคาแพง สงผลทําใหคาครองชีพ 
ตลอดจนคาวัสดุกอสรางตางๆ มีราคาท่ีสูงข้ึนมาก จากปญหาราคาวัสดุกอสรางท่ีมีราคาท่ีสูงข้ึน
ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกขาวถึงประมาณ 18.3 ลานตนตอป และมี
การสงออกขาวประมาณ 8.8 ลานตนตอป (กระทรวงเกษตรสหรัฐ, 2550) จึงมีแกลบมากตามไปดวย ใน
ปหนึ่งๆ แกลบมีปริมาณมากหลายพันตัน นั้นคือ ถามีการสีขาว 1 ตัน จะมีแกลบออกมาประมาณ 220 
กิโลกรัม หรือคิดเปนรอยละ 22 สําหรับประเทศไทยมีการประเมินไดวาแตละปจะมีแกลบประมาณ 4.4 
ถึง 4.6 ลานตัน (สมศักดิ์, 2545) แมวาจะมีการนําแกลบไปใชประโยชนบางแตยังถือวามีปริมาณนอย 
แกลบสวนท่ีเหลือจะถูกกําจัดโดยการเผาท้ิง งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาการเตรียมอิฐบล็อกโดยการนําแกลบ
มาใชแทนวัสดุผสมไดแก ทรายละเอียด ทรายหยาบ หรือหินคลุก เนื่องจากแกลบมีความหนาแนนและ
มวลนอยกวาทรายหรือวัสดุผสมตางๆ มากจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเตรียมอิฐบล็อกมวล
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เบา แกลบขาวยังมีสมบัติเปนฉนวนความรอนท่ีดี จึงนิยมนํามาใชงานท่ัวไป (ศรีเพ็ญ, 2531) อยางไรก็
ตามการใชแกลบสดเปนสวนผสมยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับสมบัติบางประการ เชน ความตานทานตอแรงอัด
คอนขางตํ่า (ฌานิกาและมนตรี, 2543) ซ่ึงสาเหตุอาจเนื่องมาจากแกลบมีลักษณะพ้ืนผิวท่ีมีขน ผูวิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะปรับปรุงพ้ืนผิวแกลบโดยการกําจัดขนบริเวณผิวแกลบใหเหลือนอยท่ีสุด ตลอดจนการ
บําบัดผิวแกลบดวยวิธีทางเคมี เพ่ือชวยใหการยึดเกาะกับคอนกรีตไดดีข้ึนซ่ึงคาดวาจะทําใหสมบัติของ
อิฐบล็อกมวลเบาจากแกลบขัดผิวดีข้ึนได การผสมแกลบในสูตรอิฐบล็อก นอกจากจะชวยลดน้ําหนัก
และตนทุนในการผลิตแลว ยังชวยลดปญหาส่ิงแวดลอมอีกดวย ซ่ึงจะเปนแนวทางในการเตรียมอิฐ
บล็อกตนทุนตํ่าและเปนการนําแกลบซึ่งเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตรที่มีอยูมากมาใชใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด  
 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวิธีการนําแกลบที่ผานการขัดผิวและบําบัดผิว มาใชเปนสวนประกอบในการผลิตอิฐ
บล็อกมวลเบา 

2. เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของอิฐบล็อกธรรมดากับอิฐบล็อกมวลเบาจากแกลบ 
3. เพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยนําไปผลิตเปนอิฐ

บล็อกมวลเบาจากแกลบ 
 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะของแกลบท่ีใชในการผลิตอิฐบล็อกมวลเบา โดยใชวิธีเชิงกลและเคมี 
2. เตรียมแกลบขัดผิวจากแกลบขาวเจาท่ีไดจากโรงสี ในอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
3. เตรียมอิฐบล็อกมวลเบาโดยใชแกลบเปนสวนผสมแทนวัสดุผสม คือ แกลบขัดผิวและไมขัดผิว 
      ลักษณะและเวลาในการบําบัดผิวแกลบดวยสารละลาย NaOH ตลอดจนศึกษาอัตราสวนท่ี   
      เหมาะสมของวัสดุในการผลิตอิฐบล็อกมวลเบาโดยแปรปจจยัตางๆ คือ ชนิดของทราย ปริมาณ  
      ทราย ปริมาณแกลบ ปริมาณปูนและเวลาการบม 
4. ทดสอบสมบัติตางๆ เปรียบเทียบระหวางอิฐบล็อกมวลเบาท่ีผลิตไดกบัอิฐบล็อกมวลเบา 

              ตามมาตรฐานตางๆ 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุนการผลิตอิฐบล็อกธรรมดาเปนอิฐบล็อก            
      มวลเบาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
2. ไดเทคโนโลยใีนการผลิตอิฐบล็อกมวลเบาท่ีเตรียมจากเเกลบขัดผิว 
3. สามารถถายทอดเทคโนโลยใีนการผลิตอิฐบล็อกมวลเบาสูอุตสาหกรรมได 
4. เปนการสงเสริมการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 


