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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

ปริมาณโทลูอีนในน้ํ า เสียจากหองปฏิบัติการอาคารเคมี อุตสาหกรรม  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี หลังจากมีกิจกรรมของ
หองปฏิบัติการ 1 สัปดาห พบวามีการปนเปอนโทลูอีน 104.4 mg.L-1 มีคาความเปนกรด-ดาง 6.44 และ
พบการปนเปอนของสารอินทรียชนิดอื่นไดแก อะซีโตน เมทานอลและเอทานอล ที่มีความเขมขน 
60.8, 27.4 และ 24.4 mg.L-1 ตามลําดับ การสลายน้ําเสียสังเคราะหที่มีโทลูอีนเขมขน 100 mg.L-1 
ปริมาตร 250 mL ดวยไทเทเนียสองรูปแบบรวมกับการเติมสารลดแรงตึงผิวสองชนิด คือ Sodium 
dodecylsulfate และ Triton X-100 รูปแบบแรกคือการใชไทเทเนียรูปแบบแขวนลอย พบวาสภาวะที่
สามารถสลายโทลูอีนไดดีที่สุด ไดแกการใชหลอดยูวีชนิดปรอทขนาด 20 W ผานแกสออกซิเจน
บริสุทธิ์ในอัตรา 30 mL.min-1 โดยใชไทเทเนียเขมขน 0.5 mg.L-1 รวมกับสารลดแรงตึงผิวชนิด Triton 
X-100 ที่ความเขมขน 0.6 mM ซ่ึงสามารถสลายโทลูอีนไดรอยละ 99 ที่เวลา 60 นาทีและมีคา Specific 
activity ของไทเทเนียเทากับ 200 mg.g-1 การใชไทเทเนียรูปแบบที่สองคือรูปแบบจุมเคลือบบน
ตะแกรงเหล็กกลาไรสนิม ซ่ึงสามารถนํากลับมาใชใหมไดสะดวก พบวาการใชไทเทเนียที่กระจายตัว
ในไอโซโพรพานอล อัตราสวน 0.3:10 (w/v) และเคลือบบนตะแกรงเหล็กกลาไรสนิม S304 ที่เตรียม
ดวยการลางดวยกรดซัลฟวริกรอยละ 30 และเผาตะแกรงที่เคลือบไทเทเนียที่ 400°C ใหคารอยละการ
เกาะติดดีที่สุดเทากับ 91.2 และไทเทเนียมีการกระจายตัวบนตะแกรงอยางสม่ําเสมอ เมื่อใชไทเทเนียที่
เคลือบบนตะแกรงดวยวิธีดังกลาวในการสลายโทลูอีนในน้ําเสียสังเคราะหเขมขน 100 mg.L-1 โดยใช
แหลงแสงจากหลอดยูวีชนิดปรอท ขนาด 20 W ผานแกสออกซิเจนบริสุทธิ์ในอัตรา 30 mL.min-1 ใช
ใบพัดที่ติดตะแกรงเคลือบไทเทเนีย 4 ใบและหมุนดวยความเร็ว 60 rpm รวมกับสารลดแรงตึงผิวชนิด 
Triton X-100 ความเขมขน 0.6 mM สามารถสลายโทลูอีนไดรอยละ 90 ที่เวลา 60 นาที มีคา  
กัมมันตภาพเฉพาะเทากับ 1,125 mg.g-1 ซ่ึงสูงกวาการใชไทเทเนียรูปแบบแขวนลอยอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% นอกจากนี้ไทเทเนียที่ผานการคืนสภาพและสลายโทลูอีนครั้งที่สองมี
ความสามารถในการสลายโทลูอีนเทากับรอยละ 85.9 ของการสลายครั้งแรก 

สวนการเพิ่มประสิทธิภาพของไทเทเนียที่เคลือบบนตะแกรงเหล็กกลาไรสนิมโดย
การเติมไอออนของโลหะสังกะสีและนิกเกิล พบวาไทเทเนียรูปแบบจุมเคลือบที่มีไอออนของนิกเกิล
รอยละ 2.0 โดยน้ําหนักสามารถสลายโทลูอีนในน้ําเสียสังเคราะหปริมาตร 250 mL ไดดีที่สุดที่รอยละ 
96 ที่เวลา 60 นาที มีคากัมมันตภาพเฉพาะเทากับ 1,200 mg.g-1 และการสลายโทลูอีนในน้ําเสียจริงดวย       
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ไทเทเนียรูปแบบจุมเคลือบโดยใชแสงอาทิตย พบวาการใชไทเทเนียที่มีไอออนของนิกเกิลเขมขนรอย
ละ 2.0 โดยน้ําหนักรวมกับสารลดแรงตึงผิวชนิด Triton X-100 ความเขมขน 0.6 mM สามารถสลาย
โทลูอีนในน้ําเสียจริงปริมาตร 250 mL ที่เวลา 60 นาที ไดดีที่สุดเทากับรอยละ 97 และมีคา 
กัมมันตภาพเฉพาะ เทากับ 1,175 mg.g-1 และสลายโทลูอีนในน้ําเสียสังเคราะหปริมาตร 10 L ไดเทากับ
รอยละ 94 และมีคากัมมันตภาพเฉพาะ เทากับ 15,156    mg.g-1 ที่เวลา 60 นาที ซ่ึงสภาวะที่ดีที่สุด
ดังกลาวคาดวาสามารถนําไปใชในการสลายน้ําเสียจริงจากหองปฏิบัติการไดตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพของไทเทเนียและสภาวะที่ดี
ที่สุดในการสลายโทลูอีนในน้ําเสียจากหองปฏิบัติการ ซ่ึงการนําไปประยุกตใชในการสลายน้ําเสียจริง
ระดับหองปฏิบัติการระดับคณะฯ มหาวิทยาลัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

1. การลดอุณหภูมิการเผาไทเทเนียจากอุณหภูมิ 600°C ลงมาที่ 100 และ 200°C เพื่อลด
ตนทุนในกระบวนการเคลือบไทเทเนียบนตะแกรง เนื่องจากการเผาที่อุณหภูมิ 100 และ 200°C ใหผล
การเกาะติดของไทเทเนียบนตะแกรงตางจากอุณหภูมิ 600°C อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% แตมีคาความตางเพียงเล็กนอย คือ 8.5 และ 3.6°C ตามลําดับ 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพของไทเทเนียในการสลายโทลูอีนดวยการกระจายตัวของโลหะชนิด
อ่ืนที่ใหประสิทธิภาพสูงและราคาไมแพง เชน เหล็ก (II) ไอออน ทองแดง (II) ไอออน หรือดวยการ
เติมไนโตรเจนในโครงสรางผลึกของไทเทเนีย 

3. การศึกษารายละเอียดกลไกการสลายโทลูอีนและปริมาณสารมัธยันตที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการสลายโทลูอีน 

4. การประเมินตนทุนและความคุมคาในการสรางถังปฏิกรณเพื่อสลายสารมลพิษในน้ําเสีย
จากหองปฏิบัติการระดับคณะ หรือมหาวิทยาลัย 

5. การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับถังปฏิกรณแบบตอเนื่อง (Continuous reactor) เพราะ ถัง
ปฏิกรณที่ใชในการทดลองเปนแบบกะ (Batch reactor) เพื่อใหการสลายสารมลพิษในน้ําเสียจริงทําได
ตอเนื่องและสะดวกรวดเร็วขึ้น 

6. การศึกษาการสลายสารมลพิษชนิดอื่นที่ เกิดจากหองปฏิบัติการดวยไทเทเนียเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการสลายสารมลพิษอื่นกับโทลูอีน 


