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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยเรื่อง การสกัดแทนนินจากเปลือกไม*กระถินเทพา ได*รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากเงิน
รายได*มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% ประเภทพัฒนานักวิจัย ประจําป: 2557 ผู*วิจัยขอขอบพระคุณ 
ผู*ช�วยศาสตราจารย% ดร.พรรณนิภา เชาวนะ  อาจารย%ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร%และวิศวกรรมวัสดุ 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร%และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ% อาจารย%ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท่ี
คอยให*คําแนะนําอันมีประโยชน%ตลอดเวลาของการดําเนินการวิจัย  ขอบคุณ นางสาวศุภลัษณ% พ�วงพี 
และ นายธิเบศ พลการ นักศึกษาสาขาวิชาย�อยอุตสาหกรรมไม*ยางพาราและผลิตภัณฑ% คณะ
วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีคอยช�วยเหลือทํางานวิจัย ขอขอบคุณ คุณสุเทพ          
ยิ่งประเสริฐ ท่ีช�วยตัดไม*และลอกเปลือกไม*ต*นกระถินเทพา  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% 
วิทยาเขตสุราษฎร%ธานีท่ีให*ใช*สถานท่ีและอุปกรณ% เครื่องมือ ต�าง ๆ ในการทํางานวิจัย   ขอขอบคุณ
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร% วิทยาเขตสุราษฎร%ธานี รวมท้ังหน�วยวิจัยวิทยาศาสตร%และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม* ท่ีสนับสนุนทุนในการนําผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยนี้ไปนําเสนอแบบ
บรรยายในงานการประชุมวิชาการปhาไม* ประจําป: 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร% 
กรุงเทพมหานคร  
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บทคัดยIอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค%เพ่ือหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการสกัดแทนนินจากเปลือกไม*กระถิน
เทพาด*วยน้ํากลั่น การสกัดใช*อุณหภูมิแตกต�างกัน  5 ระดับ (30, 40, 60, 80 และ 100°C) เป\นเวลา 
4 ชั่วโมง สารสกัดจากเปลือกไม*กระถินเทพาถูกนําไปวิเคราะห%หาค�าผลผลิตของสารสกัด ปริมาณสาร
โพลีฟ:นอลท้ังหมด ค�า Stiasny  number และ ปริมาณคอนเดนส%แทนนิน ผลการทดลองแสดงให*เห็น
ว�า การสกัดสารจากเปลือกไม*กระถินเทพาด*วยน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 80°C ให*ผลผลิตสารสกัด (ร*อยละ 
14.49±0.32) และ สารโพลีฟ:นอลท้ังหมด (11.52±0.91mg GAE / g bark) มากท่ีสุด สารสกัดท่ีได*มี
ค�า Stiasny number ร*อยละ 86.16±2.63 หรือมี  สารฟ:นอลิกซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับฟอร%มัลดี
ไฮด%มากท่ีสุดคิดเป\น ร*อยละ 12.48±0.54 ของน้ําหนักเปลือกไม* อย�างไรก็ตาม การสกัดท่ีอุณหภูมิ 
100°C ให*สารสกัดท่ีมีคอนเดนส%แทนนินสูงท่ีสุด เท�ากับ 17.75±2.08 mg CAE/g bark 

 
Abstract 

 
 This research was aimed to investigate the optimum temperature for tannin 
extraction from Acacia mangium bark by distillated water. The extraction was 
conducted at 5 different temperature levels (30, 40, 60, 80 and 100°C) for 4 hours. 
Extraction yield, total polyphenol content, Stiasny number and condensed tannin 
content were determined for the extracts. The results showed that Acacia mangium 
bark extraction at 80°C gave the highest extraction yield (14.49±0.32%), and 
11.52±0.91mg GAE/g bark total polyphenol content. The Stiasny number was 
86.16±2.63% at 80°C, and other phenolic material that can be reacted with 
formaldehyde was highest (12.48±0.54% (w/w) of bark) at 80°C. However, the 
extraction at 100°C gave the highest 17.75±2.08 mg CE/g bark condensed tannin 
content and the highest polyphenol content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


