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การสกดัแก่นฝาง (วงศ ์ Leguminosae) โดยใชค้ล่ืนไมโครเวฟ และท าการสกดัต่อดว้ยกระบวนการ 
fractionation โดยใชเ้ทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี ไดส้ารสกดัท่ีมี brazilin ในปริมาณสูง (BRE) ถึงร้อยละ 17.14 ซ่ึง
เป็นสารส าค ญท่ีใชเ้ป็นตวับ่งบอกมาตรฐานของสารสกดัแก่นฝาง 

การเตรียมยาทาเฉพาะท่ี BRE จ านวน 4 ต ารับ โดยใชย้าพื้นก่ึงแขง็ท่ีต่างกนั 4 ชนิด (FA: hydrophilic 
petrolatum USP, FB: non-ionic buffered cream base, FC: basic cream for different active ingredient (BASF) และ 
FD: hydrogel) ยาพื้นท่ีเตรียมไดท้ั้งหมด มีลกัษณะหนืด เป็นเน้ือเดียวกนั และกระจายตวัดี  ต ารับท่ีมี BRE ท่ีใชย้าพื้น 
FA และ FD มีคงตวัทางกายภาพ แต่ต ารับท่ีใชย้าพื้น FB และ FC ไม่คงตวัทางกายภาพโดยมีการแยกชั้น หลงัจากเก็บ
ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง  

การทดสอบความคงตวัระยะสั้นของต ารับ พบวา่ ต ารับ BRE ส่วนใหญ่ มีค่า pH อยูใ่นช่วงของผิวหนงัปกติ 
(FB: 4.07-4.59; FC : 4.02-4.46) ยกเวน้ต ารับ FA และค่า pH ของต ารับ FD ใกลเ้คียง 4.0 (ต ารับ FD 2.5% BRE และ
ต ารับ FD 5% BRE: มีค่า pH ในช่วง 3.77-3.98) ความหนืดของแต่ละต ารับหลงัจาก 10 วนั พบวา่ไม่แตกต่างกนัมาก
เม่ือเทียบกบัวนัท่ี 0 ต ารับ FC จะมีการกระจายตวัท่ีดี โดยมีเส้นผา่ศูนยก์ลางในช่วง 5.80-6.50 เซนติเมตร และตาม
ดว้ยต ารับ FB และต ารับ FA มีค่าใกลเ้คียงกบัต ารับ FD ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของการกระจายตวั
หลงัจาก 10 วนั เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 0 ของแต่ละต ารับ ต ารับ  FD hydrogel มีความคงตวัและไม่แยกชั้นหรือเหนียว
เหนอะ ส าหรับการทดสอบท่ี 30 วนั พบวา่ต ารับ BRE hydrogel ทั้งหมดเป็นเน้ือเดียวกนั มีสีน ้าตาลแดง เม่ือ
เปรียบเทียบแต่ละต ารับในวนัท่ี 0 พบวา่ค่า pH ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัหลงัจาก 30 วนั ท่ีอุณหภูมิ 25°C, 
45°C และ 4°C ค่าความหนืดของต ารับ hydrogel ท่ีความเขม้ขน้ของ BRE สูง จะมีค่าต ่ากวา่เล็กนอ้ย เม่ือเทียบกบั
ต ารับท่ีมีความเขม้ขน้ของ BRE ต  ่ากวา่ ต ารับ hydrogel ท่ีมี BRE ทั้งหมด ท่ีอุณหภูมิ 25°C, 45°C พบวา่มีการไหล
แบบ non-Newtonian ซ่ึงค่าความหนืดลดลง เม่ือเพิ่ม shear rate ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัดา้นการกระจาย
ตวัของต ารับ hydrogel ท่ีมี BRE เม่ือเทียบกบัยาพื้น hydrogel ปริมาณ brazilin ในต ารับ BRE hydrogel ท่ีความ
เขม้ขน้ร้อยละ 2.5 และ 5 น ้ าหนกัต่อน ้าหนกั เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง (25°C) หลงัจาก 30 วนั พบวา่มีปริมาณร้อยละ 
86.05 ± 7.40 และ 95.63 ± 8.88 ตามล าดบั ต ารับ BRE hydrogel เป็นต ารับท่ีมีคุณสมบติัทางกายภาพดี แต่ไม่คงตวั
ทางเคมี 
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Abstract 

C. sappan heartwood (C. sappan) L. (Leguminosae) was extracted by microwave-assisted 

extraction to obtain C. sappan extract and then a fractionation process was performed by the 

chromatographic technique to obtain brazilin-rich extract (BRE) in which brazilin content was 

17.14% and brazilin, a major active constituent, was used as an indicative marker for 

standardization of BRE.  

Four topical formulations of BRE were prepared using four different semisolid bases (FA: 

hydrophilic petrolatum USP, FB: non-ionic buffered cream base, FC: basic cream for different active 

ingredient (BASF) and FD: hydrogel). All the bases were viscous, smooth homogeneous and 

spreadable. BRE formulations using FA and FD were physically stable while the BRE formulations 

using FB and FC were physically instable because phase separation occurred after storage at room 

temperature.  

For short-term stability studies, pH values of most BRE formulations except FA, were in the 

range of the skin normal pH value (FB: 4.07-4.59; FC: 4.02-4.46) and the pH values of FD was very 

close to 4.0 (FD 2.5% BRE and FD 5% BRE: 3.77-3.98). The viscosity values of each formulation 

after day 10 were not markedly changed compared with day 0. Formulation with better spreadability 

was FC, with a diameter in the range of 5.80-6.50 cm and followed by FB, and FA  FD. There was 

no significant difference of spreadability after day 10, compared with day 0 of each formulation. FD 

hydrogel formulation was stable and showed no phase separation or greasy. For 30-day stability test, 

all BRE hydrogel formulations were homogeneous, reddish brown colored. When compared with 

day 0 of each formulation, the pH values were not significant difference after day 30 at a temperature 

of 25°C, 45°C, and 4°C. The viscosity of the hydrogel containing high concentration of BRE was 

slightly lower than those of low concentration of BRE and blank hydrogel. All BRE hydrogels kept 

at 25°C, 45°C demonstrated a non-Newtonian flow whose viscosity decreases as shear rate increases. 

No significant difference of spreadability of tested hydrogel formulations was observed, compared 

with hydrogel base. The brazilin contents from BRE hydrogels in the concentration of 2.5% and 5% 

w/w that kept at room temperature (25°C) after storage for 30 days were 86.05 ± 7.40% and 95.63 ± 

8.88%, respectively. BRE hydrogel is a good physical property but not chemical stability. 
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