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บทที่  1

บทนํ า

1.  ความสํ าคัญและที่มาของปญหา

ในปจจุบันการผลิตอิฐดินเผาไดกลายเปนอตุสาหกรรม  ในอดีตที่ผานมาสวนใหญเปน
การผลติในครัวเรือน  หรือเปนการผลิตที่ไมไดใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ  อิฐที่ผลิตมาไดไมมี
คุณภาพเทาทีค่วร  ไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาด  เปนผลทํ าใหเกิดอุตสาหกรรม
อิฐดินเผาขึน้โดยไดใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ  เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด  ตลอด
จนเปนสนิคาออกไปขายยังตางประเทศ  เชน  มาเลเซีย  สิงคโปร  จนกลายเปนสินคาตัวหนึ่งที่นํ า
รายไดเขาสูประเทศ

ใบผสมดนิทีน่ํ ามาใชในอุตสาหกรรมอิฐดินเผา  เร่ิมต้ังแตใชในการลํ าเลียงดินการทํ า
ใหดินรวน  การผสมดินใหเปนเนื้อเดียวกัน  ใบผสมดินจะตองทํ ามาจากวัสดุที่ทนตอการขัดสี  การ
ขีดขวนระหวางผิวใบผสมดินกบัดินทีลํ่ าเลียงหรือดินที่นํ ามาผสม  ใบผสมดินทีใ่ชอยูในปจจุบันมา
จากการหลอแลวนํ ามาเชื่อมพอกผิวแข็ง  เมื่อนํ ามาใชงานมีการสึกหรอเร็วทํ าใหตองเปลี่ยนใบ
ผสมดินบอยครัง้  ทํ าใหตนทุนการผลิตสูง  ตองหยุดการผลิตบอยครั้ง  สงผลกระทบตอสวนอื่น
ดวย  การเปลี่ยนใบผสมดินท ําใหตนทนุการผลิตสูงขึ้น  จึงตองมีการซอมแซมสวนที่สึกหรอไปโดย
ทัว่ไปวิธีแกไขปญหาใบผสมดินอยู  2  วธิี  คือ  การหลอข้ึนใหม  เปนวิธีที่มีคาใชจายสูง  อีกวิธีหนึ่ง
คือการเชือ่มพอกบรเิวณที่สึกหรอเปนวิธีที่มีตนทุนตํ่ ากวาเนื่องจากตนทุนที่เสียไปกับลวดเชื่อม  คา
แรง  ถกูกวาวธิกีารหลอหรือเปลี่ยนใหมทั้งชิ้นตลอดจนเพื่อยืดอายุใชงาน  จึงเปนจุดสนใจที่ทํ าให
เกดิงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้น

งานวจิยันีเ้ปนการศึกษากรรมวิธีการเชื่อมพอกผิวแข็ง  การเลือกลวดเชื่อมพอกแข็งที่
ใชในการเชื่อมพอกผิวใหมีความเหมาะสมกับใบผสมดินโดยคํ านึงถึงสมบัติการตานทานการสึก
หรอดานโลหะวิทยา  ดานเศรษฐศาสตรที่มีผลโดยตรงกับตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมดวย
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2.  งานวจิัยที่เกี่ยวของ

ไดมีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีลดการสกึหรอของลวดเชื่อมพอกแข็ง  การวิเคราะหการ
สึกหรอของผวิเชือ่มพอกแข็ง  ตลอดจนการพัฒนางานเชื่อมพอกผิวแข็งระบบเชื่อมไฟฟาดวยมือ
เพื่อใหชิน้งานมอีายุการใชงานมากขึน้  มีตนทุนการเชื่อมถูกลง

บรรเลง  ศรนิล  (2535)  ไดกลาวไววา  การสึกหรอและการชํ ารุดเสียหายของชิ้นสวน
เครื่องจักรจะเกิดขึน้เนือ่งจากสาเหตุปจจัยหลาย ๆ  ประการ  เชน  คุณภาพของวัสดุที่ผลิตชิ้นสวน
และมาตรฐานของการผลิตชิ้นสวนนั้น ๆ  ปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลตอการสึกหรอคือสมบัติของ
วสัดุทีใ่ชในการผลติชิ้นสวน  ยังไมเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการใชงาน  หากมีการเปลี่ยนวัสดุ
หรือชิน้สวนบอยครัง้ท ําใหตนทุนสูง  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้เองทํ าใหโรงงานหาวัสดุคุณภาพตํ่ ามา
ใชงานแลวท ําการปรับปรุงคุณภาพผิวในสวนที่เกิดการสึกหรอสูง  โดยการเชื่อมพอกผิวแข็งใน
บริเวณเฉพาะสวนของชิ้นสวนนั้น  ใหมสีมบติัแข็งและมีความเหนียวในเนื้อโลหะ  ท ําใหทนทานตอ
การสึกหรอและยืดอายุการใชงาน

จากการทํ าวิจัยและทํ าการทดลองโดย  บรรเลง  ศรนิล  (2535)  สรุปผลการทดลองคา
ความแขง็ของโลหะเชื่อมพอกผิวแข็ง  ชนิดที่มีสวนผสมของคารบอนและโครเมียมสูง  มีคาความ
แขง็สงูสดุ  ทัง้นี้เพราะการรวมตัวกันระหวางธาตุโครเมียมและคารบอน  ไดตกผลึกเปนโครเมียม
คารไบดในจ ํานวนมากตามปริมาณของธาตุโครเมียมและคารบอนที่ผสมอยูในเนื้อโลหะเชื่อม  ดัง
นัน้จงึปรากฏวา  โลหะเชื่อมพอกผิวแข็งที่มีสวนผสมของธาตุโครเมียมและคารบอนสูง  จะมีความ
แขง็ของแนวเชื่อมสูงตามไปดวย  และจากผลการทดสอบอัตราการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกผิว
แขง็พบวา  ลวดเชื่อมโลหะพอกผิวแข็งที่มีสวนผสมของธาตุคารบอนและโครเมียมสูงมีอัตราการ
สึกหรอตํ ่ามากกวาลวดเชื่อมที่มีสวนผสมของธาตุคารบอนและโครเมียมที่ต่ํ ากวา  ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากการรวมตัวของธาตุคารบอนกับเฟอรไรทในรูปของคารไบด  และการรวมตัวของธาตุ
คารบอนกบัโครเมียมในรูปของโครเมียมคารไบด  ซึ่งมีความแข็งสูงจึงทํ าใหลวดเชื่อมชนิดนี้มีโครง
สรางทีแ่ขง็แรงและทนทานตอการสึกหรอไดสูง   ลวดเชื่อมพอกผิวแข็งที่ใชในการทดลองชนิด
โครเมยีมสูง  มีสวนผสมของ  คารบอน  5.0 %  แมงกานีส  1.5 %  ซลิิกอน  1.5 %  โครเมียม
30.0 %  และลวดเชือ่มพอกผิวแข็งชนิดโครเมียมตํ่ ามีสวนผสม  ของ  คารบอน  4.0 %  แมงกานีส
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1.0 %  ซลิิกอน  3.0 %  โครเมียม  25.0 %  ชิน้งานทีใ่ชในการทดลองมีสวนผสมของ คารบอน
2.70 %  แมงกานีส  3.225 %  ซลิิกอน  2.92 %  โครเมียม  0.066 %  ฟอสฟอรัส  0.555 %  ซัล
เฟอร  0.018 %  เปนการทดลองการสึกหรอแบบการขัดสี  (Abrasive  wear)  เครื่องทดสอบการ
สึกหรอแบบขูดขีด  หมุนดวยความเร็วรอบขอบ  125.35  เมตรตอวินาที  ใชแรงกดชิ้นงาน  1500
กรัม  โดยมีระยะเวลาการทดสอบแตละครั้ง  20,  40,  60,  80,  และ  100  นาทีตามลํ าดับ

กานต  เงินพิสุทธิ์ศิลป  (2541)  ไดวิเคราะหการสึกหรอของผิวเชื่อมพอกแข็งและสรุป
ผลการทดลองไววา  พฤติกรรมการตานทานการสึกหรอของลวดเชื่อมพอกแข็งชนิดที่มีคาความ
แขง็  65  HRC  มีแนวโนมความตานทานการสึกหรอไดดีกวาชนิดที่มีความแข็ง  55  HRC  และได
สรุปผลเกี่ยวกับลวดเชื่อมที่มีคาความแข็งสูงมีความสามารถตานทานอัตราการสึกหรอตํ่ าเนื่อง
จากมปีริมาณโครเมียมนอย  เมื่อเทียบกับลวดเชื่อมที่มีคาความแข็งตํ่ าแตมีความสามารถทาน
ตานอตัราการสึกหรอไดดีกวาเนื่องจากมีปริมาณโครเมียมในสวนผสมสูง  ในการทดลองไดกํ าหนด
คาความแขง็ของลวดเชื่อมพอกผิวแข็งเปนปจจัยหลักในการทดลอง  โดยกํ าหนดคาความแข็งไวที่
55  และ  65  HRC  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  4.00  มิลลิเมตร  เครื่องทดสอบการสึกหรอแบบขูด
ขีด  หมนุดวยความเร็วรอบขอบ  0.5  เมตรตอวินาที  ใชแรงกดชิ้นงาน  1000  กรัม  โดยมีระยะ
เวลาการทดสอบแตละครั้ง  1,  2, และ  3  นาที  ตามลํ าดับ

วนิยั  ทองบริบรูณ  (2541)  ไดศึกษาพฤติกรรมการตานทานการสึกหรอของลวดเชื่อม
พอกแข็งโดยศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานทดสอบที่ทํ าการเชื่อมพอกผิวแข็งดวย
ลวดเชื่อมพอกผิวแข็งชนิดโครเมียมสูง  ทีม่สีวนผสมของโครเมียมอยูระหวาง 20-50 % และลวด
เชือ่มพอกผิวแข็งชนิดโครเมียมตํ่ า  ทีม่สีวนผสมของโครเมียมนอยกวา  20 %   ทดสอบดวยเครื่อง
ทดสอบการสกึหรอแบบขูดขีด  หมุนดวยความเร็วรอบขอบ  0.5  เมตรตอวินาที  ใชแรงกดชิ้นงาน  
2000  กรัม  มีระยะเวลาการทดสอบแตละครั้ง  1,  2, และ  3  นาทีตามลํ าดับ  ผลการทดลองสรุป
ไดวาพฤติกรรมการตานทานการสึกหรอของรอยเชื่อมพอกแข็งชนิดโครเมียมสูงมีความตานทาน
การสกึหรอไดดีกวาลวดเชื่อมพอกแข็งชนิดโครเมียมตํ่ า  โครงสรางจุลภาคที่พบในรอยเชื่อมพอก
แขง็ชนดิโครเมียมสูงเปนโครสราง  Primary  Chromium  Carbide  ที่มีความแข็งมากกวารอย
เชือ่มพอกแขง็ชนดิโครเมียมตํ่ าเปนมารเทนไซดซึ่งสามารถกลาวไดวา  วัสดุที่มีความแข็งมากทํ าให
อายกุารใชงานของชิ้นสวนนั้นมีอายุการใชงานมากกวาแตคาใชจายก็แปรผันตามไปดวยเชนกัน
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คะเนย  วรรณโท  (2534)  ไดกลาวไวเกี่ยวกับลายของแนวเชื่อม  สรุปไดวาลายแนว
เชือ่มที่ใชสํ าหรับบุงกี๋ของรถตักดินใชเทคนิคการเชื่อมแบบลายตาขาย ซึง่ชวยในการลดการสัมผัส
โดยตรงของผวิของชิ้นงาน  เนื่องจากดินไปติดคางอยูในพื้นที่ที่ต่ํ ากวาแนวเชื่อม  เมื่อทํ าการขุดดิน
หรือตักดินในครั้งตอไป  ดินในจดุทีค่างอยูจะไมใหดินที่ตักอยูมาสัมผัสกับผิวของชิ้นงานจึงชวยลด
อัตราการสึกหรอและยึดอายุการใชงานออกไปไดอีกดวย  ตลอดจนชวยประหยัดคาใชจายไดดวย

ปนดัดา  นรินาทลํ้ าพงศ  (2545)  ไดกลาวปญหาการสึกหรอทํ าใหเกิดการสูญเสียเงิน
ตราจ ํานวนมากอยางไมจํ าเปน  ซึ่งผลกระทบมาจากความเสียดทานและการสึกหรอที่เกิดขึ้น  การ
เสยีดสแีละความสามารถในการตานทานการสึกหรอนั้นไมใชสมบัติที่เกิดขึ้นจากตัววัสดุ (Intrinsic
Property) เพยีงอยางเดียว  ไมใชเพียงวาเพราะเปนวัสดุแข็ง  เชน  ทังสเตนคารไบด  (WC) แลวจะ
ตองมคีวามสามารถในการตานทานสูง  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสียดสีและ
ความสามารถในการตานทานการสึกหรอ  ซึ่งการแกไขปญหาการสึกหรอโดยการปรับปจจัยตาง ๆ
เปนทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง

3.  วตัถปุระสงคของงานวิจัย

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้
3.1  เพือ่เปนแนวทางในการเลือกชนิดของลวดเชื่อมพอกแข็งสํ าหรับการเชื่อมพอกผิว

แขง็ใบผสมดินสํ าหรับอุตสาหกรรมอิฐดินเผา
3.2  เพือ่เปนแนวทางในการลดคาใชจายการซอมบํ ารุงใบผสมดินสํ าหรับอุตสาหกรรม

อิฐดินเผา

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย

ผลการวิจัยครั้งนี้คาดวาจะมีประโยชน  ดังตอไปนี้
4.1  เปนแนวทางสํ าหรับพิจารณาการเลือกชนิดของลวดเชื่อมพอกแข็งที่ใหคาความ

ตานทานการสึกหรอที่เหมาะสมกับการใชงาน
4.2  ชวยลดคาใชจายในการซอมบํ ารุงรักษาใบผสมดินสํ าหรับอุตสาหกรรมอิฐดินเผา
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4.3  ทราบถึงตัวแปรที่มีผลตอการสึกหรอของผิวเชื่อมพอกแขง็ของใบผสมดินสํ าหรับ
อุตสาหกรรมอิฐดินเผา

5.  ขอบเขตของงานวิจัย

5.1  หาอตัราการสึกหรอของผิวเชื่อมพอกแข็งจากลวดเชื่อมพอกแข็งกลุมที่ 6,  10,
และ  21  ตามมาตรฐาน  DIN  8555  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  4  มิลลิเมตร

5.2  ชิน้งานทีใ่ชในการทดลองเปนเหล็กกลา  ซึ่งเปนใบผสมดินสํ าหรับอุตสาหกรรมอิฐ
ดินเผาโดยท ําการเชื่อมพอกผิวดวยลวดเชื่อมกลุมที่  6,  10,  และ  21

5.3  กรรมวิธีเชื่อมแบบอารคดวยไฟฟากระแสตรง โดยใหอิเล็คโทรดเปนขั้วบวก
5.4  เปรียบเทียบคาใชจายตอชิ้นระหวางลวดเชื่อมแตละกลุม
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