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ภาคผนวก

ตารางที่ 28 แสดงขั้นตอนการดําเนินการในแตละกระบวนการ

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ
ไมแปรรูป

ไมยางพาราทอน เลื่อยไม เกรด A-B
(7.19, 63.85 %)*

เกรด C
(4.07, 36.15 %)

ไมเปยก
เกรด A-Bไมแปรรูปเกรด

A-B อัดน้ํายา
ผาน

(93.77 %)
ไมผาน

(6.23 %)
ไมอบแหง

เกรด A-Bไมเปยกเกรด
A-B (ผาน) อบแหง

ผาน
(76.45 %)

ไมผาน
(23.55 %)

  ที่มา : ขอมูลจากโรงงานกรณีศึกษาที่1 (วิธีการทํางานเดิม)
  หมายเหตุ : * หมายถึง สัดสวนไดเนื้อไมและเปอรเซ็นตไดเนื้อไม

ตารางที่ 29 แสดงการตีราคาไมแปรรูป

ราคา (บาทตอ ลบ.ฟ.)
ไมแปรรูป ไมอบแหงหนาไม (หนา : นิ้ว)

เกรด A-B เกรด C เกรด A-B เกรด C
0.5 40-45 - - -

0.875 75-85 65-70 210-230 110-125
1 180-190 70-85 230 100-120

  หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2548
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ตารางที่ 30 ราคาไมยางพาราของโรงงานตาง ๆ

ราคาประกาศรับซ้ือ ณ โรงงาน (บาทตอกิโลกรัม)
แยกตามขนาดเสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน (นิ้ว)ชื่อโรงงานหรือบริษัท

10 ขึ้นไป 8 ขึ้นไป 6 ขึ้นไป ต่ํากวา 6 ไมแยก
จ.ระยอง (ณ วันที่ 16-31 ก.ค. 47)
บจก.ส.กิจชัยพาราวูด 1.70 1.40 1.20 0.90 -
บจก.สหกิจแกลง 1.70 1.50 1.25 0.90 -
บจก.มณีสินพาราวูด 1.80 1.50 1.25 0.90 -
จ.จันทบุรี (ณ วันที่ 1-15 มิ.ย. 47)
โรงงานจันทบุรีพาราแฟคตอรี่ 2.35 2.20 1.45 1.05 -
จ.ตราด (ณ วันที่ 1-15 ก.ค. 47)
หจก.ทวีศักดิ์กฤติยาคาไม 1.70 1.50 1.40-1.45 1.00 -
จ.ชุมพร (ณ วันที่ 15-30 มิ.ย. 47)
บจก.พาราวูด 2.00 1.90-2.00 1.20 - -
บจก.จิรัสย 2.10 1.70-2.00 1.25 - -
โรงงานพศวัต เทียนธนากร 2.00 1.70-2.00 1.25 - -
จ.สุราษฎรธานี (ณ วันที่ 16-30 มิ.ย. 47)
บจก.ซันพาราเท็ก 1.70 1.50 1.20 - -
บจก.เรืองอุทัยอุตสาหกรรม 1.70 1.50 1.20 - -
หจก.สุภาพพงษ - - 1.30 - -
หจก.ศรีจิราภรณ 1.80 1.80 1.30 1.20 -
บจก.สุราษฏรควอลิตี้วูด 1.45 1.40 1.35 1.20 -
บจก.ดินไทย - 1.00-1.50 0.65-0.95 0.35-0.80 -
บจก.ทุงหลวงวูดอินดัสทรี่ - 1.00-1.60 0.65-0.95 0.35-0.80 -
บจก.วีเอส สุราษฎรพาราวูด - 1.55 1.35 0.80 -
บจก.ซีนิช พาราวูด - 1.40 1.20 - -
บจก.โอเชี่ยนวูด 1.55 1.55 0.95 - -
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ตารางที่ 30 (ตอ)

ราคาประกาศรับซ้ือ ณ โรงงาน (บาทตอกิโลกรัม)
แยกตามขนาดเสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน (นิ้ว)ชื่อโรงงานหรือบริษัท

10 ขึ้นไป 8 ขึ้นไป 6 ขึ้นไป ต่ํากวา 6 ไมแยก
จ.นครศรีธรรมราช  (ณ วันที่ 1-15 ก.ค. 47)
บจก.มหาชัยพาราวูด 1.50 1.40 1.30 1.20 -
บจก.นครศรีพาราวูด 1.50 1.15 1.05 1.05 -
บจก.เกตนสิรีเฟอรนิเจอร 1.40-1.50 1.40-1.50 1.30-1.35 0.80-0.85 -
บจก.นครศรีควอทริตี้ 1.28 1.28 1.28 1.28 -
บจก.ส.รอนพิบูลยพารวูด 1.25 1.20 1.10 0.60 -
บจก.สุดารัตนพาราวูด 1.25 1.20 1.05 0.60 -
หจก.ชูศักดิ์ภาคใตพาราวูด 1.70 1.60 1.35 0.80 -
บจก.ทานพอพาราวูด 1.60 1.50 1.30 0.80 -
บจก.นครไทยพาราวูด 1.70 1.60 1.35 0.80 -
หจก.ชูศักดิ์พาราวูด 1.70 1.55 1.30 1.00 -
จ.พังงา (ณ วันที่ 1-15 ก.ค. 47)
บจก.พีพีเอส พังงารับเบอรวูด 1.80 1.70 0.70 - -
บจก.พังงาทิมเบอรอินดัสทรีส - 2.00 - 0.60 -
บจก.พังงาพาราวูดอินดัสทรีส - 1.75 - - -
จ.กระบี่ (ณ วันที่ 1-15 มิ.ย. 47)
บจก.กระบี่วูดอินดัสตรีส - 1.40 0.60 - -
บจก.ฉัตรพิศาล - 1.45 0.55 - -
บจก.วูดเวอรคครีเอชั่น - 1.35-1.50 0.60-1.30 0.45-0.55 -
หจก.ซินเฮงหลีพาราวูด - - - - 1.00-1.30
จ.ตรัง (ณ วันที่ 1-15 ก.ค. 47)
บจก.เม็กกาวูด 1.70 1.55 1.30 ตามสภาพ -
บจก.โรงเลื่อยจรัล 1.70 1.55 1.30 ตามสภาพ -
บจก.ทรีสตาร 1.70 1.55 1.30 ตามสภาพ -
บจก.วูดเท็กซ 1.70 1.55 1.30 ตามสภาพ -
บจก.ศรีพุธพาราวูด 1.60 1.50 1.30 - -
บจก.วูดเวอรยูไนเต็ด 1.60 1.50 1.25 - -
หจก.ชูศักดิ์พาราวูด 1.55 1.50 1.30 0.80 -
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ตารางที่ 30 (ตอ)

ราคาประกาศรับซ้ือ ณ โรงงาน (บาทตอกิโลกรัม)
แยกตามขนาดเสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน (นิ้ว)ชื่อโรงงานหรือบริษัท

10 ขึ้นไป 8 ขึ้นไป 6 ขึ้นไป ต่ํากวา 6 ไมแยก
จ.ตรัง (ณ วันที่ 1-15 ก.ค. 47) (ตอ)
หจก.ไมยางภาคใต - 1.25 - 0.90 -
บจก.บิกเกอรวูดตรัง - 1.25 - 0.85 -
บจก.นาเมืองเพชรพาราวูด 2.00 1.50 1.20 1.00 -
บจก.พรีเมียรทิมเบอร 1.50 1.50 1.30 0.80 -
จ.พัทลุง (ณ วันที่ 16-29 ก.พ. 47)
บจก.พาราวูดพัทลุง 1.00 1.00 1.00 - -
บจก.ส.พรุทองยางพารา 1.15-1.20 1.15-1.20 1.00-1.05 0.95 -
บจก.ทรัพยพาราวูด 1.00 1.00 1.00 - -
บจก.พัทลุงซัพพลาย 1.20 1.20 1.00 0.70 -
บจก.ขอนยางพาราวูด 1.15 1.15 1.00 0.90 -
โรงเลื่อยสินอําไพ 1.25 1.20 1.15 - -
จ.สงขลา (ณ วันที่ 16-30 มิ.ย. 47)
หจก.ทีเอสเอ็ม พาราวูด - - - - 1.30-1.45
หจก.ม.สัมพันธ 1.35 1.30 1.20 0.55 -
บจก.เซาเทอรนพาราวูด 1.38 1.30 1.25 0.50 -
โรงงานดาวเรือง รักษเดชา 1.40 1.35 1.30 0.60 -
บจก.เอพีเค เฟอรนิชิ่งพาราวูด 1.30 1.20 1.15 0.55 -
โรงงานอันวาร พาราวูด 1.45-1.48 1.45-1.48 1.30-1.35 1.20 -
โรงงานทีเอ็น พาราวูด 1.40-1.45 1.40-1.45 1.30-1.35 1.25-1.30 -
โรงเลื่อยศิลาทอง 1.50 1.40 1.20 - -
โรงงานเคอาร พาราวูด 1.50 1.45 1.30 - -
บจก.กรีนรีเวอรวูด 1.50 1.45 1.25 - -
หจก.ทีเอสเอ็ม พาราวูด - 1.70 - - 1.50-1.70
บจก.เอกสยามพาราวูด 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
นายสาย แซล่ิม 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
นายวินัย ใจเพชร 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
นายวิโรจน ใจเพชร 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
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ตารางที่ 30 (ตอ)

ราคาประกาศรับซ้ือ ณ โรงงาน (บาทตอกิโลกรัม)
แยกตามขนาดเสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน (นิ้ว)ชื่อโรงงานหรือบริษัท

10 ขึ้นไป 8 ขึ้นไป 6 ขึ้นไป ต่ํากวา 6 ไมแยก
จ.สงขลา (ณ วันที่ 16-30 มิ.ย. 47) (ตอ)
บจก.ทวีนานา 1.40-1.45 1.35-1.40 1.30-1.35 1.20-1.25 -
บจก.ลําไพลพาราวูด - - 1.10-1.20 - -
บจก.มีเกียรติพาราวูด - - 1.10-1.20 - -
บจก.เอเวอรกรีนพาราวูด 1.30 1.30 1.30 - -
จ.สตูล (ณ วันที่ 1-15 พ.ค. 47)
บจก.สตูลไมยางพารา 1.20 1.10 1.05 0.40 -
โรงงานพนาพรรณ 1.20 1.15 1.05 0.40 -
จ.ยะลา (ณ วันที่ 16-30 มิ.ย. 47)
บจก.ทีเอ็นพลายวูด - - 1.01-1.05 - -
บจก.วีซีเอ็นวูด 1.30 1.20 1.15 - -
บจก.ชัยรัตนพาราวูด 1.30 1.10 0.90 0.85 -
บจก.เอกวนกิจ 1.05 1.00 0.90 - -
หจก.สามดาวพาราวูด 1.20 1.15 1.05 - -
จ.ปตตานี (ณ วันที่ 16-31 ก.ค. 47)
บจก.ธานินทพาราวูด 1.45 1.35 1.10 0.45 -
จ.นราธิวาส (ณ วันที่ 16-30 มิ.ย. 47)
บจก.นรามุทธากิจ 0.95 0.85 0.80 - -
บจก.มงคลรับเบอร 1.20 1.15 1.00 - -
บจก.เบตง วีพี พาราวูด 1.15 1.05 1.05 - -
บจก.เบตงไมยางพารา 1.20 1.10 0.90 - -
บจก.เคพี พาราวูด 1.20 1.15 1.00 - -

  (ที่มา : http://www.thailandrubber.thaigov.net/rpwood.php, 28 กรกฎาคม 2547)
ภาคผนวก ข
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ตารางที่ 31 แสดงรายละเอียดการทํางานของพนักงานควบคุมเตาอบ

ใบรายงานการทํางานของพนักงานควบคุมเตาอบ
แผนก ควบคุมเตาอบ โรง……..   วัน…..เดือน….…..…......พ.ศ.…..….เวลา….………..น

รายละเอียด หมายเหตุ
จดบันทึกรายการขนาดไมเปยกเขาเตาอบ
เปดวาลว Steam Tap ทั้ง 2 ตัว ไปที่ตําแหนงเปด
เปดฝาปลองในตําแหนง Auto
เปดสวิตชมอเตอร
เปดวาลวไอ
ต้ังอุณหภูมิภายในเตา ทั้งกระเปาะเปยกและกระเปาะแหง
ตรวจสอบมอเตอร
หร่ีวาลว Steam Tap
จดบันทึกอุณหภูมิภายในเตาอบ

                                                                       ……………………………………….
  ผูตรวจสอบ
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ตารางที่ 32 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไมของกระบวนการเลื่อยไมของโรงงานกรณีศึกษาที่ 1
                  (โดยใชวิธีการทํางานเดิม)

ไดเนื้อไม (ลบ.ฟ.) สัดสวนไดเนื้อไม (ลบ.ฟ. ตอตัน)
A-B C รวม A-B C รวม

120,493.49
(63.85 %)

68,194.04
(36.15 %)

188,687.53
(100 %)

7.19
(63.85 %)

4.07
(36.15 %)

11.26
(100 %)

    หมายเหตุ : ไมเขา 16,757.041 ตัน (เสนผานศูนยกลาง 6-10 นิ้ว)

ตารางที่ 33 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอัดน้ํายาของโรงงานกรณีศึกษาที่ 1
                  (โดยใชวิธีการทํางานเดิม)

จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)
1,444

(93.77 %)
96

(6.23 %)
1,540

(100 %)

ตารางที่ 34 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอบแหงของโรงงานกรณีศึกษาที่ 1
                  (โดยใชวิธีการทํางานเดิม)

จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)
8,257

(76.45 %)
2,543

(23.55 %)
10,800
(100 %)
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ตารางที่ 35 แสดงผลกระทบจากกิจกรรมหรือวิธีการทํางานที่มีตอเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B
                  (กระบวนการเลื่อยไม)

กิจกรรมหรือวิธีการทํางาน ตัวแปร จํานวนครั้ง
ที่เกิดขึ้น % %

สะสม
การตรวจสอบไมแปรรูป ก 15 42 42
การเลื่อยเปดปกและการซอยไม ข 11 30 72
การยกไมยางพาราทอนขึ้นเกเหล็กวางไม ค 2 5 77
การทํางานของหางมา ง 2 5 82

การเทไมยางพาราทอน จ 1 3 85
การกองไมยางพาราทอน ฉ 1 3 88
การนําไมยางพาราทอนไปยังโตะเลื่อย ช 1 3 91
การวางไมยางพาราทอนบนเกเหล็กวางไม ซ 1 3 94
การยกไมยางพาราทอนจากเกเหล็กวางไม
ข้ึนรางหมู ฌ 1 3 97

การกองเก็บ ญ 1 3 100
รวม 36 100
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ตารางที่ 36 แสดงผลกระทบจากกิจกรรมหรือวิธีการทํางานที่มีตอเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B
                  (กระบวนการอัดน้ํายา)

กิจกรรมหรือวิธีการทํางาน ตัวแปร จํานวนครั้ง
ที่เกิดขึ้น % %

สะสม
การตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขา
ถังอัดน้ํายา ฎ 17 50 50

การควบคุมถังอัดน้ํายา ฏ 12 35 85
การตรวจสอบคุณภาพไมเปยก ฐ 2 6 91
การทํางานของพนักงานลงรางและ
พนักงานถังอัดน้ํายา ฑ 1 3 94

การนําไมแปรรูปเขา-ออก ถังอัดน้ํายา ฒ 1 3 97
การกองเก็บ ณ 1 3 100

รวม 34 100

ตารางที่ 37 แสดงผลกระทบจากกิจกรรมหรือวิธีการทํางานที่มีตอเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B
                  (กระบวนการอบแหง)

กิจกรรมหรือวิธีการทํางาน ตัวแปร จํานวนครั้ง
ที่เกิดขึ้น % %

สะสม
การตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขา
เตาอบ ด 11 21 21

การตรวจสอบความหนาไมแปรรูป ต 11 21 42
การวางไมแปรรูป ถ 10 20 62
การควบคุมเตาอบ ท 9 18 80
การทํางานของพนักงานใสฟน ธ 5 10 90
การกองเก็บ น 5 10 100

รวม 51 100
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ผ.1  แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การตรวจสอบไมแปรรูปโดยวัดจาก
วิธีการทํางานเดิมและมาตรฐานการทํางานใหม

ตารางที่ 38 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การตรวจสอบไมแปรรูป

เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การตรวจสอบไมแปรรูป
วันที่

วิธีเดิม มาตรฐานใหม
เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B

เพิ่มขึ้น
1 77.54 83.00 5.46
2 80.37 82.36 1.99
3 88.66 86.57 -2.09
4 94.21 86.84 -7.37
5 88.64 85.44 -3.20
6 89.59 89.62 0.03
7 89.27 83.31 -5.96
8 88.72 86.87 -1.85
9 49.10 86.58 37.48

10 42.19 82.82 40.63
11 30.61 82.55 51.94
12 37.84 58.65 20.81
13 30.83 58.92 28.09
14 36.25 55.75 19.50
15 30.57 59.10 28.53
16 44.01 77.03 33.02
17 41.86 78.35 36.49
18 31.35 83.25 51.90
19 31.38 81.34 49.96
20 38.13 77.39 39.26
21 41.61 81.85 40.24
22 46.94 81.51 34.57
23 46.38 81.77 35.39
เฉลี่ย 53.21 79.47 26.26
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ผ.2  แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การเลื่อยไมโดยวัดจากวิธีการทํางาน
เดิมและมาตรฐานการทํางานใหม

ตารางที่ 39 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การเลื่อยไมของแตละโตะเลื่อย*

ไดเนื้อไม A-B (ลบ.ฟ.)
โตะเลื่อย

วิธีเดิม มาตรฐานใหม
ไดเนื้อไม A-B
เพิ่มข้ึน (ลบ.ฟ.)

เปอรเซ็นตไดเนื้อไม
A-B เพิ่มข้ึน

1 70.14 94.77 24.63 35.12
2 72.27 89.84 17.57 24.31

3,9** 164.19 177.73 13.54 8.25
4,8** 143.59 179.09 35.50 24.72
5,7** 166.34 175.02 8.68 5.22
10 57.38 87.02 29.64 51.66***
11 97.91 127.03 29.12 29.74
12 65.85 75.26 9.41 14.28
13 60.29 78.96 18.67 30.97
รวม 897.96 1,084.72 186.76 20.80
เฉลี่ย 99.7733 120.5244 20.7511 20.80

  หมายเหตุ : * ปริมาณไมเขา 14.9152 ตัน
       ** ทํางานควบคู 2 โตะเลื่อย
       *** สามารถทํางานไดตามมาตรฐานการทํางานใหมมากที่สุด
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ผ.3 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การอัดน้ํายาโดยวัดจากวิธีการทํางาน
เดิมและมาตรฐานการทํางานใหม

ตารางที่ 40 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การอัดน้ํายา

การทํางาน เปอรเซ็นตได
เนื้อไม A-B

เปอรเซ็นตได
เนื้อไม A-B เพิ่มข้ึน

วิธีเดิม 91.04 0
มาตรฐานใหม
- การตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาถังอัด
- การควบคุมถังอัด

95.29
92.27

4.25
1.23

ผ.4  แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การอบแหงโดยวัดจากวิธีการทํางาน
เดิมและมาตรฐานการทํางานใหม

ตารางที่ 41 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B การอบแหง

การทํางาน เปอรเซ็นตได
เนื้อไม A-B

เปอรเซ็นตได
เนื้อไม A-B เพิ่มข้ึน

วิธีเดิม 78.96 0
มาตรฐานใหม
- การตรวจสอบความหนาไมแปรรูป
- การวางไมแปรรูป
- การตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาเตาอบ
- การควบคุมเตาอบ

88.72
87.24
82.00
79.72

9.76
8.28
3.04
0.76



ผ.5  แสดงการทดลองเลื่อยไมเพื่อหามาตรฐานการไดไม

ตารางที่ 42 แสดงการทดลองเลื่อยไมเพื่อหามาตรฐานการไดไมของไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน 8-9-10 นิ้ว

ไดเนื้อไม (ลบ.ฟ.) สัดสวนไดเนื้อไม (ลบ.ฟ. ตอตัน)
ครั้งที่

ปริมาณ
ไมเขา (ตัน) สัดสวนไมเขา (ตัน)

A-B C รวม A-B C รวม

1 2.35
0.47 + 0.6952 + 1.1848

(20.00 % + 29.58 % + 50.42 %)
29.07

(91.56 %)
2.68

(8.44 %)
31.75

(100 %)
12.37

(91.56 %)
1.14

(8.44 %)
13.51

(100 %)

2 2.01
0.141 + 0.1896 + 1.6794

(7.01 % + 9.43 % + 83.56 %)
24.20

(96.72 %)
0.82

(3.28 %)
25.02

(100 %)
12.04

(96.71 %)
0.41

(3.29 %)
12.45

(100 %)

3 5.58
2.82 + 1.196 + 1.564

(50.54 % + 21.43 % + 28.03 %)
51.86

(81.22 %)
11.99

(18.78 %)
63.85

(100 %)
9.29

(81.21 %)
2.15

(18.79 %)
11.44

(100 %)

4 9.58
5.64 + 2.528 + 1.412

(58.87 % + 26.39 % + 14.74 %)
96.03

(89.43 %)
11.35

(10.57 %)
107.38
(100 %)

10.02
(89.46 %)

1.18
(10.54 %)

11.20
(100 %)

5 1.02
0.1266 + 0.1896 + 0.7038

(12.41 % + 18.59 % + 69.00 %)
13.87

(92.34 %)
1.15

(7.66 %)
15.02

(100 %)
13.60

(92.33 %)
1.13

(7.67 %)
14.73

(100 %)

รวม 20.54
9.1976 + 4.7984 + 6.544

(44.78 % + 23.36 % + 31.86 %)
215.03

(88.48 %)
27.99

(11.52 %)
243.02
(100 %)

10.47
(88.50 %)

1.36
(11.50 %)

11.83
(100 %)

เฉลี่ย 4.108
1.83952 + 0.95968 + 1.3088

(44.78 % + 23.36 % + 31.86 %)
43.006

(88.48 %)
5.598

(11.52 %)
48.604
(100 %)

10.47
(88.50 %)

1.36
(11.50 %)

11.83
(100 %)



ตารางที่ 43 แสดงการทดลองเลื่อยไมเพื่อหามาตรฐานการไดไมของไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน 6-7 นิ้ว

ไดเนื้อไม (ลบ.ฟ.) สัดสวนไดเนื้อไม (ลบ.ฟ. ตอตัน)
ครั้งที่

ปริมาณ
ไมเขา (ตัน) สัดสวนไมเขา (ตัน)

A-B C รวม A-B C รวม

1 16.10
2.415 + 13.685

(15.00 % + 85.00 %)
103.27

(58.25 %)
74.01

(41.75 %)
177.28
(100 %)

6.41
(58.22 %)

4.60
(41.78 %)

11.01
(100 %)

2 3.54
2.88 + 0.66

(81.36 % + 18.64 %)
4.45

(12.48 %)
31.22

(87.52 %)
35.67

(100 %)
1.26

(12.50 %)
8.82

(87.50 %)
10.08

(100 %)

รวม 19.64
5.295 + 14.345

(26.96 % + 73.04 %)
107.72

(50.58 %)
105.23

(49.42 %)
212.95
(100 %)

5.48
(50.55 %)

5.36
(49.45 %)

10.84
(100 %)

เฉลี่ย 9.82
2.6475 + 7.1725

(26.96 % + 73.04 %)
53.86

(50.58 %)
52.615

(49.42 %)
106.475
(100 %)

5.48
(50.55 %)

5.36
(49.45 %)

10.84
(100 %)
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ผ.6   แสดงผลการทดลองอัดน้ํายาโดยใชมาตรฐานการทํางานใหม

ตารางที่ 44 แสดงผลการทดลองอัดน้ํายา (โดยใชมาตรฐานการทํางานใหม)

คร้ังที่ จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)

1 167.16
(95.89 %)

7.16
(4.11 %)

174.32
(100 %)

2 194.18
(96.63 %)

6.77
(3.37 %)

200.95
(100 %)

3 179.38
(96.16 %)

7.16
(3.84 %)

186.54
(100 %)

4 169.65
(94.23 %)

10.38
(5.77 %)

180.03
(100 %)

5 192.55
(95.80 %)

8.44
(4.20 %)

200.99
(100 %)

รวม 902.92
(95.77 %)

39.91
(4.23 %)

942.83
(100 %)

เฉลี่ย 180.584
(95.77 %)

7.982
(4.23 %)

188.566
(100 %)
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ผ.7  แสดงผลการทดลองอบแหงโดยใชมาตรฐานการทํางานใหม

ตารางที่ 45 แสดงผลการทดลองอบแหง (โดยใชมาตรฐานการทํางานใหม)

คร้ังที่ จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)

1 1,038.40
(89.39 %)

123.26
(10.61 %)

1,161.66
(100 %)

2 1,167.79
(90.03 %)

129.32
(9.97 %)

1,297.11
(100 %)

3
1,178.83
(93.84 %)

77.38
(6.16 %)

1,256.21
(100 %)

4 1,120.15
(92.11 %)

95.89
(7.89 %)

1,216.04
(100 %)

5 1,155.93
(93.00 %)

87.01
(7.00 %)

1,242.94
(100 %)

รวม 5,661.10
(91.69 %)

512.86
(8.31 %)

6,173.96
(100 %)

เฉลี่ย 1,132.220
(91.69 %)

102.572
(8.31 %)

1,234.792
(100 %)
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ตารางที่ 46 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไมของกระบวนการเลื่อยไมของโรงงานกรณีศึกษาที่ 3
                  (โดยใชวิธีการทํางานเดิม)

ไดเนื้อไม (ลบ.ฟ.) สัดสวนไดเนื้อไม (ลบ.ฟ. ตอตัน)
A-B C รวม A-B C รวม

801.40
(58.07 %)

578.74
(41.93 %)

1,380.14
(100 %)

6.22
(58.07 %)

4.50
(41.98 %)

10.72
(100 %)

    หมายเหตุ : ไมเขา 128.75 ตัน (เสนผานศูนยกลาง 6-10 นิ้ว)

ตารางที่ 47 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอัดน้ํายาของโรงงานกรณีศึกษาที่ 3
                  (โดยใชวิธีการทํางานเดิม)

จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)
1,167.49
(90.01 %)

129.62
(9.99 %)

1,297.11
(100 %)

ตารางที่ 48 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอบแหงของโรงงานกรณีศึกษาที่ 3
                  (โดยใชวิธีการทํางานเดิม)

จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)
8,760.15
(79.71 %)

2,229.89
(20.29 %)

10,990.04
(100 %)
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ตารางที่ 49 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไมของกระบวนการเลื่อยไมของโรงงานกรณีศึกษาที่ 3
                  (โดยใชมาตรฐานการทํางานใหม)

ไดเนื้อไม (ลบ.ฟ.) สัดสวนไดเนื้อไม (ลบ.ฟ. ตอตัน)
A-B C รวม A-B C รวม

103.27
(58.25 %)

74.01
(41.75 %)

177.28
(100 %)

6.41
(58.22 %)

4.60
(41.78 %)

11.01
(100 %)

    หมายเหตุ : สัดสวนไมเขาเสนผานศูนยกลาง 6-10 นิ้ว
         2.415 + 2.415 + 4.830 + 3.220 + 3.220 (ตัน)

                     (15.00 % + 15.00 % + 30.00 % + 20.00 % + 20.00 %)

ตารางที่ 50 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอัดน้ํายาของโรงงานกรณีศึกษาที่ 3
                  (โดยใชมาตรฐานการทํางานใหม)

จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)
401.26

(94.59 %)
22.94

(5.41 %)
424.20
(100 %)

ตารางที่ 51 แสดงเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอบแหงของโรงงานกรณีศึกษาที่ 3
                  (โดยใชมาตรฐานการทํางานใหม)

จํานวนเนื้อไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนเนื้อไมเขา (ลบ.ฟ.)
841.61

(92.03 %)
72.93

(7.97 %)
914.54
(100 %)
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ตารางที่ 52 แสดงการเปรียบเทียบคาความยืดหยุนของตนทุนกับการประหยัดตอขนาด

รายละเอียด คาความยืดหยุน ผลไดตอขนาด
อัตราสวนของผลผลิตเพิ่มข้ึน มากกวา

อัตราสวนของตนทุนที่เพิ่มข้ึน Ec <1 เพิ่มข้ึน

อัตราสวนของผลผลิตเพิ่มข้ึน เทากับ
อัตราสวนของตนทุนที่เพิ่มข้ึน Ec = 1 คงที่

อัตราสวนของผลผลิตเพิ่มข้ึน นอยกวา
อัตราสวนของตนทุนที่เพิ่มข้ึน Ec >1 ลดลง

  ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 : 200)
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(เอกสาร 01) No……….
ใบรายงานการตรวจรับไมยางพาราทอน

แผนก วัตถุดิบไมทอน วัน…….เดือน…..…………......พ.ศ.……….เวลา…………………..น.
ชื่อ/ที่อยู ผูขาย…………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

รถบรรทุก…….…ลอเสนผาน-
ศูนยกลางไม

แถวที่
1

แถวที่
2

แถวที่
3

แถวที่
4

แถวที่
5 การตรวจสอบ

หักน้ําหนัก / สงคืน6 นิ้ว
ไมลาย
ไมปาง

7 นิ้ว
ไมเปนโพรง
ไมเปนตุม

8 นิ้ว
ไมปากขวด
ความยาวไม9 นิ้ว
1.05 เมตร

10 นิ้ว

อื่น ๆ………..นิ้ว
1.28 เมตร

น้ําหนักรวม…………..……….กิโลกรัม น้ําหนักรถ………………………กิโลกรัม
น้ําหนักไมที่ถูกหักออก…………….….กิโลกรัม น้ําหนักสุทธิ………….…………กิโลกรัม
ราคา……………………บาทตอกิโลกรัม (………………………………………………………...)
จํานวนเงิน………………………..บาท (………..………………………………………………...)
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

       ……………………………………….
   ผูตรวจรับ
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 (เอกสาร 02) No……….
ใบรายงานการกองเก็บไมยางพาราทอน

แผนก วัตถุดิบไมทอน วัน…….เดือน…...…………......พ.ศ.………….เวลา……………..น.
ความยาวไม……………………..เมตร

เสนผานศูนยกลางไม จํานวนพาเลท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6 นิ้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7 นิ้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8 นิ้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
9 นิ้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 นิ้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
อื่น ๆ………..นิ้ว

    ……………………………………….
ผูตรวจสอบ



126

(เอกสาร 03) No……….
ใบรายงานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม

แผนก โรงเลื่อย……...   วัน…….เดือน…....………......พ.ศ.………….เวลา………………..น.
โตะเลื่อย…………….    ความยาวไม……………………..เมตร

ชนิดไม หนาไม (นxกxย) จํานวนไมที่ได (ทอน) จํานวน ลบ.ฟ. ปริมาณไมเขา
6 = ….... ทอน
      = ……. ตัน
7 = ….... ทอน
      = ….... ตัน
8    = ….... ทอน
      = ..….. ตัน
9 = ..….. ทอน
      = ….... ตัน
10 = ….... ทอน
      = ….... ตัน

รวม = ……... ตัน

    ……………………………………….
ผูตรวจสอบ
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(เอกสาร 04) No……….
ใบรายงานการตรวจสอบไมแปรรูป

แผนก คัดไม โรง……..  วัน….....เดือน…....………….....พ.ศ.……..…..เวลา………….…….น
โตะเลื่อย…………….    ความยาวไม……………………..เมตร

ชนิดไม หนาไม (นxกxย) จํานวนไมที่ได (ทอน) จํานวน ลบ.ฟ.

      ……………………………………….
ผูตรวจสอบ
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(เอกสาร 05) No……….
ใบรายงานการกองเก็บไมแปรรูป

แผนก คัดไม โรง……..  วัน….....เดือน…....………......พ.ศ.……..…..เวลา………….……..น.
ความยาวไม……………………..เมตร

หนาไม (นxกxย) จํานวนพาเลท หนาไม (นxกxย) จํานวนพาเลท

     ……………………………………….
ผูตรวจสอบ
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(เอกสาร 06) No……….
ใบรายงานการอัดน้ํายา

แผนก ถังอัดน้ํายา โรง……..   วัน…...เดือน…..…….…......พ.ศ.…..…….เวลา…..………..น.
ความยาวไม……………………..เมตร

หนาไม (นxกxย) จํานวนไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนไมเขา (ลบ.ฟ.)

     ……………………………………….
ผูตรวจสอบ
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 (เอกสาร 07) No……….
ใบรายงานการกองเก็บไมเปยก

แผนก ไมเปยก โรง.…....  วัน……..เดือน…..…..……......พ.ศ.……..…..เวลา……….……..น.
ความยาวไม……………………..เมตร

หนาไม (นxกxย) จํานวนพาเลท หนาไม (นxกxย) จํานวนพาเลท

     ……………………………………….
ผูตรวจสอบ
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(เอกสาร 08) No……….
ใบรายงานการอบแหง

แผนก ดับไมแหง โรง…….....   วัน…...เดือน…..…….…......พ.ศ.…..…….เวลา…..………..น.
ความยาวไม……………………..เมตร

หนาไม (นxกxย) จํานวนไมที่ได (ลบ.ฟ.) จํานวนไมเสีย (ลบ.ฟ.) จํานวนไมเขา (ลบ.ฟ.)

           ……………………………………….
            ผูตรวจสอบ




