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บทที่ 5

การพัฒนาระบบและผลการศึกษา

        จากการสํารวจโรงงานกรณีศึกษา พบวาระบบการจัดการกระบวนการผลิตไมยางพารา     
อบแหง จะแยกแตละกระบวนการ คือ การเลื่อยไม การอัดน้ํายา และการอบแหง และเมื่อคํานวณ
หาเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการพบวามีเปอรเซ็นตตํ่า โดยกระบวนการเลื่อยไมมีผล
ตอเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B รวมมากที่สุด ดังแสดงในภาพประกอบที่ 26

ภาพประกอบที่ 26 แสดงผลการเก็บขอมูลของโรงงานกรณีศึกษา 1 ตามวิธีการทํางานเดิม

        ฉะนั้นจึงตองพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการเลื่อยไมใหมีเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B สูงขึ้น 
ซึ่งจะสงผลใหเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B รวมสูงขึ้นตามมา สวนกระบวนการการอัดน้ํายาและการ 
อบแหงมีเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B สูงอยูแลว แตตองพัฒนาระบบการจัดการใหมีมาตรฐานมาก  
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสงผลตอคุณภาพของไมยางพาราอบแหงใหมีคุณภาพสูงขึ้น โดยการวิจัยจะแยก 
แตละกระบวนการ ดังตอไปนี้

เปรียบเทียบเปอร เซ็นต ได เน้ื อ ไม  A -B
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5.1  กระบวนการเลื่อยไม

        จากผลการสํารวจ สรุปไดวาการที่จะเพิ่มเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการเลื่อยไม
ใหสูงขึ้น จะตองกําหนดมาตรฐานการทํางาน ดังตอไปนี้

       5.1.1  มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูป

ตารางที่ 13 แสดงมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูป

ชั้นคุณภาพรายการคุณลักษณะ
ของไมแปรรูป A B A-B

ความหนา ½, ¾, 1, 1¼, 1½, 2, 2½, 3, 4 นิ้ว
ความกวาง 2, 3, 4 นิ้ว
ความยาว 1.00, 1.20, 1.30, 1.50 เมตร

ขนาดพิเศษ
ไมแปรรูปที่มีขนาดความหนา ความกวาง ความยาว

นอกเหนือจากที่กําหนด

ขนาด
ไมแปรรูป

ขนาดเผื่อ
ความหนาและความกวาง ใหมีขนาดเผื่อไมนอยกวา 2 มม.      

ความยาว ใหมีขนาดเผื่อไมนอยกวา 3 มม.
A B A-B

ชั้นคุณภาพ

ไ ม แ ป ร รู ป ที่ ตั ด
ตําหนิ (ตาดํา รอย
แตก เสนดํา ราดํา 
ไ ม ช้ําน้ํา ไ ส ลึ ก )  
ออกแล ว  ไ ด ไ ม
เกลี้ยง (ไมมีตําหนิ
ทั้ง 4 ดาน) ทอน
ย า วที่ สุ ด ย า ว ไม
นอยกวารอยละ 80 
ขอ งค ว ามยา วที่
กําหนด

ไม แปร รู ปที่ ตั ดตําหนิ
ออกแลว ไดไมเกล้ียง
ทอนยาวที่สุดยาวไมนอย
กวา 30 ซม. และไมใช
งานได รวมกันไมนอย
กวารอยละ  70 ของ
ความยาวที่กําหนด หรือ
ไมแปรรูปที่ไดไมเกล้ียง
หนึ่งทอนยาวไมนอยกวา
ร อ ย ล ะ  6 0  ข อ ง  
ความยาวที่กําหนด

ไมแปรรูปคละ
กั น ที่ มี ส ว น
ป ร ะ ก อ บ ไ ม
เกรด A : เกรด 
B  คละกัน ใน
อั ต ร า ส ว น ไ ม
นอยกวา 40 : 
60

  ที่มา : สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย (2547)
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       5.1.2  มาตรฐานการตรวจสอบไมยางพาราทอน

        จัดอบรมพนักงานรับซื้อไมยางพาราทอนและพนักงานแบกไม ใหมีความเขาใจในเรื่อง      
คุณภาพไมยางพาราทอน เพื่อปองกันความสูญเสียที่เกิดจากไมยางพาราทอน โดยกําหนด    
มาตรฐานการทํางาน ดังตอไปนี้

ตารางที่ 14 แสดงมาตรฐานการตรวจสอบไมยางพาราทอน

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ
กําหนดมาตรฐานการรับซื้อไม แยกขนาดเสนผานศูนยกลาง

(6-7 นิ้ว และ 8-9-10 นิ้ว)
ตรวจสอบคุณภาพไม ตรวจสอบคุณภาพไม ไมรับซื้อไมที่มีลักษณะดังนี้

ไมลาย, ไมปาง, ไมเปนโพรง, ไมเปนตุม, ไมปากขวด
(ดูรายละเอียดในภาพประกอบที่ 29-33  : หนา 55-57)

ตรวจสอบน้ําหนักรถบรรทุก ตามขั้นตอนของโรงงาน
ตรวจสอบเสนผานศูนยกลางและ
ความยาวไม

บันทึกลงในเอกสาร 01 : หนา 124

ตีราคาไม ตามขั้นตอนของโรงงาน
กองเก็บไมรอเล่ือย แยกขนาดเสนผานศูนยกลางและจัดลําดับการรอ

(บันทึกลงในเอกสาร 02 : หนา 125)
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                5.1.2.1 ไมลาย คือ ไมที่มีเสนวงเปนสีดําหลาย ๆ วง บนเนื้อไม ดังแสดงใน             
ภาพประกอบที่ 29

ภาพประกอบที่ 29 แสดงลักษณะของไมลาย

                5.1.2.2 ไมปาง คือ ไมที่มีลักษณะเปนปางคลายกับตัวอักษร Y ดังแสดงใน             
ภาพประกอบที่ 30

ภาพประกอบที่ 30 แสดงลักษณะของไมปาง
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                5.1.2.3 ไมเปนโพรง คือ ไมที่ตรงกลางของไมกลวง ไมมีเนื้อไม ดังแสดงใน             
ภาพประกอบที่ 31

ภาพประกอบที่ 31 แสดงลักษณะของไมเปนโพรง

                5.1.2.4 ไมเปนตุม คือ ไมที่มีตุมใหญเกิน 3 ตุม ในจํานวนไม 1 ทอน ดังแสดงใน     
ภาพประกอบที่ 32

ภาพประกอบที่ 32 แสดงลักษณะของไมเปนตุม
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                5.1.2.5  ไมปากขวด คือ ไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กลงเรื่อย ๆ ตลอดทั้งทอน ดัง
แสดงในภาพประกอบที่ 33

ภาพประกอบที่ 33 แสดงลักษณะของไมปากขวด

       5.1.3  มาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม

         จัดอบรมนายมาและหางมา ใหมีความเขาใจในเรื่องมาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการ  
ซอยไม เพื่อใหไดจํานวน ลบ.ฟ. ของเนื้อไม A-B ตอตันวัตถุดิบ และเปอรเซ็นตการไดไม A-B สูงสุด
โดยกําหนดมาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม (ประชุมและหาขอสรุปจากทุกฝายที่     
เกี่ยวของเพื่อกําหนดเปนมาตรฐาน) โดยกําหนดมาตรฐานการทํางาน ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 15 แสดงมาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ
นายมาเลื่อยเปกปก ตามมาตรฐานที่กําหนดและตามขนาดเสนผาน-

ศูนยกลาง
นายมาซอยไม ตามมาตรฐานที่กําหนดและตามขนาดเสนผาน-

ศูนยกลาง
(บันทึกลงในเอกสาร 03 : หนา 126)

                5.1.3.1  มาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม (เสนผานศูนยกลาง 8-9-10 นิ้ว)

ภาพประกอบที่ 

1. เลื่อยเปดปกดานที่เสนผานศูนยกลางใหญที่สุดกอน (ดาน A)

2. พลิกไมดานที่เลื่อยปกแลวลง แลวเลื่อยเปดปกอีกดาน (ดาน B)
3. ซอยไมตามขนาดเสนผานศูนยกลางไม (เร่ิมจากดาน B ไปจน
หมดเสนผานศูนยกลาง)
A

B

A

B

A

34 แสดงมาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม
  เสนผานศูนยกลาง 8-9-10 นิ้ว)
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                5.1.3.2  มาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม (เสนผานศูนยกลาง 6-7 นิ้ว)

ภาพประกอบที่ 35 แสดงมาตร

2. เลื่อยเปดปกอีกดาน (ดาน B)

1. เลื่อยเปดปกดานที่เสนผานศูนยกลางใหญที่สุดกอน (ดาน A)
3. พลิกไมดานที่เลื่อยปกแลวลง (ดาน A ดาน B ก็ได) แลวเลื่อย
เปดปกอีกดาน (ดาน C)
4. ซอยไมตามขนาดเสนผานศูนยกลางไม (เร่ิมจากดาน C ไปจน
หมดเสนผานศูนยกลาง)
A

A
B
B

A

C

B

A

C

ฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม (เสนผานศูนยกลาง 6-7 นิ้ว)
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        จากมาตรฐานการเลื่อยเปดปกและการซอยไม สามารถสรุปการทํางานของพนักงานประจํา
โตะเลื่อยแตละคน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 36

ภาพประกอบที่ 36 แสดงแผนภูมิกิจกรรมทวีคูณกระบวนการเลื่อยไม
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        จากการทดลองเลื่อยไมเพื่อหามาตรฐานการไดไมของไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของ   
ไมยางพาราทอน โดยเปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลาง ดังตอไปนี้

- 8-9-10 นิ้ว (ไมเขา 20.54 ตัน : 44.78 % + 23.36 % + 31.86 %)8 กับ
- 6-7 นิ้ว (ไมเขา 19.64 ตัน : 26.96 % + 73.04 %)

สามารถเปรียบเทียบสัดสวนการไดเนื้อไม A-B และเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม ดัง
แสดงในตารางที่ 16-17

ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนการไดเนื้อไม A-B

เสนผานศูนยกลางไมยางพาราทอน สัดสวนไดเนื้อไม A-B (ลบ.ฟ. ตอตัน)
8-9-10 นิ้ว 10.47

โรงงานกรณีศึกษาที่ 19 7.19
6-7 นิ้ว 5.48

ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไมโดยแยกตามขนาดเสนผานศูนยกลาง

เปอรเซ็นตไดเนื้อไม (แยกตามขนาดเสนผานศูนยกลาง)
ชนิดไม

8-9-10 (นิ้ว) โรงงานกรณีศึกษาที่ 1 6-7 (นิ้ว)
A-B 88.48 63.85 50.58
C 11.52 36.15 49.42
รวม 100.00 100.00 100.00

        การคํานวณสัดสวนไมเขา สัดสวนการไดเนื้อไม A-B และเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B สามารถ
คํานวณได ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้

                                                          
8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก (ตารางที่ 42-43 หนา117-118)
9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก (ตารางที่ 32-34 หนา 111)
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        สัดสวนไมเขา (8-9-10) = 
9

11

9

10

9

9

Y
X

Y
X

Y
X

++

X 9  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว)

X 10  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 9 นิ้ว)

X 11  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว)

Y 9  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 8-10 นิ้ว)

      = 
54.20
544.6

54.20
7984.4

54.20
1976.9

++

      = (0.4478 x 100) + (0.2336 x 100) + (0.3186 x 100)

       = 44.78 % + 23.36 % + 31.86 %

        สัดสวนไมเขา (6-7) = 
10

13

10

12

Y
X

Y
X

+

X 12  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง6 นิ้ว)

X 13  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 7 นิ้ว)

Y 10  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 6-7 นิ้ว)

= 
64.19
345.14

64.19
295.5

+

= (0.2696 x 100) + (0.7304 x 100)
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= 26.96 % + 73.04 %

        สัดสวนไมเขา (6-10) =  
11

18

11

17

11

16

11

15

11

14

Y
X

Y
X

Y
X

Y
X

Y
X

++++

X 14  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง6 นิ้ว)

X 15  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 7 นิ้ว)

X 16  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว)

X 17  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 9 นิ้ว)

X 18  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว)

Y 11  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 6-10 นิ้ว)

= +
−

+
+

+
+ 64.1954.20

1976.9
64.1954.20

345.14
64.1954.20

295.5

    
64.1954.20

544.6
64.1954.20

7984.4
+

+
+

= (0.1318 x 100) + (0.3570 x 100) + (0.2289 x 100) +

    (0.1194 x 100) + (0.1629 x 100)

= 13.18 % + 35.70 % + 22.89 % + 11.94 % + 16.29 %

        สัดสวนไดเนื้อไม A-B =
109

21019

YY
)xZY()xZY(

+
+
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Y 9  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 8-10 นิ้ว)

Y 10  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 6-7 นิ้ว)

Z 1     = สัดสวนไดเนื้อไม A-B (8-10 นิ้ว)

Z 2     = สัดสวนไดเนื้อไม A-B (6-7 นิ้ว)

= ( )
64.1954.20

)48.5x64.19(47.10x54.20
+
+

= 8.03 ลบ.ฟ. ตอตันวัตถุดิบ

        เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B = 100x]
YY

)xPY()xPY(
[

109

21019

+
+

Y 9  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 8-10 นิ้ว)

Y 10  = จํานวนไมเขา (เสนผานศูนยกลาง 6-7 นิ้ว)

P 1    = เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B (8-10 นิ้ว)

P 2    = เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B (6-7 นิ้ว)

= ( ) 100x]
64.1954.20

)58.50x64.19(48.88x54.20[
+
+

= 69.95 %



65

5.2  กระบวนการอัดน้ํายา

        จากผลการสํารวจ พบวาปญหาโดยรวมของกระบวนการอัดน้ํายา มาจากปจจัยหลักคือ   
คุณภาพไมแปรรูป เนื่องจากยังไมมีมาตรฐานการทํางานในประเด็นดังตอไปนี้ ตองตรวจสอบ       
คุณภาพไมแปรรูปกอนเขาถังอัดอีกครั้ง ไมเรียงลําดับการรอ ไมคํานึงถึงลักษณะการนําไปใชงาน 
และหัวหนาถังอัดเปนผูชํานาญงานเพียงคนเดียว สรุปไดวาการที่จะเพิ่มเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B
ของกระบวนการอัดน้ํายาใหสูงขึ้น จะตองกําหนดมาตรฐานการทํางาน ดังตอไปนี้

       5.2.1  มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาถังอัดน้ํายา

        มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาถังอัดน้ํายา จะใชมาตรฐานเดียวกับ 
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปของกระบวนการเลื่อยไม เนื่องจากการตรวจสอบอยูใน
กระบวนการเลื่อยไมแลว

       5.2.2  มาตรฐานการควบคุมถังอัดน้ํายา

        จัดอบรมหัวหนาถังอัดน้ํายา ใหมีความเขาใจในเรื่องเทคนิคการควบคุมถังอัด เพื่อปองกัน
การสูญเสีย ลดเวลาในการอัดน้ํายา และเพิ่มคุณภาพของไมเปยก โดยกําหนดมาตรฐานการ   
ทํางาน ดังตอไปนี้

ตารางที่ 18 แสดงมาตรฐานการควบคุมถังอัดน้ํายา

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ
นําไมแปรรูปเขาถังอัดน้ํายา ตามลําดับการรอ

(ดูรายละเอียดจากเอกสาร 05 : หนา 128)
อัดน้ํายา ตามมาตรฐานที่กําหนดและคํานึงถึงลักษณะการนํา

ไมไปใชงาน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 19 : หนา 66)
(บันทึกลงในเอกสาร 06 : หนา 129)

ตรวจสอบคุณภาพไมเปยก ตามมาตรฐานที่กําหนด
(ดูรายละเอียดในภาพประกอบที่ 47-50 : หนา 76-77)



66

                5.2.2.1  มาตรฐานการใชปริมาณตัวยาแหงที่กําหนดใหมีอยูในเนื้อไม (Retention)

        ปริมาณตัวยาแหงที่จะมีอยูในไมอัดน้ํายานั้น จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะของการ     
ใชงานของไมนั้น ๆ ภูมิประเทศที่จะใชไม และความรุนแรงของอันตรายจากศัตรูทําลายไมที่จะเกิด
แกไมในขณะใชงาน ไมที่ใชปลูกสรางภายในหรือสวนบนของอาคารยอมมีโอกาสไดรับอันตราย   
นอยกวาไมที่สวนรากฐานหรือใกลชิดพื้นดิน ถูกแดดถูกฝน ไมที่ใชงานกลางแจง ไมที่ใชงานใน   
น้ําจืดหรือน้ําทะเล ดังนั้นเพื่อเปนการประหยัดคาใชจายของผูใชไมอัดน้ํายา และเพื่อการอัดน้ํายา
ไมเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ จึงกําหนดปริมาณตัวยาแหงที่จะใหมีอยูในเนื้อไม (Net 
Dry Salt Retention : NDSR) โดยกําหนดเปนน้ําหนักตัวยาแหงเปนกิโลกรัมหรือปอนดตอปริมาตร
ของไม 1 ลบ.ม. หรือ 1 ลบ.ฟ. รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 19

ตารางที่ 19 แสดงปริมาณตัวยาแหงตามลักษณะการใชงานและความเขมขนของน้ํายาต่ําสุดที่
                  ควรใช (ยาประเภทเกลือเคมีละลายในน้ํา)

Net Dry Salt Retention
ลักษณะการใชงาน

กิโลกรัมตอ ลบ.ม. ปอนดตอ ลบ.ฟ.
ใชในรมไมสัมผัสดิน 5.6 0.35
ใชกลางแจงไมสัมผัสดิน 8.0 3.50
ใชกลางแจงสัมผัสดิน 12.0 0.75
ใชในน้ําจืด 16.0 1.00
ใชในน้ําทะเล 24.0 1.50

              ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2547 : 47)

                          ก.  การคํานวณหาปริมาณน้ํายาที่ตองอัดเขาไปในเนื้อไม (Absorption)

        ในการอัดน้ํายาไมนั้นจะตองคํานวณหาปริมาณน้ํายาที่ตองอัดเขาไปในเนื้อไม ซึ่งในการ
คํานวณจะตองทราบปริมาตรของไมที่นําเขาอัดน้ํายา เปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายาที่ใช และ
ตองทราบวาไมนั้นนําไปใชงานอะไร นั่นคือตองทราบปริมาณตัวยาที่ตองการอัดใหเขาไปอยูใน
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เนื้อไม NDSR จากนั้นคํานวณหาปริมาณน้ํายาที่ตองอัดเขาไปในเนื้อไม โดยคํานวณไดจากสูตร
ดังแสดงในตารางที่ 20

ตารางที่ 20 แสดงการคํานวณหาปริมาณน้ํายาที่ตองอัดเขาไปในเนื้อไม

การคํานวณหา หนวย สูตร

กิโลกรัมตอ ลบ.ม.
ความเขมขนน้ํายา (%) x ปริมาณน้ํายาที่ใช (ลิตรตอ ลบ.ม.)

100ปริมาณตัวยาแหง
(NDSR)

ปอนดตอ ลบ.ฟ.
ความเขมขนน้ํายา (%) x ปริมาณน้ํายาที่ใช (แกลลอนตอ ลบ.ฟ.)

10

ลิตรตอ ลบ.ม.
ปริมาณตัวยาแหง (กิโลกรัมตอ ลบ.ม.) x 100

ความเขมขนน้ํายา (%)
ปริมาณน้ํายาที่ใช

แกลลอนตอ ลบ.ฟ
ปริมาณตัวยาแหง (ปอนดตอ ลบ.ฟ.) x 10

ความเขมขนน้ํายา (%)
ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2547 : 48)

                5.2.2.2  มาตรฐานการตรวจสอบไมเปยก

        การอัดน้ํายาปองกันรักษาเนื้อไม เปนวิธีที่ชวยยืดอายุการใชงานของไม ใหสามารถใช
ประโยชนไดยาวนานกวาการใชไมตามสภาพธรรมชาติ โดยเสียคาใชจายในการอัดน้ํายาเพียง  
เล็กนอยทําใหเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในตางประเทศ สําหรับในประเทศไทยการใชไม       
อัดน้ํายาเริ่มจะมีผูใหความสนใจมากเรื่อย ๆ การที่จะทราบวาไมนั้นไดผานการอัดน้ํายามาหรือไม 
อาจทําไดหลายวิธี เชนการตรวจวิเคราะหโดยใชเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ซึ่งวิธี
นี้เปนวิธีการที่ทําในหองปฏิบัติการที่ยุงยากซับซอนมาก ตองใชเครื่องมือพิเศษโดยเฉพาะและเสีย
คาใชจายสูง
        การสังเกตดูสีของไมที่เปลี่ยนแปลงดวยตาเปลา นับวาเปนวิธีการที่สะดวกที่สุด แตก็จะตองมี
ประสบการณพอสมควร ตามปกติไมเมื่อผานการอัดน้ํายา สีเนื้อไมจะผิดไปจากสีเนื้อไมตาม  
ธรรมชาติ พอสังเกตได อยางไรก็ตามบางครั้งอาจจะสังเกตเห็นไดยาก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดและสี
เนื้อไมตามธรรมชาติ ถาเปนไมที่มีสีออนเมื่อผานการอัดน้ํายาจะสังเกตเห็นไดชัด แตถามีสีเขมจะ
สังเกตไดยาก แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดและสีของยาที่ใชอัดไมดวยวาเปนอยางไร นอกจากนี้ยังขึ้นอยู
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กับความเขมขนของน้ํายาที่ใชดวย จะเห็นไดวาการสังเกตดวยตาเปลาเพื่อดูวาไมนั้นผานการ    
อัดน้ํายามาหรือไม ซึ่งเปนวิธีที่ซับซอน ดังนั้นจึงไดมีการนําเอาวิธีการทางเคมีเขามาชวยโดยการ
พนหรือทาสารเคมีที่จะไปทําปฏิกริยากับตัวยาที่มีอยูในเนื้อไม แลวปรากฏสีใหเห็นไดชัดเจนเขามา
ใช โดยมีวิธีทดสอบดังตอไปนี้

                          ก.  ทดสอบหาอัตราการซึมของสารทองแดงในเนื้อไม

        สารเคมีที่ใชและวิธีการเตรียม ใช Chrome Azurol S Concentrate 0.5 กรัม และ Sodium 
Acetate Anhydrous 5.0 กรัม ละลายดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 80 มิลลิลิตร (มล.) คนใหละลายจน
หมดแลวปรับปริมาตรใหได 100 มล. สารเคมีที่ใชทดสอบนี้เมื่อละลายแลวจะใชไดผลดีที่สุดภาย
ใน 1 วัน
        วิธีทดสอบ  ตัดไมตัวอยางที่จะทดสอบ ใหหางจากปลายเขาไปประมาณ 300 มม. ไมที่นํามา
ทดสอบตองตัดมาใหม เปนไมแหงปราศจากรูแมลงและรอยแตก เพราะจะทําใหน้ํายาซึมเขาไป
ตามรอยเหลานั้นไดมากกวาบริเวณอื่น จากนั้นจึงพนสารเคมีที่ใชในการทดสอบลงบนพื้นที่     
หนาตัดของไมตัวอยาง โดยพนใหเปนฝอยเต็มพื้นที่หนาตัดไมจนเปยกชุม แตไมถึงกับหยด ทิ้งไว
สักครูจะปรากฎสีน้ําเงิน หรือสีน้ําเงินอมมวง บนหนาตัดของไมบริเวณที่มีทองแดงเปนสวนผสมซึม
เขาไป

                          ข.  ทดสอบหาอัตราการซึมของสารโบรอนในเนื้อไม

        สารเคมีที่ใชและวิธีการเตรียม
        สารละลายที่ 1  สกัด Turmeric 10 กรัม ดวย Ethyl Alcohol 100 มล. เปนเวลา 6-8 ชั่วโมง 
จากนั้นนํามากรองจะไดสารละลายใส
        สารละลายที่ 2  ใชกรด Hydrochloric เขมขน 20 มล. เจือจางดวย Ethyl Alcohol ใหเปน
100 มล. แลวทําใหอ่ิมตัวดวยกรด Aalicylic
        วิธีทดสอบ  ตัดไมที่จะทดสอบใหหางจากปลายเขาไปประมาณ 300 มม. ไมที่นํามาทดสอบ
ตองตัดมาใหม เปนไมแหงปราศจากรูแมลงและรอยแตก เพราะจะทําใหน้ํายาซึมเขาไปแตกตาง
จากที่อ่ืนได จากนั้นจึงพนสารละลายที่ 14 ลงบนพื้นที่หนาตัดของไมตัวอยาง โดยพนใหเปนฝอย
เต็มพื้นที่หนาตัดจนเปยกชุม แตไมถึงกับหยด  ทิ้งไว 2-3 นาที จึงพนสารละลายที่ 2 ลงบนพื้นที่
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หนาตัดเชนเดียวกัน สีเหลืองอันเนื่องมาจาก Turmeric ในสารละลายที่ 1 เคลือบอยูจะเปลี่ยนไป
เปนสีแดง ในบริเวณของเนื้อไมที่มีโบรอนเปนสวนผสมซึมเขาไป เมื่อพนดวยสารละลายที่ 2
                          ค.  ทดสอบหาอัตราการซึมของสารหนูในเนื้อไม

        สารเคมีที่ใชและวิธีการเตรียม
        สารละลายที่ 1 ใช Ammonium Molybdate 3.5 กรัม ละลายในน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 90 มล. จาก
นั้นจึงเติมกรด Nitric เขมขน 9 มล. ลงไป สารละลายที่ไดจะใสและไมมีสี สารละลายที่ 1 นี้ จะใช
ทดสอบไดผลดีที่สุดภายใน 1 วัน
        สารละลายที่ 2  ใช O-anisidine 1 กรัม ละลายใน 0.17 กรด Hydrochloric 100 มล. สาร
ละลายที่ไดจะใสและมีสีมวงออน ๆ
        สารละลายที่ 3  ใช Stannous Chloride 30 กรัม ละลายใน 100 มล. 1 : 1 กรด
Hydrochloric : น้ํากลั่นบริสุทธิ์
        สําหรับสารละลายที่ 2 และ 3 เก็บในขวดสีน้ําตาลมีฝาปด จะเก็บไวไดนาน 1 สัปดาห
        วิธีทดสอบ  ตัดไมตัวอยางที่จะทดสอบ ใหหางจากปลายเขาไป 300 มม. ไมที่นํามาทดสอบ
ตองตัดมาใหมเปนไมแหงปราศจากรูแมลงและรอยแตก เพราะจะทําใหน้ํายาซึมเขาไปในตามรอย
เหลานั้นไดมากกวาบริเวณอื่น จากนั้นเทสารละลายที่ 1 ลงในจากแกวแบน (Flat Glass Dish) จุม
พื้นที่หนาตัดของไมตัวอยางลงในสารละลายที่ 1 ทิ้งไว 2 นาที จึงหยิบออกแลวสลัดสารละลายที่
มากเกินพอออกไป ทิ้งไวใหแหง 1 นาที แลวจุมลงในสารละลายที่ 2 ตามกรรมวิธีแบบเดียวกับสาร
ละลายที่ 1 จากนั้นจึงเทสารละลายที่ 3 ลงบนพื้นหนาตัดของไมตัวอยางจนทั่ว ทิ้งไวสักครู พื้นที่
หนาตัดของไมตัวอยางในสวนที่ไมมีน้ํายาซึมเขาไป จะปรากฎสีแดงหรือสม-แดง สวนบริเวณที่มี
สารหนูเปนสวนผสมซึมเขาไปจะปรากฏสีเขียวฟาเขม

        จากการทดลองอัดน้ํายาเพื่อหามาตรฐานเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการ โดยทํา
การทดลองทั้งหมด 5 คร้ัง จํานวนไมเขาทั้งหมด 942.83 ลบ.ฟ.10 การทดลองจะทดลองโดยใช
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาถังอัดน้ํายาเทานั้น เนื่องจากมาตรฐานการ 
ควบคุมถังอัด โรงงานกรณีศึกษามีมาตรฐานของโรงงานเองอยูแลว ผูเขียนจึงเสนอแนะเปน     
แนวทางในการปฏิบัติไว จากการทดลองสามารถเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของ

                                                          
10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก (ตารางที่ 44 หนา 119)
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กระบวนการอัดน้ํายา โดยเปรียบเทียบระหวางวิธีการทํางานเดิมกับมาตรฐานการทํางานใหม ดัง
แสดงในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอัดน้ํายา

การทํางาน เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B
วิธีเดิม 93.77

มาตรฐานใหม 95.77

5.3  กระบวนการอบแหง

        จากผลการสํารวจ สรุปไดวาการที่จะเพิ่มเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอบแหง
ใหสูงขึ้น จะตองกําหนดมาตรฐานการทํางาน ดังตอไปนี้

ตารางที่ 22 แสดงมาตรฐานการอบแหง

กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติ
ตามลําดับการรอ
(ดูรายละเอียดจากเอกสาร 07 : หนา 130)
แยกขนาดความหนาหนาไม
(ดูรายละเอียดในภาพประกอบที่ 37-38 : หนา 71)

นําไมเปยกเขาเตาอบ

วางไมตามมาตรฐานที่กําหนด
(ดูรายละเอียดในภาพประกอบที่ 39-46 : หนา 72-76)

อบแหง ตามมาตรฐานที่กําหนด
(บันทึกลงในเอกสาร 08 : หนา 131)
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       5.3.1  มาตรฐานการตรวจสอบความหนาไมแปรรูป

        จัดอบรมพนักงานตรวจสอบไมแปรรูปกอนนําเขาเตาอบ ใหแบงความหนาไมแปรรูปใหมี
ขนาดเดียวกันหรือมีขนาดใกลเคียงกันใหมากที่สุด

ภาพประกอบที่ 37 แสดงตัวอยางการวัดความหนาไมแปรรูป

ภาพประกอบที่ 38 แสดงขนาดความหนาไมแปรรูปที่ไมเทากันจะสงผลตอการจัดเรียงกองไมและ
     Sticker

ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 48)

       5.3.2  มาตรฐานการวางไมแปรรูป

        จัดอบรมพนักงานควบคุมเตาอบ ใหมีความเขาใจในเรื่องเทคนิคการวางไมแปรรูปในเตาอบ 
เพื่อปองกันการสูญเสีย ลดเวลาในการอบ และเพิ่มคุณภาพของไมอบแหง โดยกําหนดมาตรฐาน
การวางไมแปรรูป ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางการวัดความหนาไมแปรรูป
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                5.3.2.1 ลักษณะการจัดวางกองไมแปรรูปในเตาอบและลักษณะการวางแผนกั้นลม 
(Baffle)

        กองไมแปรรูปที่วางเรียงซอนกันในเตาอบควรมีขนาดเทากัน ควรวางกองไมแปรรูปที่มีขนาด
ส้ันกวาไวบริเวณตรงกลางของกองหรือบริเวณที่ไมมีแผนกั้นลม และการวางกองไมแปรรูปแถว 
แรก ๆ ใหชิดผนังดานในสุด สวนกองไมแปรรูปแถวที่ 2 ใหวางเยื้องออกมา ดังแสดงใน            
ภาพประกอบที่ 39

ภาพประกอบที่ 39 แสดงลักษณะการจัดวางกองไมแปรรูปในเตาอบและลักษณะการวาง
           แผนกั้นลม  (Baffle) ที่ดี

ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 48)

ภาพประกอบที่ 40 แสดงภาพดานบนในการจัดเรียงกองไมแปรรูปที่เหมาะสมในเตาอบ
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 49)
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                5.3.2.2  ลักษณะการวางตําแหนงของไมรอง (Sticker Placement)

        การวางตําแหนงของไมรอง (Sticker) ควรอยูในแนวคอลัมนเดียวกัน Sticker ที่อยูบริเวณริม
กองไมแปรรูป หากไมแปรรูปยาวไมเทากัน การวาง Sticker ในแตละชั้นที่ชิดขอบปลายไมแปรรูป
ทั้ง 2 ขาง ควรอยูในแนวที่ตรงกัน ดังแสดงในภาพประกอบที่ 41

ภาพประกอบที่ 41 แสดงตัวอยางของแนวการเรียงไมรอง (Sticker) และการตรวจสอบ
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 53)

ภาพประกอบที่ 42 แสดงลักษณะการไหลของอากาศผานทางชองวางระหวาง Sticker
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 54)
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                5.3.2.3  ลักษณะการวางตําแหนงของไมหนุน (Bolster Placement)

        การวางตําแหนงของไมหนุน (Bolster) ควรวางในแนวเดียวกับคอลัมนของ Sticker ไมควร
วางในแนวเยื้องหรือเอียงออกไป และ Bolster ที่มีขนาดตางกันก็ไมควรนํามาใช ดังแสดงใน    
ภาพประกอบที่ 43

ภาพประกอบที่ 43 แสดงการวางตําแหนงของไมหนุน (Bolster)
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 55)

                5.3.2.4  ลักษณะการวางไมแปรรูปในกอง

        ไมแปรรูปที่มีความยาวมากที่สุดควรจัดไวบริเวณดานขางทั้ง 2 สวนไมแปรรูปที่มีขนาดสั้นให
จัดเรียงไวตรงกลางของแตละชั้น หากมีไมแปรรูปที่ส้ันยาวไมเทากันปนอยู ใหพยายามจัดใหขอบ
ปลายไมแปรรูปทั้ง 2 ดานเรียงปด และควรจัดไมแปรรูปใหมีลักษณะเปนแผงสี่เหลี่ยม ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 44
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ภาพประกอบที่ 44 แสดงตัวอยางการจัดเรียงไมแปรรูปในแตละชั้น
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 54)

                5.3.2.5  ลักษณะตัวอยางการวางไมแปรรูปในเตาอบแบบ Conventional kiln

        เตาอบแบบ Conventional Kiln สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชนิด คือ Progressive กับ 
Compartment ซึ่งตัวอยางการวางไมแปรรูปในเตาอบแบบ Conventional Kiln ดังแสดงใน     
ภาพประกอบที่ 45-46

ภาพประกอบที่ 45 ลักษณะตัวอยางการวางไมแปรรูปในเตาอบแบบ Progressive
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 16)
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ภาพประกอบที่ 46 ลักษณะตัวอยางการวางไมแปรรูปในเตาอบแบบ Compartment
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 17)

       5.3.3  มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาเตาอบ

        จัดอบรมพนักงานตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาเตาอบ ใหมีความเขาใจในเรื่อง   
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพไมแปรรูปกอนเขาเตาอบ เพื่อปองกันความผิดพลาดในการ  
ตรวจสอบไมแปรรูปที่ไมไดคุณภาพและการสูญเสียที่เกิดจากอบแหง โดยกําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบไมแปรรูปที่ไมไดคุณภาพ ดังตัวอยางตอไปนี้

                5.3.3.1  ไมโกง (Crook) เปนการโคงของไมทางดานความหนาหรือสัน ดังแสดงใน  
ภาพประกอบที่ 47

ภาพประกอบที่ 47 แสดงตัวอยางไมโกง (Crook)
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 56)
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                5.3.3.2  ไมโคง (Bow) เปนการโคงของไมตามความยาว ดังแสดงในภาพประกอบที่ 48

ภาพประกอบที่ 48 แสดงตัวอยางไมโคง (Bow)
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 57)

                5.3.3.3  ไมบิด (Twist) เปนการบิดของไมตามความยาว ดังแสดงในภาพประกอบที่ 49

ภาพประกอบที่ 49 แสดงตัวอยางไมบิด (Twist)
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 57)

                5.3.3.4  ไมหอ (Cup) เปนการโคงของไมทางดานความกวาง ดังแสดงในภาพประกอบ
ที่ 50

ภาพประกอบที่ 50 แสดงตัวอยางไมหอ (Cup)
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 57)
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       5.3.4  มาตรฐานการควบคุมเตาอบ

        จัดอบรมพนักงานควบคุมเตาอบ ใหมีความเขาใจในเรื่องเทคนิคการควบคุมเตาอบ เพื่อ  
ปองกันการสูญเสีย ลดเวลาในการอบ และเพิ่มคุณภาพของไมอบแหง โดยกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมเตาอบ ดังตัวอยางตอไปนี้

                5.3.4.1  ขอควรปฏิบัติเมื่อเร่ิมอบแหง

                          ก.  ต้ังกระเปาะแหงและเปยกตามตารางที่กําหนด ดังแสดงในภาพประกอบที่ 
51-52

ภาพประกอบที่ 51 แสดงไดอะแกรมอธิบายเทคนิคการอบไม
ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 53)
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ภาพประกอบที่ 52 แสดงความสัมพันธของความชื้นสมดุลไมอุณหภูมิกระเปาะแหง คาที่ลดลงของ
    อุณหภูมิกระเปาะเปยกจากอุณหภูมิกระเปาะ

ที่มา : ฐานันดรศักดิ์ เทพญา (2542 : 38)

                          ข. ปดวาลวทอพนไอน้ําเมื่ออุนเตาอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชไอน้ํามากเกินความ
สามารถของ หมอตมไอน้ําและปองกันการกลั่นตัวของไอน้ําผิวหนาไม
                          ค.  เปดประตูเล็กหนาเตาอบ แลวจึงเปดพัดลม ปลอยใหพัดลมทํางาน 2-3 นาที 
แลวจึงปดประตูเล็กหนาเตาอบ
                          ง.  เปดวาลวหลัก (Main) จายไอน้ํา
                          จ.  เปดวาลวยอยจายไอน้ําเขาทอไอรอน
                          ฉ.  เปดวาลวยอยจายไอน้ําระหวางทอรอน เปดวาลวดักไอน้ํา และเปดวาลวจาก
ดักไอน้ําที่ไหลกลับไปยังหมอตม
                          ช. ถาอุปกรณควบคุมการทํางานโดยใชลมใหปลอยลมออกจนลมไมมีน้ําหรือ  
น้ํามันผสมมากับลม
                          ซ.  เปดวาลวปลอยลมเขาเครื่องควบคุม เพื่อบังคับการปด-เปดของทอรอนและ
ทอพนไอน้ํา
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                          ฌ.  ไลส่ิงตกคางในวาลวดักไอน้ําใหสะอาด
                          ญ. กอนอุณหภูมิกระเปาะแหงจะถึงที่กําหนด ใหเปดวาลวพนไอน้ําหรือต้ัง
กระเปาะเปยกตามที่กําหนด
                          ฎ.  ปดกลองระบายขณะอุนเตาอบจนกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกสูงเทาที่ต้ังไว
                          ฏ.  ชวงการอุนเตาอบ สําหรับไมชนิดที่ผิวปริงาย ควรทําดังนี้ คือแทนที่จะ 
ดําเนินการตามขอ ข. ถึง ญ. แตเปลี่ยนเปนคอย ๆ เพิ่มกระเปาะเปยกโดยการเปดและปดเปนชวง
ส้ัน ๆ หรือโดยการตั้งกระเปาะเปยกใหเพิ่มทีละนอย

                5.3.4.2  การพนไอน้ําระหวางอุนเตาอบ

        การพนไอน้ําและปลอยไอน้ําเขาทอรอนพรอม ๆ กัน จะสงผลดีในดานการประหยัดเวลาใน
การอบ แตคุณภาพของไมอบจะดอยลงมากกวาเวลาที่ประหยัดได
        การพนไอน้ําและปลอยไอน้ําเขาทอรอนจะใชไอน้ํามาก จนอาจสงผลกระทบตอการอบของ
เตาอบอื่น ๆ ที่ใชไอน้ําจากหมอตมเดียวกัน
        เมื่อพนไอน้ํา ความชื้นในอากาศที่มีมากกวาปกติจะกลั่นตัวเปนหยดน้ํา เมื่อสัมผัสกับผิว 
หนาไมที่เย็น สัมผัสกับผนังเตาอบที่เย็นและทอโลหะที่เย็นตัวลง ทําใหเกิดการเสียดสีหรือทําให 
เตาอบเสื่อมสภาพเร็วและอาจจะทํารอยปริแตกที่เกิดอยูกอนขยายรอยปริมากยิ่งขึ้น

                5.3.4.3  ระยะเวลาในการอุนเตาอบ

        ระยะเวลาในการอุนเตาอบอาจจะใชเวลา 1 ถึง 24 ชั่วโมง ระยะเวลาใชในการอุนเตาอบจะ
ยาวขึ้นถาอุณหภูมิของเตาอบต่ํากอนอบ อากาศภายนอกเตาอบต่ํา ความชื้นของไมกอนอบสูง  มี
การสูญเสียความรอนกอนผานผนังเตาอบ ชองระบายและรอยรั่วหลังคาเตาอบ ระบบประตู      
เตาอบ ทอไอรอนไมทํางาน กําลังดันไอของหมอตมไอน้ําลดลง
        การใชเวลาในการอุนเตาอบนานจะทําใหเพิ่มคาใชจาย โดยเฉพาะการอบที่มีระยะใน การอบ
ส้ัน ๆ
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                5.3.4.4  การดําเนินการหลังอุนเตาอบ

                          ก.  การลดการแผความรอน หลังจากอุนเตาอบ 1 ชั่วโมง ก็ใหลดกําลังดันไอน้ํา
หรือปดไอน้ําเขาทอรอนบางทอ ทําไดโดยปดวาลวยอยจายทอรอน และวาลวระบายบางจุดหรือ
ปรับกําลังดันของไอน้ําปรกติจะทําการปดวาลวจายทอรอนชุดใหญ ใหคงเหลือเฉพาะชุดเล็ก จึง
สามารถรักษาระดับอุณหภูมิไวใหไดตามตองการ
                          ข. การควบคุมอุณหภูมิกระเปาะแหง อุณหภูมิที่แตกตางของอากาศกอนผาน
กองไมในเตาอบสงผลตอคุณภาพไมที่อบแหง อุณหภูมิที่แตกตางอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการ
ออกแบบเตาอบที่ไมไดมาตรฐานหรือบํารุงรักษาเตาอบไมดี สาเหตุสวนใหญที่อุณหภูมิแปรปรวน
มากก็เนื่องมาจากการระบายความรอนของทอรอนเกินความตองการ เกิดน้ําและมีอากาศใน     
ทอรอน เพื่อลดปญหาดังกลาวพยายามเดินเตาอบโดยใชทอรอนใหนอยและใชความดันไอน้ําต่ํา
เทาที่จะทําไดเพื่อรักษาอุณหภูมิของกระเปาะแหงใหไดตามที่กําหนด ถาหากทําไมไดก็ควรตั้ง
กระเปาะเปยกใหตํ่าจนเกิดสภาวะเทากัน
                          ค. การควบคุมกระเปาะเปยก การควบคุมกระเปาะเปยกไมไดดีสวนใหญมี
สาเหตุมาจากการดูแลเตาอบที่ไมไดมาตรฐาน การใชกําลังดันไอน้ําสูงพนในเตาอบสงผลทําให
อุณหภูมิกระเปาะแหงและเปยกปรวนแปรมาก จึงควรลดกําลังดันลง ถาลดไมไดก็อาจทําไดโดย
พนน้ําเขาไปในทอพนไอน้ํา แตการไหลของน้ําจะตองไมมากเกินไปซึ่งอาจจะไดโดยใชวาลวเข็ม 
(Needle Value) และทําใหกําลังดังของน้ําสุงกวากําลังดันของไอน้ํา โดยทั่วไปจะใชน้ําพนเขาไป
ในทอพนเมื่อทําปรับความชื้น (EQ) หรือปรับความเคนในไม (Conditioning) เทาน้ํา
        กระเปาะแหงจะคุมไดดีถาปลองระบายทํางานไดพอเหมาะ เตาอบที่มีชองระบายเปด-ปด
โดยอัตโนมัติ ควรดูแลระบบใหทํางานไดดีเสมอ
        สําหรับเตาอบที่การเปด-ปด ของชองระบายควบคุมโดยคนแลว คนคุมเตาอบจะตองหมั่น
สังเกตกระเปาะเปยกและทําการเปด-ปดใหสอดคลอง ถาเปดใหระบายมากก็จะเสียไอน้ําเพิ่มมาก
ข้ึนและกอใหเกิดตําหนิจากการอบมากขึ้น  ในทางตรงกันขามถาปดปลองระบายนานไปก็จะทําให
กระเปาะเปยกสูงกวาที่ต้ังไวสงผลทําใหระยะเวลาในการอบนานขึ้น
        ตารางอบบางชนิดนิยมตั้งกระเปาะเปยกไวตํ่า อาจจะมีปญหาโดยเฉพาะเมื่อภายนอก     
เตาอบมีความชื้นสูงหรือกระเปาะเปยกนอกเตาอบสูง  สงผลทําใหไมสามารถลดกระเปาะเปยก
ภายในเตาอบใหตํ่ากวาที่ต้ังได
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                          ง.  การเดินเตาอบไมครบ 24 ชั่วโมงตอวัน ในอุตสาหกรรมทั่วไปนิยมอบไม
ตลอด 24 ชั่วโมง แตบางโรงงานอาจจะเดินบางหยุดบาง โดยจะหยุดชวงกลางคืนหรือวันหยุด  
เนื่องจากคากระแสไฟฟาสูงหรือคาเชื้อเพลิงหมอตมไอน้ําหรือเตาอบมีกําลังสูงกวาความตองการ
        โดยปรกติไมที่ ผ่ึงแหงสามารถอบแบบอบบางหยุดบาง แตเมื่อถึงขึ้นตอน EQ และ
Conditioning จําเปนตองเดินเตาอบ 24 ชั่วโมง สําหรับไมที่สดและอบยาก การอบแบบนี้จะสงผล
ทําใหผิวหนาไมเกิดรอยปริโดยเฉพาะชวงแรก ๆ ของการอบ เนื่องจากกระเปาะเปยกจะลดลงเร็ว
มากกวากระเปาะแหงหลังปดเตาอบ ดังนั้นควรอบตลอด 24 ชั่วโมง แลวคอยอบแบบหยุดบางเดิน
บางในชวงที่รอยปริไมคอยเกิดแลว การปดชองระบายเมื่อปดเตาอบจะชวยทําใหความรอนใน  
เตาอบลดลงอยางชา ๆ

                5.3.4.5  การอบแหง

        เมื่อการอบดําเนินจนเกือบส้ินสุดของตารางอบแลวจําเปนตองปรับความชื้น และปรับ   
ความเคนในไม โดยทําการตรวจสอบจนแนชัดวาความชื้นไดตามที่ตองการและไมมีความเคนจาก
การอบเกิดขึ้นในเนื้อไม
                          ก.  การปรับความชื้น
        การปรับความชื้นขึ้นอยูกับไมตัวอยาง โดยปรกติจะมี 6 แผน โดยแบงกลุมความชื้นสูง และ
ความชื้นต่ํา กลุมความชื้นสูงจะนํามาใชเปนบรรทัดฐานในการปรับกระเปาะแหง-เปยก แตอยางไร
ก็ตามความชื้นของกลุมความชื้นสูงอาจจะเปลี่ยนไปเปนกลุมมีความชื้นต่ําได ดังนั้นควรยึด
ความชื้นโดยเฉลี่ยของทั้งหมด (6 แผน)
        การอบบางครั้งอาจไมตองเดินตามตารางอบทุกระยะ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความชื้นเฉลี่ยของไม   
ตัวอยาง บางครั้งอาจกระโดดขามหนึ่งหรือสองระยะในตารางอบก็ได
        เมื่อความชื้นไมตัวอยางเทากับความชื้นที่ตองการก็ใหทําการปรับความชื้นและปรับ      
ความเคนในไม
                          ข.  อุณหภูมิกระเปาะเปยกระยะสุดทาย
        เมื่อใกลจะเลิกอบอุณหภูมิกระเปาะเปยกไมคอยสําคัญมากนักแลว วาลวทอพนไอน้ําก็ปด
แลว ต้ังกระเปาะเปยกเทากําหนด  แตถาปลองระบายคุมโดยคน ควรปรับใหไดกระเปาะเปยกตาม
ที่ตองการ
                          ค.  ความชื้นในไมกอนปดเตาอบ
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        เมื่อใกลจะสิ้นสุดการอบ ความชื้นในไมจะตองทราบไดคอนขางแนนอน โดยเฉพาะเมื่อ
ตองการทําการปรับความชื้นและความเคนในไม จึงอาจหาความชื้นในไมโดยการอบอีกครั้งเมื่อ
ความชื้นของไมตัวอยางมีคาประมาณ 20 % ซึ่งอาจจะใชไมตัวอยางเดิมหรือเพื่อใหแนใจข้ึนอาจ
จะดึงไมชิ้นอื่น ๆ ในเตาอบมาตัดชิ้นตัวอยางเพื่อหาความชื้นก็ยิ่งดี  โดยการตัดหางจากปลาย 5 
นิ้ว จากไมตัวอยางเดิมและตัดชิ้นทดสอบยาว 1 นิ้ว ชั่งแลวเขาเอาอบหาความชื้นของไมตัวอยาง 
ทาหนาตัดไมตัวอยางที่ถูกตัดไปหาความชื้นและชั่งเพื่อใชในการคํานวณหาความชื้นไมตัวอยาง 
ตอไป
                          ง.  การพนไอน้ําบางระยะ
        การอบโดยพนไอน้ําบางระยะเพื่อใหความชื้นในไมเคลื่อนมาที่ผิวเร็วขึ้น  และเพื่อเปนการลด
ตําหนิจากการอบ  แตที่จริงแลวเปนการเพิ่มระยะเวลาในการอบใหนานขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทําให
เกิดการแตกที่ปลายไมมากขึ้นเกิดรอยราวภายในและบิดงอมากขึ้น

        จากการทดลองอบแหงเพื่อหามาตรฐานเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการ โดยทํา
การทดลองทั้งหมด 5 คร้ัง จํานวนไมเขาทั้งหมด 6,173.96 ลบ.ฟ.11 การทดลองจะทดลองโดยใช
มาตรฐานใหมทั้งหมด ยกเวนมาตรฐานการควบคุมเตาอบ เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษามี       
มาตรฐานของโรงงานเองอยูแลว ผูเขียนจึงเสนอแนะเปนแนวทางในการปฏิบัติไวสามารถ    
เปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอบแหง โดยเปรียบเทียบระหวางวิธีการ
ทํางานเดิมกับมาตรฐานการทํางานใหม ดังแสดงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B ของกระบวนการอบแหง

การทํางาน เปอรเซ็นตไดเนื้อไม A-B
วิธีเดิม 76.45

มาตรฐานใหม 91.69

                                                          
11 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก (ตารางที่ 45 หนา 120)
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