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บทที่  4 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

4.1  บทสรุป 
                            จากผลการทดลองและบทวจิารณ  สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้คือ 

1. เมมเบรนเชิงประกอบชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล 2211 และ 2216 เปนเมมเบรนชนดิแหง 
กอนนําไปใชงานตองนําไปแชน้ํากลั่นเพื่อใหเมมเบรนมีความอิ่มตัว 

2. เมมเบรนเชิงประกอบชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล 2211 และ 2216 มีการแพรผานของน้ํา
ไดมากกวาเอทานอล ซ่ึงสอดคลองกับการมีคุณสมบัติความชอบน้ํา  

3. คาเพอมิเอทฟลักซจะแปรผกผันกับความหนาของเมมเบรนแตคาการแยกจะแปรผันตรงกับ
ความหนาของเมมเบรน 

4. เมมเบรนเชิงประกอบชนิดพอลิไวนลิแอลกอฮอล 2211 และ 2216 มีคาเพอมิเอทฟลักซ
รวมและคาการแยกทีไ่ดรับไมคงที่ในแตละชั่วโมง    

5. เมมเบรนเชิงประกอบชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล 2211 และ 2216 เปนเมมเบรนทีเ่หมาะ
สําหรับการแยกน้ําออกจากสารละลายเอทานอลเขมขน โดยเพอมิเอทฟลักซสูงขึ้นและคา
การแยกลดลงตามอุณหภูมิและความเขมขนของน้ําในสารละลายปอนที่เพิ่มขึ้น 

6.  เมมเบรนเชิงประกอบชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล  2211 มีคาฟลักซสูงสุดเทากับ 0.2292 
กิโลกรัม*เมตร-2  *ช่ัวโมง-1ที่ความเขมขนของน้ําในสารปอนรอยละ 40 โดยน้ําหนักและคา
การแยกสูงสุดเทากับ 92 ที่ความเขมขนของน้ําในสารปอนรอยละ 6 โดยน้ําหนัก 

7. เมมเบรนเชิงประกอบชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล  2216 มีคาฟลักซสูงสุดเทากับ 0.0514 
กิโลกรัม*เมตร-2  *ช่ัวโมง-1ที่ความเขมขนของน้ําในสารปอนรอยละ 40 โดยน้ําหนักและคา
การแยกสูงสุดเทากับ 3,164 ที่ความเขมขนของน้ําในสารปอนรอยละ 6 โดยน้ําหนัก 

8. การคํานวณในสมการดุลมวลของเอทานอล การทําใหความเขมขนเอทานอลเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 99.5 โดยน้ําหนักตองมีพื้นที่ในการกรอง 0.48 และ 2.71 ตารางเมตรสําหรับใหได
ผลิตภัณฑในรเีทนเททเปน 933.70 และ 944.51 กรัมตอช่ัวโมง สําหรับเมมเบรนเชิง
ประกอบชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล 2211 และ 2216 ตามลําดับ (ภาคผนวก ค) 
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4.2 ขอเสนอแนะ 
1 จากผลการทดลองในงานวจิยันี้พบวาเพอมเิอทฟลักซของเมมเบรนมีคานอย ดังนั้นหากตองการ

นําไปใชงานในการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ในระดบัอุตสาหกรรมและเชงิพาณิชย ควรมีการใช
เมมเบรนที่มีพืน้ที่การกรองสูงๆ เชน เมมเบรนโมดูลแบบเสนใยกลวงหรือโมดูลแบบทอมวน 
หรือทําการดัดแปลงโครงสรางเมมเบรน โดยทําการเชื่อมขวางพอลิเมอรชนิดพอลิไวนิล
แอลกอฮอลดวยวัสดุซ่ึงเพิ่มคาการแยกสําหรับน้ํา 

1 งานวิจยันี้เปนการทดลองในหองปฏิบัติการ และเปนแนวทางการศึกษาเริ่มตนหากตองการ
นําไปใชควรมีการศึกษาขั้นสงูตอไป 

1 การศึกษาานวจิัยนี้ไดนําเมมเบรนทางการคาซึ่งนําเขาจากตางประเทศทาํใหมีราคาแพง ดังนั้น
ในการศึกษาขัน้สูงจึงควรทําการสังเคราะหเมมเบรนเอง โดยพัฒนาใหมีทั้งคาฟลักซและคาการ
แยกสูงๆ 
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