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ภาคผนวก จ.   เคร่ืองมือวิเคราะหพื้นท่ีผิวและขนาดของรูพรุน
การวิเคราะหพื้นที่ผิวและขนาดของรูพรุนสามารถวิเคราะหไดหลายวิธี เชน ใชวิธี

การคํานวณตาม Brunauer, Emmett and Teller ซ่ึงเรียกสั้น ๆ วา BET surface area และอีกวิธีใชวิธี
การคํานวณตาม Langmuir เรียกวา Langmuir surface area หลักการ คือ ใชอินเนิรตแกส  เชน  
ไนโตรเจนเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวบนผิวตัวอยางที่ทดสอบโดยการจัดเรียงของโมเลกุลของ
ไนโตรเจนเปนแบบชั้นเดียว (monolayer) ซ่ึงการอัดไนโตรเจนเขาไปบนพื้นที่ผิวของตัวอยางที่
ทดสอบนั้นคือขั้นตอนการสรางไอโซเทอรม (Isotherm table) จนกระทั่งสัดสวนระหวางความดัน
ของไนโตรเจนในหลอดตัวอยางกับในหลอดอางอิง (Ps/Po) = 0.2

ภาพประกอบ จ.-2  แสดงสวนตาง ๆ ของเครื่องวัด Surface Area บริเวณดานหนา และหลัง




